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OBJETIVO

Optimizar el proceso de fabricacion de la plancha 330 producidas con la
aleacion de Aluminio 356 en la empresa FUNDICION TORREY.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Revisién del tratamiento de metal liquido realizando operaciones que
ofrezcan mejor calidad en los productos, asi como en el proceso de
fabricacion.

2. Establecer el proceso que brinde los mejores resultados acorde a las
practicas realizadas durante el periodo de estudio.

3. Obtener estadisticos que ayuden a identificar qué tipo de porosidad o

defecto presentan las piezas.

HIPOTESIS

La porosidad puede ser producida por diferentes factores, entre los
cuales se encuentran: desgasificacion, limpieza del metal liquido; los
elementos aleantes representa un factor importante, las cantidades de estos
determinan el comportamiento de la solidificacion, también pueden ser
producidos por factores externos durante el proceso de fabricacion del

producto como es el sistema de alimentacion.
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RESUMEN

El presente trabajo fue realizado debido a la necesidad de resolver un
problema del contacto de piezas metalicas con alimentos, la empresa
Fundicion Torrey presentaba problemas de porosidad en la fabricacion de una
pieza de aleacion de Aluminio 356 que forma parte de la maquina rebanadora y
ésta se encuentra en contacto con los alimentos, asi se llevd a cabo una serie
de analisis a través de las técnicas de caracterizacion como lo son la
Estereoscopia, Microscopia Optica (MO), Microscopia Electrénica de Barrido
(MEB), Analisis Térmico y Refinamiento de Grano y aplicando una metodologia
experimental para lograr determinar la causa-raiz del problema. Al utilizar el
método de Estereoscopia se encontraron porosidades del orden de milimetros
presentandose en la de los canales de la pieza, al utilizar la técnica de M.O. se
HQFRQWUy TXH OD SRURVLGDG HUDe @godilenrehté&diad GH P
ocasionada por micro rechupes ya que se observaba claramente el crecimiento
dendritico en el orificio del poro, ademas con la técnica de M.E.B. se analizaron
algunos poros para precisar el mecanismo que ocasionaba este fenbmeno
logrando determinar las posibles causas, al estudiar el Analisis Térmico y la
refinacion de grano en la aleaciébn surgid otra posible causa que
complementaba a las pruebas de microscopia ya que no se presentaba
refinacion en las curvas y tampoco en las muestras después de un ataque
quimico para revelar el tamafio de grano; de esta manera se obtuvo un
panorama de la situacién que generaba el problema de porosidad.

Se hicieron pruebas mejorando la secuencia del proceso asi como los
tiempos, las temperaturas y las cantidades de los elementos aleantes, llevando
un seguimiento a cada cambio realizado sin perder la trazabilidad, al realizar
estas pruebas se logré obtener una gran cantidad de informacién de la cual se
procedié a seleccionar las condiciones que arrojaban mejores resultados para
disminuir la porosidad en la Plancha 330. De los resultados obtenidos con las
mejores condiciones se encontré que niveles altos de TiBAI (0.01%) y de Sr
(0.006%) presentaban la mejores condiciones, se realizé un analisis detallado
para conocer el indice de porosidad en las piezas, asi como en la refinacion y
modificacion y en el tamafio de grano teniendo valores muy aceptables acorde
a la literatura y logrando asi un 22% de reduccion de porosidad en las piezas.

Por otra parte también se realizaron estudios a través de software de
simulacién de llenado de piezas de fundicion llamado ProCast, para conocer el
comportamiento que toma el Aluminio a temperaturas de 710°C en moldes de
arena, asi también se procedi6 a llevar a cabo el analisis en molde metélico
para conocer los cambios que se obtenian al utilizar otro tipo de material del
molde, sin embargo en ambos casos el disefio presentaba zonas calientes
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dentro de la pieza aun cuando ya todo habia solidificado, es por ello que se
realizaron otras corridas con modificaciones en el disefio logrando encontrar un
modelo que indicaba que la pieza se encontraria libre de zonas calientes,
dejando en claro los mejores resultados para la geometria de esta pieza
Plancha 330.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

Los problemas de porosidad pueden ser de gran importancia siempre y
cuando las piezas fabricadas tengan una aplicacion en la que tienen cero
tolerancia a la porosidad ya que existen aplicaciones en las que la porosidad
hasta cierto grado no es de gran importancia, es por ello que depende de la
aplicacion que tendra la pieza para decidir el grado de porosidad permitido, en
la fundicion de moldeo en arena o0 moldeo en verde tiende a presentarse con
regularidad este tipo de mecanismo ya que las condiciones de vaciado
permiten a las aleaciones generar estos defectos, los principales mecanismos
de generacién de porosidad en las piezas vaciadas en moldes de arena o
moldeo en verde, es por arrastre de arena, turbulencias del metal al ingresar a
la cavidad del molde, el metal se puede enfriar antes de llenar por completo la
pieza y ocasiona que la pieza presente esquinas faltantes de metal o en su
caso si se requiere desgasificado de algin gas y no se realiza de manera
correcta, éste puede traer consecuencias graves en la aleacion ya que las
burbujas de gas tienden a generar porosidad de gran tamafio incluso en zonas
de espesores gruesos que no se pueden observar, es por ello que el problema
de porosidad debe de ser tratado para garantizar que la aleacion no presenta
porosidad en el exterior y tampoco en el interior.

Para el caso de las aleaciones de Aluminio vaciadas en arena se tiene
que tener cuidado para evitar la generacion de poros, ya que de entrada el
Aluminio a altas temperaturas (800°C) tiende a disolver mayor cantidad de
Hidrégeno (H2) del ambiente y éste es un gas que genera burbujas en la
aleacioén al solidificar, es por ello que se debe desgasificar con Nitrégeno (N2)
para retirar H2 de la aleacién, por otra parte también se tiene el efecto de
presentar turbulencias en el metal cuando ingresa al molde, otro mecanismo
presente es el de arrastre de arena ya que cuando se fabrica el molde con la
tierra himeda si no se vacia de manera rapida éste se comienza a secar
generando separacion de la arena y asi desprendiéndose los grumos de arena
se incrustan en el metal cuando es llenado, un efecto muy importante puede
presentarse desde la composicion quimica en las cantidades de los aleantes,
ya puede tener un gran impacto en la disminucion de estos defectos de
porosidad. Cuidando los mecanismos antes mencionados se puede lograr
evitar que se presente porosidad en tamarfos visibles o en la cantidad de dicho
defecto, es por ello que se deben de tomar muy en cuenta todos los
parametros que indique el proceso de fabricacion en las piezas de Aluminio
vaciadas en molde de arena.
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En el presente trabajo tiene como objetivo determinar las condiciones
optimas del proceso de fabricacion de esta pieza, por lo tanto se realizaron
cambios en aleantes, cambios en tiempo, temperaturas y disefios de molde
para garantizar un excelente producto al cliente, después de realizar el estudio
correspondiente finalmente se encontré que con los contenido mas altos de
refinador y modificador se obtuvieron los mejores resultados en las piezas.
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CAPITULO 2

ALEACIONES DE ALUMINIO

2.1 Introduccion

El aluminio es el tercer elemento quimico mas abundante en la corteza
terrestre, con un estimado de 8% en peso, solo por debajo del oxigeno con el
45.2% vy el silicio con el 27.2%. Lo elementos como el hierro, y el magnesio se
encuentran en menor proporcién con el 5% y el 2% respectivamente. En la
naturaleza el aluminio se encuentra en forma de 6xido debido a su alta afinidad
con el oxigeno y formando parte de muchos silicatos. El mineral del que se
extrae el aluminio a nivel industrial es la bauxita el cual esta formado en mayor
medida por alimina (Al,O3) hidratada e impurezas de 6xidos de hierro, silicio y

titanio™.
2.1.1. Antecedentes historicos de la produccién de aluminio

El aluminio fue aislado por primera vez en el afio de 1825 por el fisico
danés H. C. Oerested, el principal inconveniente para su obtencion la alta
cantidad de energia que se requeria para su produccion. En 1886 Charles
Martin Hall, en Estados Unidos de América y Paul L. T. Héroult, en Francia,
patentaron de manera independiente un proceso para la obtencién de aluminio
a partir de alimina por medio de electrélisis. En 1888 Karl Bayer, en Alemania,
patento el proceso para la obtencién de alimina a partir de bauxita. La

combinacion de ambos procesos (Hall-Héroult y Bayer) permitio la produccion

de aluminio a menor costo, lo que combinado a su bajo costo de reciclado y
alta vida atil permiti6 el crecimiento de su uso, primero en aplicaciones
decorativas posteriormente industriales. En la Tabla 2.1 se muestra el rapido
crecimiento de la produccién de aluminio posterior al 1886,
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Afo Produccion anual de aluminio (toneladas)
1885 13

1890 200

1900 7000

1910 45000

1920 160000

2011 25627000

Tabla 2.1. Produccién anual de aluminio ™,

2.1.2. Caracteristicas principales del aluminio.

La principal caracteristica del aluminio es su versatilidad, debido a la

extensa variedad de propiedades fisicas y mecanicas que se pueden obtener,

desde el aluminio de alta pureza hasta las mas de 300 aleaciones disponibles

en el mercado. En la Tabla 2.2 se despliegan algunas de las propiedades

principales del aluminio purot.

Propiedad Valor
Simbolo quimico Al
Numero atémico 13
Peso atdmico 26.9815
Radio atomico 0.143 nm
Estructura cristalina Cubica centrada en las caras
Parametro de red 0.404 nm
Densidad 2.6998 g/cnd
Punto de fusién 660.4 °C
Punto de ebullicion 2494°C
Cambio de volumen durante la solidificaci 6.50%
Modo de elasticidad 62 GPa
Modulo de corte 25 GPa
Coeficiente de Poisson 0.31
Calor especifico a 25°C 900 J/kgK
Calor especifico a 660.4°C (liquido) 1180 J/kgK
Calor latente de fusion 397 KJ/kg
Calor latente de vaporizacion 10.78 MJ/Kg
Calor de combustion 31.05 MJ/Kg

Tabla 2.2. Propiedades del aluminio puro™.
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2.2. Aleaciones de aluminio

El aluminio en estado puro presenta baja resistencia mecénica por lo
cual otros elementos son agregados para mejorarla. Algunos elementos son
adicionados por su alta solubilidad soélida en el aluminio, como plata, cinc,
magnesio, cobre y silicio que tienen solubilidad significativa que permite el
incremento de las propiedades mecanicas mediante el endurecimiento por
precipitacion natural o artificial durante el proceso de tratamiento térmico otros
elementos con baja solubilidad se segregan durante la solidificacion y forman
fases que aportan propiedades especificas como el titanio, romo, magnesio y
circonio. Elementos como el hierro y el plomo regularmente son contaminantes
y presentan baja solubilidad, formando fases nocivas. El hidrogeno es el Unico

gas que tiene solubilidad apreciable en el aluminio en estado liquido™.

Se han desarrollado diferentes sistemas de clasificacion para las
aleaciones de aluminio (Asociaciones, Paises, etc.), una de las mas utilizadas a
nivel internacional es la desarrollada por la Asociacion del Aluminio (Aluminum
Association) en Estados Unidos, la cual distingue dos grupos principales, las
aleaciones para trabajo mecdanico y las aleaciones para vaciado. Este sistema
permite identificar si la aleacion es endurecible por tratamiento térmico o sélo

por trabajo mecanico™.
2.2.1. Aleaciones de aluminio para trabajo mecanico.

En las aleaciones para trabajo mecanico se utiliza un sistema de cuatro
digitos, el primer digito identifica el elemento aleante principal (se definen
nueve grupos o series, ver tabla 2.3). El segundo digito (si es diferente de cero)
indica una modificacion a la aleacién original o un cambio e los limites de
impurezas. Los ultimos dos digito son arbitrarios e identifican una aleacion
especifica 0, en el casi de la serie 1xxx, indica el porcentaje minimo de

aluminio. El prefijo X se utiliza para designar aleaciones experimentales*.
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Serie Elemento de aleacién principal
1IXxxx minimo 99% aluminio
2XXX Cobre

3XXX Manganeso

AXXX Silicio

5XXX Magnesio

BXXX Magnesio y silicio

TXXX Cinc principalmente

8XXX Estafo y litio principalmente
OXXX Sin uso

Tabla 2.3. Sistema de designacién para aleaciones de aluminio para trabajo

mecanico™.
2.2.2. Aleaciones de aluminio para vaciado.

Las aleaciones para vaciado presentan un contenido mayor de
elementos aleantes que le permiten aumentar su fluidez siendo ésta una
caracteristica esencial para llenar formas complejas y obtener productos casi
en su forma final. Para estas aleaciones se utiliza un sistema de tres digitos y
un decimal. El primer digito indica el elemento aleante principal (se definen
nueve grupos o series, ver tabla 2.4). Los siguientes dos digitos identifican una
aleacién especifica o, en el caso de la serie 1xxx, indica el porcentaje minimo
de aluminio. El digito de la derecha del punto decimal indica el tipo de
producto, siendo cero cuando la pieza es producto final y uno y dos cuando es
lingote. Se utilizan prefijos siguiendo el orden alfabético para indicar
modificaciones en la aleacion, sélo se omiten las letras I, O y Q la letra X se

reserva para aleaciones experimentales!’,

Serie Elemento de aleacion principal
Ixx.X Minimo 99% aluminio
2XX.X Cobre

3XX.X Silicio, cobre y magnesio
4AXX.X Silicio

5XX.X Magnesio

BXX.X Sin uso

TXX.X Cinc principalmente
8XX.X Estafno

OXX.X Sin uso

Tabla 2.4. sistema de designacién para aleaciones de aluminio vaciado!¥.
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2.2.3. Sistema de designacion para condicion de fabricacion.

La designacion de la condicion de fabricacion se coloca después de la
designacion de cada aleacion, separadas por un guion, en la Tabla 2.5 se

observan los tratamientos principales!.

Designacior Condicion
F Condicion de fabricacion
O Recocido
H Endurecimiento por deformacién
w Tratamiento de solucién
T Tratamiento térmico

Tabla 2.5. Sistema de designacién para la condicién de fabricacion de

componentes de aluminio y sus aleaciones!!.

La designacion de los tratamientos de endurecimiento por deformacién
presenta algunas subdivisiones (tabla 2.6) en las que el primer digito después
de la letra H indica la operacién béasica, el segundo digito indica el grado de
endurecimiento por deformacion y el tercer digito indica variaciones en el

tratamiento,

Designacior Condicion
H1 Endurecido por deformacion
H2 Endurecido por deformacién y recocido parcia
H3 Endurecido por deformacion y estabilizado

Tabla 2.6. Sistema de designacién para tratamientos térmicos de

endurecimiento por deformaciont¥.

La designacion de los tratamientos térmicos presentan algunas
subdivisiones (Tabla 2.7) en las que el primer digito después de la letra T indica
la secuencia de los tratamientos, el segundo digito indica las variaciones en el

tratamiento y el tercer digito corresponde al relevo de los esfuerzos!™.
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Designacior Orden de tratamiento
T1 Envejecido natural
T2 trabajo en frio y envejecimiento natural
T3 Solucién, trabajo en frio y envejecimiento natur
T4 Solucion y envejecimiento natural
TS Envejecimiento artificial
T6 Solucion y envejecimiento artificial
T7 Solucién y estabilizacion
T8 Solucién, trabajo en frio y envejecimiento artifici
T9 Solucién, envejecimiento artificial y trabajo en fr
T10 Trabajo en frio y envejecimiento artificial

Tabla 2.7. Sistema de designacion para tratamientos térmicos!™.
2.3. Tratamiento de metal liquido

Los procesos que se deben aplicar cuando se lleva a cabo una fusion de
aluminio son muy importantes para la obtencion del material adecuado, de esto
depende la micro estructura formada, sus propiedades mecanicas y su

desempefio .

Dentro de los procesos aplicados a la fusién de aluminio se encuentran:
modificacion, desgasificacion, fundente y refinamiento de grano, a continuacion

se describe cada proceso.

o Modificacion: Se utiliza para cambiar de forma al silicio, inicialmente se
encuentra en forma acicular y al aplicar sales este cambia a forma
fibrosa, dando como resultado mejora en propiedades mecanicas.

o Desgasificacion: Se aplica con la finalidad de retirar hidrégeno de la
aleacién, ya que en la pieza solidificada produce porosidad por gas, el
aluminio presenta alta solubilidad de tomar hidrogeno de la atmoésfera,
se hace pasar gas a través del metal liqguido por medio de una lanza, el
gas puede ser nitrégeno o argén y estos funcionan como agente de
limpieza retirando hidrégeno de la aleacion, asi también hacen subir a la
superficie impurezas para ser retiradas facilmente.

o Fundente: Se utiliza para remover particulas de alimina y 6xidos de
aluminio que se encuentran en el metal liquido, el ingrediente activo es

el fluorosilicato de Sodio Na,SiFg, que originalmente era utilizado para
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remover los éxidos de aluminio por la reaccién quimica para producir
silica, como lo muestra la ecuacion (2).
6Na,SiFg + 2Al,0; ——> 4NaszAlF + 3SiO, + 3SiF, (2)

o Refinamiento de grano: se utiliza para obtener una tendencia a la mejora
en agrietamiento en caliente y lograr distribuir la porosidad en toda la
pieza, para esto se adhiere Titanio en cantidades muy pequefas, ya sea

en polvos o en aleaciones maestras 2.

El metal debe ser tratado en condiciones ideales para llevar a cabo la
fusion y composicion adecuada, los factores que se deben tener muy en cuenta
para obtener la composicion esperada, son: ingreso de materia prima libre de
impurezas, temperatura de caldo, tiempo de desgasificado, agregacion de
refinador y modificador en el momento adecuado, ademas de considerar
seriamente buena limpieza durante el periodo de fusion y por dltimo realizar un

analisis quimico para asegurar la composicion deseada.

Cumpliendo lo anterior se obtendra un bafio de metal liquido en
condiciones favorables para continuar con el vaciado de piezas, cualquier
factor mencionado anteriormente que no se lleve a cabo de manera correcta,

no garantiza un material adecuado para ser vaciado.
2.3.1 Analisis para comprobar un buen tratamiento de metal liquido.

Existen algunos analisis que se pueden aplicar al metal liquido para
comprobar su buen tratamiento dentro del horno, el procedimiento es tomar
una muestra de metal liquido y vaciar en diferentes geometrias (segun sea el
caso) y a través de la solidificacion se puede obtener la informacion deseada,
lo que se puede encontrar al realizar estos analisis es: inclusiones por
impurezas o porosidad por gas, determinando asi de donde proviene el defecto

encontrado (segun se localice).

A través de los analisis se puede determinar en qué situacion se
encuentra el metal liquido, si es considerado satisfactorio después de realizar
los estudios correspondientes o si se requiere modificar el procedimiento de

fusion y tratamiento de metal liquido.
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2.3.2. Anélisis térmico.

El analisis térmico es una técnica que permite evaluar la curva de
enfriamiento de un material desde el estado liquido hasta su completa
solidificacion. Mediante la curva de enfriamiento temperatura-tiempo y su
derivada se pueden obtener datos como las temperaturas a las que se
precipitan las fases que componen el material, el subenfriamiento necesario
para la reaccion, la recalescencia alcanzada, asi como los periodos de tiempo
gue tomo la formacion de estas fases. Esta informacion permite distinguir el
efecto de los cambios en la composicion quimica y la velocidad de solidificacion
en la secuencia de solidificacién del material 1,

La curva de enfriamiento varia dependiendo de las reacciones
producidas durante la solidificacion en la figura 2.1, se muestra un ejemplo de
la curva de enfriamiento de una aleacion de aluminio modificada y sin

modificar.

Curva 1: Refinamiento de grano en la aleacién.

} Temperatura Curva 2: Sin refinamiento de grano en la
aleacion.
kb : Temperatura de inicio al enfriamiento de
una aleacion bien refinada.
E : Temperatura de incio al enfriamiento de
una aleacion sin refinar.

E B- B : Super enfriamiento aparente .
t1 = Periodo de super enfriamiento aparente.

Figura 2.1. Curvas de

enfriamiento presentadas en

q | S y sin modificar?.
P — Tiempao

2.3.3. Anélisis en Prueba Tatur.

|
|
i. aleacion de aluminio modificada

La prueba Tatur es una técnica utilizada para evaluar macro y micro
porosidad en aleaciones. La prueba utiliza un molde permanente de geometria
estandar. El asentamiento y la contraccién, macro porosidad y micro porosidad
puede evaluarse por medicidon de la densidad y el desplazamiento de la
contraccion. Estos tipos de contraccion se ven afectados por muchos

pardmetros, tales como inclusiones, contenido de gas, elementos de aleacion,
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refinamiento de grano, la modificacibn en la micorestructura y la tasa de

enfriamiento!?.

Los investigadores Argo y Gruzleski utilizaron la prueba Tatur como una
medida para controlar los niveles de Hidrégeno de 0.20 ml H,/100 g Al. La
prueba consta de un molde permanente de geometria fija (figura 2.2).
Utilizando una técnica sencilla para medir la densidad y el desplazamiento de
agua, esto es posible para cuantificar el volumen de micro contraccion, macro
contraccion y el asentamiento de metal por contraccion. A fin de obtener
informacion confiable se requiere tomar una serie de muestras para poder

evaluar estadisticamente 2.

La cantidad de porosidad en una muestra puede ser cuantificada por la

relacion:

. “Ldae®al0o0 ? %@PaeUx0x 2a0404c0D
2KNKOE @2% Ewmumwo 499

(A1)

Los volumenes de contraccion pueden ser calculados con la aplicacién de las

siguientes ecuaciones:

82 L s (A2)
)
2 L | # (A3)
L gn
:&c U B ? Ad
SLKN L & UF #&B 7 (A4)
&P D
807L trtBLFS8? (A5)
8p?L 8LKS8IGESL (A6)

Donde:
Vc = volumen del casting (cm®)

MwbD = peso del agua desplazada (gr)
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Dw = densidad del agua destilada (gr/cm?)

DA = densidad aparente del casting (gr/cm®)

Vpor = volumen de porosidad interna (cm?)

Dth = densidad tedrica de la aleacién experimental (gr/cm®)
Vsc = volumen del asentamiento y contraccién (cm®)

Vp = volumen del tubo central (cm®)

Vitc = volumen total de la contracién (cm?)

La densidad teérica puede ser obtenida por calculos, mientras que la

densidad aparente puede ser calculada con el principio de Arquimedes.

El total de la contraccion de la aleacibn no es afectada por la
modificacién, solamente cambia de macro contraccibn a micro contraccion, la
modificacién con estroncio o sodio generan cambios en la disminucién de
macro contraccién, pero a sSu vez se genera un aumento en la micro
contraccion, en otras palabras la micro contraccion es re-distribuida cuando la

modificacion ocurre!?.

A través de este estudio se puede evaluar la distribucion de porosidad
que existe en el material, realizando pruebas controlando la temperatura de
molde y de metal liquido, el siguiente esquema (figura 2.2) muestra la
geometria de molde que se utiliza en este estudio, asi también la distribucion y

concentracion de macro porosidad y micro porosidad™?.
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Volumen total de molde 202 cr.
. Volumen de porosidad interna Wor 0 f 6
 Volumen de macro porosidad v 0,6

. Volumen de asentamiento y contraccion 0 ... 6

Bl Z—cte ffrie—t tEZ L femco% O

\ [] Pared de molde metalico.

Figura 2.2. Los patrones de porosidad y distribucion de contraccion después de

la solidificacién son mostrados en la imagen?.
2.3.4. Otras técnica auxiliares en los analisis anteriores.

Para complementar los andlisis anteriores en dado caso que se requiera
analizar algun defecto, inclusion o poro, se pueden utilizar las técnicas de
Estereoscopia, Microscopia Optica, Microscopia Electronica de Barrido o bien

Andlisis Quimico, segun se cuente con los equipos o la infraestructura.
2.4. Refinamiento de grano.

Es bien sabido que los metales y aleaciones por lo general se solidifican
con estructura de grano columnar grueso bajo condiciones de colada normales
a menos que el modo de solidication se controle cuidadosamente. Es posible
desarrollar granos equiaxiales finos en la estructura, ya sea aumentando el

namero de sitios de nucleacion o por la multiplicacion de granos.

McCartney ha definido refinamiento del grano como la supresion
deliberada de crecimiento de grano columnar, en lingotes y piezas de fundicion
y una buena formacién de la estructura de solidificacién equiaxial por todo el

materialt®.

Las ventajas que principalmente se obtienen con el refinamiento de
grano es: disminucién de la tendencia al agrietamiento en caliente, también se

obtienen distribucion de porosidad a lo largo de las pieza vaciadas, en cuanto a
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propiedades mecanicas existe una mejora en la resistencia a la tensién y

elongacion™.

Una de las desventajas en este proceso de refinacion es que al tener el
metal con tamafios de grano muy finos disminuye la fluidez y puede ser un

factor importante en el llenado de piezas.

Existen dos procesos para llevar a cabo el refinamiento de grano, uno es
mediante el proceso de enfriamiento rapido con el uso de templaderas en los
moldes produciendo un enfriamiento r4pido y a la vez el refinamiento de grano
y el segundo es a través de quimicos, mediante agentes nucleantes,

generando mayor cantidad de sitios de nucleacion™.
2.4.1. Refinamiento por enfriamiento rapido mediante templaderas.

Este tipo de refinamiento se logra cuando se utilizan moldes metalicos,
como en inyeccién, y vaciados en molde permanente, o cuando se utilizan
moldes de arena con insertos metalicos, los cuales ayudan a extraer calor de la
pieza rapidamente para de esta manera provocar el subenfriamiento necesario
para que se de la nucleacion heterogénea, este tipo de refinamiento tiene una
cierta profundidad hacia el interior de la pieza, la cual depende de la geometria

de la pieza y de la capacidad de extraccion de calor de la templadera.

Ademas del refinamiento de grano, el enfriamiento rapido tiene otros
efectos en la micro estructura como la disminucion del espaciamiento
interdendritico secundario (EDS), siendo éste el principal factor que mejora
notablemente las propiedades mecénicas. Otro efecto del enfriamiento rapido
es la disminucion del tamafio y distribucibn mas homogénea de las fases que
forman elementos segregados durante la solidificacién, disminuyendo el efecto
negativo de estas y ayudando a mejorar la respuesta a los tratamientos

térmicos de solucién sélida .
2.4.2. Refinamiento quimico mediante agentes nucleantes.

Este tipo de refinamiento de grano se logra mediante la adicion del

suficiente nimero de particulas que pueden actuar como nucleos activos para
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el proceso de nucleacion heterogénea, disminuyendo sensiblemente la

necesidad de un gran subenfriamiento.

Para esta aleacion el titanio ha sido utilizado desde hace 50 afios como
refinador de grano, como se muestra en el diagrama binario Al-Ti de la Figura
2.1 se presenta la precipitacion del compuesto TiAl; a partir de un contenido
de titanio mayor a 0.20%, otros actores como Campbell han encontrado que
esta precipitacion se presenta desde contenidos de 0.15%. Este actia como un
ndcleo mediante la reaccion peritéctica de la ecuacion [9] a una temperatura
aproximada de 665°C (fig. 2.3) [\

Liquido + TiAl; ——> . VIRO) )

L+ALTi

Temperature, [*C]

00
A5

LI ELA

[V (Al + ALT
w0 T Tt T e o
0

Al ak. % T

Figura 2.3. Diagrama de fases parcial de Al-Tif".

Como ya se mencion6 anteriormente la precipitacion de la fase Ti-Alz
sélo se da a altas concentraciones de Ti y debido a que este elemento es muy
caro normalmente en las fundiciones se trata de refinar con contenidos de
entre 0.01 a 0.03% de Ti, por lo que el titanio es afadido al bafio metalico
mediante sales de Ti o aleaciones maestras Al-Ti, en las cuales se observa,
debido a su alto contenido de titanio, la presencia de fases TiAls. Es por esto,
que al introducir estas particulas al bafio de aluminio se vuelven inestables y
luego de un corto tiempo desaparecen gradualmente, disminuyendo su
capacidad refinadora. Se ha descubierto recientemente que la adicion de boro

mediante aleaciones maestras Al-Ti-B aumenta el tiempo de vida de las
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particulas refinadoras, mediante un proceso que aun no es comprendido (figura
2.4)1,

600 D 5/1 TiBal

A 371 TiBAI
© AlI-5Ti(0.2%)

x Al-5Ti(1.0%)
L715 E/}/M,—Q

Grain size (um)
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Figura 2.4. Comparacion de la eficiencia de refinador de grano Al-5Ti-1B (5/1

TiBAl) Al-3Ti-1B (3/1 TiBAIl) Al-5Ti Aleacion maestra para el refinamiento de

grano de aluminio &,

Haciendo referencia a la figura 2.4, se presenta a continuacion los
resultaos de un estudio en la refinaciobn de tamafio de grano, utilizando la
aleacion maestra Al-5Ti-1B, obteniendo muestras a diferentes tiempos de
incubacion para conocer el efecto de refinador, asi mismo conocer el tamafio

de grano que se va obteniendo a diferentes tiempos después de haber
agregado la aleacion maestra.

ALTTLCCTTEET
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Figura 2.5. Imagen mostrando el refinamiento de grano utilizando la adicion de
0.01% Ti usando la aleacion maestra de Al-5Ti-1B (preparada a 800°C/60

min)&l.
2.4.3 Agrietamiento en caliente.

El agrietamiento en caliente (hot tear) se forma debido a la
concentracion lineal que sufre la pieza vaciada durante la solidificacion, la cual
empuja hacia lados opuestos los granos o dendritas adyacentes separandolas.
Cuando la separacion es suficientemente grande, el liquido remanente no es

suficiente para llenar el espacio, lo cual genera la aparicion de la grieta.

La grieta en caliente por contraccion es el defecto mas severo que una
pieza vaciada puede presentar. Campbell menciona algunas de las

caracteristicas principales para distinguir este defecto ™

Grieta no uniforme en forma ramificada.

La grieta principal y las secundarias siguen trayectorias intergranulares.
La superficie de la grieta presenta morfologia dendritica.

La superficie de la grieta cominmente presenta fuerte oxidacion.

Normalmente se localiza en puntos calientes.

= Th Th Th T TH

Presenta un comportamiento aleatorio, puede aparecer o no aparecer
aun en condiciones my similares de vaciado.

f El defecto se presenta de manera especifica en ciertas aleaciones.

2.5. Modificaciéon en aleaciones Al- Si

Las aleaciones base aluminio-silicio son ampliamente usadas en la
industria automotriz, estructuras aeroespaciales y aplicaciones militares ya que
VH FDUDFWHUL]DQ SRU \2X dgichil) RleGHa® vdndubti@Gdades
eléctricas, térmicas y resistencia a la corrosion en algunos medios, incluyendo

el atmosférico.

Es bien conocido que las propiedades mecéanicas de estas aleaciones
dependen en gran medida del tamafio, forma y distribucion del silicio presente

en el micro constituyente eutéctico. Normalmente, durante la solidificacion de
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estas aleaciones, el silicio del eutéctico se forma presentando una morfologia
fibrosa lo cual provoca que la aleacion solidificada presente propiedades
mecanicas limitadas y deficientes. Es por esta razon que es practica comun el
aplicar a estas aleaciones el tratamiento denominado modificacion, que
consiste en agregar al metal liquido cantidades especificas de sales de sodio 0
aleaciones maestras aluminio-estroncio, con el proposito de modificar la
morfologia del silicio eutéctico de fibrosa a acicular, y con ello mejorar sus
propiedades mecénicas. La modificacibn puede ocurrir por medio de la
solidificacion rapida, sin embargo a velocidades de enfriamiento bajas es

necesario el uso de modificadores.

A continuacion se muestran las micrografias asociadas con la
microestructura tipica presente en las aleaciones de Aluminio A356, en la figura
2.6a se observa una matriz de fase primaria rica en aluminio y la presencia en
los espacios interdendriticos del eutéctico Al-Si sin modificar mostrando una
morfologia en forma de aguja, en la figura 2.6b se arecia en los espacios

interdendriticos la presencia de Al-Si totalmente modificado con 0.015% de Sr.

La modificacién fue aplicada a través de la adiciéon 150 ppm de Sr, con lo

cual gueda modificado totalmente el eutéctico de Al-Si.

@ Ul TR N
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Figura 2.6. Imagenes comparativas en aleacion A356 mostrando (a) silicio en
forma de aguja sin modificar, (b) silicio en forma fibrosa modificada con

estroncio.

Como se observo anteriormente la microestructura presenta cambios
muy marcados en la solidificacion, a continuacion se hace una ilustracién de
imagenes a través de la técnica de Microscopia Electrénica de Barrido (MEB),
utilizando la funcion de electrones retrodispersados, donde se aprecian

claramente los cambios que sufre el silicio a través de la adicién de Sr.

Figura 2.7. Imagenes obtenidas utilizando la técnica de Microscopia Electronica
de Barrido (MEB) y la funcion de electrones retrodispersados, (a) agujas de

silicio sin modificar y (b) forma fibrosa de silicio modificada con Sr.
2.6. Desgasificacion en aleaciones de Aluminio.

El hacer pasar gas a través del metal liquido ha demostrado ser
particularmente eficaz, debiendo distinguirse entre los gases con accion fisica
de lavado (gases inertes) y aquellos en los que se produce una reaccién
quimica durante el tratamiento. Entre los primeros se cuenta el nitrégeno. Al
disminuir la presion parcial de hidrégeno durante su paso a través del metal
liquido se elimina el hidrégeno del fundido. Simultaneamente se lavan los
oxidos y otras impurezas no metdlicas elevandolas a la superficie. El nitrdgeno
no es adecuado para las aleaciones de AlMg debido a la posible formacion de
nitruros, siendo mejor utilizar argén. Se utiliza también cloro como gas
quimicamente activo, el cual es mucho mas activo que el nitrégeno. Al hacer

pasar el cloro por el fundido se forma cloruro de aluminio, que se sublima,
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asciende a la superficie del bafio y provoca con ello, debido a su distribucion
fina y uniforme, un lavado muy activo y la consiguiente eliminacion de
impurezas. Por razones econdmicas y sanitarias (el cloro es venenoso), y
también de tipo ecoldgico, se utiliza actualmente mezclas de cloro y nitrégeno
con aproximadamente 80-90% de nitrdgeno. Cuando se usa cloro debe tenerse
en cuenta que el magnesio presente reacciona con el cloro formando cloruro
de magnesio, pudiendo disminuir el contenido en magnesio del caldo en

funcion de la temperatura y del tiempo!®!,

Los gases de lavado se introducen a través de tubos (frecuentemente de
grafito) debiendo observar que exista una distribucion uniforme vy fina del gas.
Con este objeto se usan reguladores de presion y dosificadores. El nitrdgeno
se hace pasar, convenientemente, antes y después de efectuar la cloracion,
con objeto de efectuar un lavado de los conductos e impedir que en caso de

perturbaciones, el cloro salga libremente.

A continuacion se presenta un esquema de la manera de actuar de los
gases de lavadores. La mejor calidad se alcanza con los gases de lavado, al
cabo de un pequefio periodo de tratamiento un contenido en hidrégeno no tan
bajo que no son de temer después acciones negativas sobre la calidad del
fundido. Un contenido final alcanzado de 0.1 a 0.15 cm3/100g de metal,
posibilita, en general, la consecuencia de piezas fundidas técnicamente libres
de poros y cualitativamente buenas. La duracién del tratamiento alcanza de 5 a

10 minutos para 300Kg de metal liquido.

El valor del contenido de hidrogeno después de la fusién vy

desgasificacion depende, en primer lugar de la aleacion.
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Figura 2.8. Representacion esquematica de la forma de actuar de diversos
meétodos para desgasificacion; x condiciones atmosféricas, t temperatura del

metal; z composicion del metal (segiin Hornung)™.
2.7. Molde en arena o moldeo en verde.

Los moldes de arena no son permanentes y se preparan con materiales
adecuados para la fabricacion de moldes. Para formar un espacio vacio se
utiliza un modelo, cuando la pieza colada debe ser hueca interiormente, se
disponen corazones en el molde, los moldes pueden prepararse a mano o0 en
maquina. En consecuencia existen talleres de preparacion de moldes a mano
(matrizado a mano) y los talleres de preparacion de moldes a maquina
(matrizado a maquina). En el caso del moldeo en arena verde, el metal se
vierte en moldes de arena verde o sin secar, en el caso del moldeen arena
estufada los moldes y los corazones se secan a una temperatura de 400-600

antes de introducir en ellos el metal.
2.7.1. Materiales para la fabricacién de moldes.

Entre los materiales para la fabricacion de moldes no permanentes
pueden citarse las arenas de molde, las tierras de moldeo, la arcilla o barro y
las arenas para corazones. Los materiales para la fabricacion de moldes deben

poseer determinadas propiedades:

o Plasticidad: deben amoldarse perfectamente a los contornos del modelo.



33

o Permeabilidad a los gases: deben permitir la evacuaciéon de los gases
gue dependen del metal al enfriarse en el molde.

o Propiedades refractarias: estos materiales no deben reblandecerse ni
fundirse durante la colada.

o Estabilidad de forma: el material para la fabricacion de moldes debe
poder adoptar una forma estable a fin de que el molde una vez fabricado
no se dafie por el transporte, al volcar las cajas de moldeo y al recibir el

metal liquido (moldeo por inyeccion).

La arena de moldeo es una mezcla natural de granos de cuarzo y arcilla.
El cuarzo es sélido y dificilmente fusible. Segun el tamafio de grano del cuarzo,
la arena puede ser grano grueso, de grano medio o de grano fino. La arcilla
adquiere propiedades aglomerantes al absorber agua. Sirve por lo tanto como
aglomerante y hace que los granos de cuarzo se adhieran unos a otros. Segun
el contenido de arcilla, las arenas de moldeo se denominan grasas cuando
tienen mas de un 15% de arcilla, semigrasas cuanto contienen de un 8% a un

14% y magras cuando contienen menos del 8%,

El método de fundicion en arena es especialmente adecuado para la
obtencion de formas complicadas. En muchos de los casos este procedimiento
es la Unica solucion técnica a la que se puede recurrir para moldear piezas con

corazones complejos.

Tabla 2.8. Ventajas y desventajas al utilizar molde en arena.

VENTAJAS DESVENTAJAS
Bajo costo Cuidar parametros de la arena
Obtencion de geometrias complicadas Preparacién de la arena
Acabado superficial fino Magquinaria para transportarla
Desmolde rapido Desmoronamiento por arena seca
Reutilizable para cualquier pieza Adobes muy pesados
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2.8. Molde permanente.

La fundicion en molde permanente se refiere a las técnicas de fundicidon
en que el molde donde es vertido el material liquido a solidificar, puede
utilizarse reiteradas veces. El molde consiste en dos mitades fabricado de
materiales metalicos mediante la unién temporal de ambas mitades se forma
un molde en el que se vierte la colada y se aguarda el tiempo determinado de

solidificacion.

El molde permanente se lleva a la utilizacion debido a la reduccion de
costos que presenta con la relacion a las técnicas tradicionales de fundicion en
arena, siempre y cuando los volimenes de produccién sean elevados y se

cuente con la tecnologia apropiada para automatizar el proceso.

Los materiales que se pueden utilizar son acero, hierro fundido,
normalmente recubiertos internamente con un barro refractario como silicato de
sodio y arcilla, de no existir este recubrimiento interior, cada vez que se
aproxime una conformacién, las superficies deben ser rociadas con un

recubrimiento refractario como grafito.

Tabla 2.9. Ventajas y desventajas de utilizar molde permanente.

VENTAJAS DESVENTAJAS
Durabilidad Alto costo
Producciones masivas Placas pesadas
Enfriamiento rapido Control de temperatura
Automatizado Tendencia a la corrosion

2.9 Software de simulacién de colada.

En la actualidad existen software que predicen el comportamiento del
metal liquido vertido en alguna geometria, tal es el caso de ProCast, el cual a
través de informacion introducida referente al molde y al material a vaciar,

ademas de que el software realiza calculos matematicos de analisis de
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elemento finito, puede llegar a arrojar informacién con la cual se logra observar
un panorama del vaciado, llenado, solidificacion, analisis térmico, porosidad,

entre otras cosas.

La industria de la fundicion se ha visto renovada con estas nuevas
tecnologias ya que para disefiar, 0 realizar cambios en alguna geometria,
primero se lleva al software antes de realizarlo de manera préactica, logrando

asi obtener informacion acertada y asi evitar cometer errores.

El software cuenta con amplias bases de datos de materiales que se
utilizan en moldes y metales que se pueden vaciar para obtener piezas con
geometrias simples y complejas, los datos de entrada dependen de las

condiciones de vaciado y el disefio de la geometria de molde .

Para nuestro caso de estudio se realizé la simulacién de manera inicial
en arena silica (material que se utiliza en la empresa) para simular nuestro
molde, obteniendo los siguientes datos del software ProCast, en las imagenes
gue se observan a continuacion extraidas del software después de haber
introducido los datos de entrada mencionados anteriormente se aprecian los

siguientes parametros.

| e

o
[ L9 al

Material Name: [SAND_Silica User: ESI Date: 0511104

Matenal Dats (READ ONLY): S

Composition \ Thermal \ Fluid \ Comments \
Conducthity \uenm,\ Specific Heat | Entraipy| Fraction Sotia), Latent Heat | Liquicus-Solidus | Exothermic|

 Constant

Graph: 5
Enter — e

[ o774

@ Table 0741
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0534
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Figura 2.9. En el gréfico se observa la conductividad térmica que presenta la arena
silica dentro del software ProCast y estos valores son en los que se apoya el software

para realizar las operaciones correspondientes al analisis.
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Figura 2.10. En el gréfico anterior se muestra el comportamiento del calor especifico
de nuestro material (arena) de molde que se utiliza actualmente en la empresa.

A continuacién se muestran los pardmetros que se encuentra dentro del
software ProCast en la base de datos para la aleacion de aluminio A356.

Figura 2.11. Composicion quimica para la aleacion de aluminio A356 dentro de la base
de datos de ProCast.
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Figura 2.12. Conductividad térmica de la aleacion de aluminio A356 en la base de
datos del software ProCast.

EEETEEELTEX

Figura 2.13. Gréafico que muestra el comportamiento de densidad en la aleacion de
aluminio A356.
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Figura 2.15. Gréfico que muestra la fraccion solida del material aluminio A356.
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Figura 2.16. Grafico de viscosidad en el metal de la aleacion A 356.
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CAPITULO 3

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1 Introduccion.

Se realiz6 el estudio para evaluar y tipificar los defectos que se
presentan en la pieza llamada PLANCHA 330 (fig. 3.1 a)), esta pieza se utiliza
en la maquina rebanadora de jamon (fig. 3.1 b)) de la empresa FUNDICION
TORREY, los estudios realizados se describen mas adelante, llevando una

metodologia cientifica adecuada para obtener resultados favorables en la
investigacion realizada.
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Figura 3.1. a) pieza de estudio PLANCHA 330, mostrando cara de andlisis, b)

magquina rebanadora de jamon marca TORREY, donde se utiliza la pieza de
estudio.

A través de las diferentes técnicas de caracterizacion como: Prueba

Tatur, Analisis Térmico, Estereoscopia, Microscopia Optica (MO) y Microscopia

Electronica de Barrido (MEB). Por otra parte se realizaron cambios
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aumentando las cantidades de Ti con la aleacion maestra de AI-5Ti-1B
(refinador), esto con la finalidad de conocer el comportamiento de Ti dentro del
metal liquido a diferentes concentraciones. Para el caso de la aleacion maestra
de AI-10Sr (modificador), también se realiz6 un estudio aumentando las
cantidades de Sr dentro del bafio metalico, de los resultados obtenidos se
realizaron algunas combinaciones de Tiy Sr con el objetivo de ver el efecto en

la porosidad.

En las pruebas mencionadas anteriormente se obtuvieron series de
muestras para evaluar el comportamiento del metal y su porosidad, haciendo
comparativa entre cada aumento correspondiente a cada aleante y sus

combinaciones.

En paralelo de la prueba Tatur se realizé el estudio de analisis térmico
para conocer de igual forma el comportamiento de cada aleante y sus
combinaciones, estos moldes se instrumentaron con termopares y una tarjeta
de adquisicion de datos conectada a una computadora para la recopilacién de
temperaturas respecto al enfriamiento del metal, todo esto se realiz6 en las
mismas pruebas del analisis de la prueba Tatur, aprovechando cada
composicién de metal para todos los experimentos, (ver equipo de trabajo en
figura 3.3)

Al llevar a cabo las pruebas anteriores se realiz6 el andlisis del efecto de
refinador y modificador en las probetas obtenidas, ya que éstas fueron tomadas
para revision a través de Microscopia Optica (MO) y Microscopia Electrénica de

Barrido (MEB), contribuyendo a un estudio completo.

El moldeo en arena o moldeo en verde es la técnica que se ha estado
utilizando para generar la pieza Plancha 330, en la cual se presentan defectos
de porosidad que pueden ser causados por: gas H,, transformacién de estado
liguido a solido, arrastre de arena, turbulencias de metal liquido, llevando
consigo grumos de arena que se incrustan en la pieza, existe una serie de
defecto que puede presentar el molde de arena, sin embargo éste estudio se
enfoca a revisar de manera profundo los factores que forman la porosidad en la

aleacion A356.
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Por otro lado también se est4 analizando la propuesta de manejar molde
permanente para la fabricacion de dicha pieza, ya que segun estudios
anteriores demuestran que, utilizando un molde metalico ocurre un
enfriamiento rgpido en comparacion con el molde de arena y esto puede traer

consigo una disminucioén en la porosidad.
3.2. Analisis Térmico.

Se obtuvieron muestras para la prueba de andlisis térmico tomadas de
manera directa del horno con la composicion quimica que la empresa maneja,
y siguiendo las condiciones de vaciado ideales segun la literatura, se comenzé
a trabajar en la obtencion de las muestras, esto con la finalidad de conocer los

defectos presentes en la aleacion con la que se estaba trabajando.

Para obtener las muestras antes mencionadas se requiri6 equipo de
medicion, moldes, termopares tipo K para lograr captar las temperaturas de
vaciado, de molde y asi lograr las obtener las curvas de enfriamiento y las

temperaturas de solidificacion.

A continuaciébn se muestra el equipo (ver figura 3.2) utilizado para

obtener las muestras de analisis térmico.

Figura 3.2. Equipo de trabajo utilizado en la obtencion de probetas tanto para la
curva de enfriamiento y prueba Tatur, a) molde para la prueba Tatur con

termopar para medir la temperatura, b) molde de arena con formas cilindricas



43

instrumentado con termopares para medir la temperatura de solidificacién, c)
Computadora para almacenar la informacion, d) Tarjeta de adquisicion de

datos y e) cables de termopar tipo k.

Las condiciones de vaciado fueron las siguientes:

Temperatura de metal: 710°C
Temperatura de molde Tatur: 150°C
Temperatura de metal para pruebas de analisis térmico: 710°C

Temperatura en moldes para andlisis térmico: 35°C

o O O o o

Las temperaturas tuvieron un margen de error de +5°C

Se fabric6 un modelo para 9 probetas de forma cilindrica siguiendo la
norma como se muestra en las Figura 3.3 a). con este modelo se estuvo
trabajando en arena para obtener el negativo y luego instrumentarlo colocando
cable de termopar tipo K, en la Figura 3.3 b) se observa el termopar colocado
en el hueco de forma cilindrica donde se vaciara el metal y con esto se

obtienen las curvas de enfriamiento del metal.

Figura 3.3. a) Imagen del modelo para la obtencion de probetas de analisis

térmico, b) molde instrumentado con cable de termopar.

Se obtuvieron probetas para cada condicién en moldes cilindricos, con
los cables de termopar tipo k, los cuales quedan dentro de la misma pieza sin
recuperarse, solo se puede cortar el cable, y este se vuelve a unir en la zona

de contacto con el metal, tal como se aprecia en la figura 3.4.
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Las probetas obtenidas de las curvas de enfriamiento fueron sometidas
a estudios de microestructura por medio de Microscopia Optica (MO),
Microscopia Electrénica de Barrido (MEB), analisis quimico, refinamiento de

grano y modificacion.

Figura 3.4. Muestras para analisis térmico, con cable de termopar para su

medicion de transformaciéon de fases.
3.3. Prueba Tatur

Para obtener las pruebas Tatur se utilizaron las condiciones de vaciado
antes mencionadas en el analisis térmico, a continuacion se muestra parte de

las piezas obtenidas.

Figura 3.5. Probetas Tatur para estudio de porosidad, microporosidad y analisis

de contraccion.
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Para llevar a cabo el analisis de la prueba tatur se aplicaron las
ecuaciones mencionadas en el subtema 2.3.3, donde se menciona el

procedimiento para obtener el estudio completo de la prueba Tatur.

La aleacién de aluminio A356 tiene densidad teérica Dy= 2.7 gricm® y el
volumen teérico que presenta el molde de la prueba tatur es de 202 cm?®. Para
obtener el volumen del casting (Vc), se coloca una cantidad de volumen de
agua inicialmente, el cual se pesa y se calibra a cero; posteriormente se
sumerge el casting en agua, el volumen desplazado tendra un incremento en el
peso Yy utilizando la densidad del agua éste corresponde al volumen del casting
(ver figura 3.6).

Figura 3.6. Medicion de peso del agua desplazada que corresponde a Vc,
utilizando la ecuacion [A2].

!
87L (A2)

Para el calculo de la Densidad Aparente (Da), se pesa la masa del
casting y se divide entre el Volumen del casting, Vc, que ya fue obtenido con la
ecuacion [A2].

Para obtener el Volumen de Porosidad interna (Vpor) se utilizan la Dy =

2.7 grlcm®, la Da y Vc. Para obtener el Volumen de asentamiento y contraccion
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(Vsc), se requiere el Volumen inicial desde el estado liquido que en este caso
es el volumen del molde Tatur 202 cm?, el Volumen de la macro porosidad V,,
es obtenido pesando la cantidad de agua que ocupa este espacio, region b,
fig. 3.7, y utilizando la ecuacion [9] se obtiene el volumen de esta region. El
volumen del asentamiento y contraccion que corresponde a la region 3F° GH OD

Figura 3.7 sera entonces:

VSC: 202'Vp'VC (A5)

Volumen total de molde 202 crd.

. Volumen de porosidad interna Yor 0 f 6

. Volumen de macro porosidad ¥ 0,06

. Volumen de asentamiento y contraccion/ o0 ... 6
B 7t frfrtet t17 o fe—co% O

|:| Pared de molde metélico.

Figura 3.7. Los patrones de porosidad y distribucion de contraccién después de

la solidificacion 2.

Para la obtencion de Volumen total de contraccién (Vi) se suman el
Volumen de Porosidad interna, V., €l Volumen de Asentamiento y

Contraccion, Vs, asi tambien el volumen de la macro porosidad, V.

8p?L S8LKS8IGEESL (A6)
Datos Teoricos.
Densidad de la | Volumen del Masa del
aleacion casting casting (gr)
(gr/icm®) (cm®)

2.7 202 543
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Tabla 3.1. Estos datos se obtuvieron del software Solid Work y ProCast.

Resultados obtenidos para un casting: a continuacion se presenta una tabla
con los resultados obtenidos como un ejemplo, los detalles son mostrados en

el Anexo I.

Masa al aire MA Masa de Macro

(gn)

Masa en el agua

MA (gr) porosidad Vp, (gr)

494 184 0.014

Tabla 3.2. Informacién obtenida al realizar las mediciones.

\Y/e Vp DA Vpor Vsc Vtc % Porosidad
(cm®) (cm®) (gricm®) (cm®) (cm®) (cm®) Ec. (A1)
Ec.(A2) Ec.(A3) | Ec.(Ad) | Ec.(a5) | Ec.(aB)

184 0.014 2.68 1.04 17.986 19.04 0.563

Tabla 3.3. Resultados obtenidos de los diferentes volimenes de contraccion y
porosidad de la prueba Tatur.

3.4. Cambios efectuados en TiBAl aumentando su concentracion.

El refinamiento se llevd a cabo con la aleacion maestra de AI-5Ti-1B
(TiBAI), actualmente la empresa maneja porcentajes de 0.0032% logrando
refinacion, sin embargo la cantidad que se debe aplicar es de 0.01% pero
debido a que con este aumento presenta un gasto mayor, es por ello que no
aplican la cantidad adecuada y el grado de refinacion no es el indicado,
produciendo asi un tamafio de grano cercano a 1mm, siendo que la norma
ASTM E112 indica que debe ser del tamafio de 250 B, numero ASTM 16, sin
embargo se ha estado trabajando de esta manera con tamafos de grano

mayores.
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Se realiz6 el disefio de experimentos correspondiente a la prueba Tatur
y andlisis térmico, ademas de su efecto en refinamiento, para el caso de TiBAl
(refinador), obteniendo muestras por condicion como se muestra en la Tabla
3.4, esto con el objetivo de analizar el comportamiento del refinador (TiBAl) a
diferentes contenidos Ogr (0.0%Ti), 134gr (0.001%Ti) y 1200gr (0.01%Ti), en un

bafio metalico de 600Kg de Aluminio.

0 g 2

0%
30 3 2 0.001%
60 3 2 0.01%

Tabla 3.4. Disefio de experimentos para el Titanio como refinador.

El proceso utilizado para atacar las muestras quimicamente y revelar el

tamafio de grano es el siguiente:
Reactivo
y 20 gr de Cloruro Cuprico (CuCly)
y 100 ml de agua destilada
Solucién de limpieza
y 1 parte de Acido Fluorhidrico en 6 partes de Acido Nitrico.

El procedimiento para obtener la revelacién del tamafio de grano es el

siguiente:

0 Se sumerge la pieza durante 20s en la solucion del reactivo.
o Luego se sumerge en la solucion de limpieza.

o Por dltimo se lava con agua corriente.
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3.5. Cambios efectuados en Estroncio aumentando su concentracion.

La modificacion viene a presentarse al agregar Sr, también en aleacion
maestra de Al-10Sr, esto con la finalidad de modificar al Silicio presente en la
aleacion ya que se encuentra en forma de aguja y cambia drasticamente a

forma acicular con minimas cantidades de Sr 0.006%.

En las pruebas realizadas se aumenté de manera gradual el Sr en dos
tiempos, hasta alcanzar la cantidad de 0.006% en el metal liquido, logrando
obtener mejor modificacién en 0.006% (ver Tabla 3.4).

Con las pruebas anteriores se procedio a realizar combinaciones con las

cantidades minimas de cada aleante y con las cantidades maximas.

De la misma manera se realiz6 el estudio para el caso de Estroncio (Sr)
modificador, obteniendo muestras Tatur, analisis térmico y realizando el estudio
de microscopia, aumentando la cantidad de Estroncio Ogr (0.0%Sr), 200gr
(0.003%Sr) y 400gr (0.006%Sr), en un bafio metalico de 600Kg, como se

muestra en la Tabla 3.5.

0 3 2 0

%
30 3 2 0.003%
60 3 2 0.006%

Tabla 3.5. Disefio de experimentos para el caso de Estroncio (Sr) como

modificador.

Con el andlisis de aumento de refinador y modificador se pueden
obtener resultados que favorezcan la disminucion en porosidad, asi también
encontrar las cantidades ideales para la aleacion, determinado a través de una

buena combinacion entre refinador y modificador.
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3.6. Combinaciones de TiBAly Al- Sr

Las combinaciones realizadas primero con las cantidades minimas
(0.001%Ti) con (0.003%Sr)

Por otra parte las cantidades maximas fueron: (0.01%Ti) con
(0.006%Sr), en la siguiente tabla se aprecian las combinaciones mencionadas

anteriormente.

0.001%Tiy
0.003%Sr

60 3 2 0.01%Tiy
0.006%Sr

Tabla. 3.6. Combinaciones con refinador Ti y modificador Sr.

3.7. Pruebas de presion reducida.

Existe una prueba que se aplica con la finalidad de encontrar porosidad
por gas, la cual consiste en enfriar una probeta a través de presiones
negativas, ya que cualquier burbuja que esté en algun sitio de la muestra por
mas pequefia que sea, podra expandirse a tamafios visibles ante el operador y
asi detectar de manera rapida este defecto, el sistema presentado en las

siguientes imagenes muestra los componentes del equipo utilizado.

Tapa con empaque,
gue permite el vacio.

Manometro en cm y
pulg de Mercurio

Probetero de acero. Base del sistema
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Bomba del sistema

Ducto de aire

Figura 3.8. Sistema de presion reducida y sus componentes a) y b)

Esta prueba es la que actualmente realiza la empresa para descartar
posible porosidad por gas, a continuacion se describe el procedimiento de

operacion:

La probeta que se requiere es de forma cilindrica con diametros
diferentes como se muestra en la figura 3.9 b), esta probeta es adquirida
después de aplicar el desgasificado y los aleantes (nitrégeno, refinador y
modificador), a una temperatura de 720°C aproximadamente, se sumerge el
porta probeta dentro del caldo aproximadamente 3min para tomar la
temperatura del caldo, luego se vacia metal liquido en éste porta probeta figura
3.9 a) y es llevado al sistema de presion reducida (figura 3.8), la presion que
se maneja es de 20 cm de Hg durante 5 min, se procede a realizar un corte
justo a la mitad de la probeta, aplicando pulido con lija numero 100, se realiza
el andlisis de porosidad en el Microscopio Optico, también con la contra parte
de la probeta se obtiene andlisis quimico.
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Figura 3.9. a) obtencion de probeta, b) corte de probeta para analisis.
3.8. Disefio en Solid Work

Se realiz6 el disefio de la plancha 330 utilizando como material de molde
arena silica, siguiendo el patron de condiciones de vaciado en las que
actualmente la empresa estd trabajando, el disefio fue de igual forma y

geometria sin hacer modificaciones al casting.

Al momento de disefiar el molde permanente de la plancha 330 se
realizaron diferentes disefios, de los cuales se optd por el que presentd

mejores resultados en el software ProCast.
3.9. Simulacién en el software ProCast

La simulacién se llevd a cabo en el software ProCast y después de
realizar el analisis de todos los disefios propuestos desde Solid Work, se tomé
el que mejor comportamiento y mejores resultados presentd, a continuacion se

muestran las condiciones de vaciado:
Temperatura de metal: 710°C.
Tiempo de llenado: 10 s.
Temperatura de molde: 35°C
Velocidad de llenado: 1.05 kg/s

Material de molde: Arena
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Coeficiente de transferencia de calor: 100 w/m?k
3.10. Monitoreo de piezas con molde de arena.

Se realizo el seguimiento durante la fabricacion de piezas con molde en
arena de la Plancha 330, durante los cambios realizados en la aleacion y
cuidando el tratamiento del metal liquido se obtuvieron piezas como las que se
mencionaron anteriormente, de las cuales se llevo la trazabilidad hasta
producto terminado conforme la empresa asi lo determina, logrando obtener
informacion concisa de los defectos encontrados durante el proceso que se
requiere, de esta manera se analiz6 cada defecto para correlacionarlo con los

cambios hechos en el proceso quimico y de produccion.

Se estudio el efecto de las variables mencionadas en el punto 3.2, 3.3y
3.4 asi también se analizaron las piezas mencionadas, llevando a cabo analisis
de porosidad y tamafios de poro por zonas especificas en las piezas

internamente.
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSION
4.1.1 Diagnostico

Inicialmente se presenta un estudio de diagndstico que se hizo en la
empresa, ya que presentaba porcentajes de rechazo del 40%

aproximadamente.
4.1.2 Analisis superficial.

Se realizaron cortes en la pieza de estudio y a través de las diferentes
técnicas de caracterizacion se logré encontrar el tipo de defecto de mayor

presencia en el producto.

Figura 4.1. Corte transversal en PLANCHA 330, sefialando area de estudio a)

zona superficial, b) zona interna.

En la siguiente imagen se muestra el acercamiento a un par de canales
de la PLANCHA 330 en la zona superficial como lo sefala la Figura 4.1 a), por

la técnica de Estereoscopia.
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1cm

Figura 4.2. Defectos presentes en los canales de la PLANCHA 330 del orden
de 400 P.

En la imagen anterior se aprecian claramente una serie de defectos en
la zona superficial, esta zona es la que se mantiene en contacto con los
alimentos al momento de realizar los cortes, por ejemplo al rebanar el jamoén o
el queso entre otros alimentos, permitiendo que estas zonas sean el lugar ideal
para alojar residuos de estos alimentos, dando como resultado la formacion de
bacterias las cuales pueden ser una amenaza para la salud de los

consumidores.
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4.1.3 Analisis interno.

Figura 4.3. Analisis en cara de corte, transversal y longitudinal por medio de las

técnicas de caracterizacion en la PLANCHA 330.

Se obtuvieron muestras para evaluar los defectos a través de las
técnicas de Microscopia Optica (MO) y Microscopia Electronica de Barrido
(MEB), con condiciones de vaciado que la empresa maneja, logrando

identificar los defectos presentes en la aleacién.
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200 pm

Figura 4.4. Metalografia en pieza obtenida para estudio mostrando macro
rechupe a 100X (MO).

Figura 4.6. Metalografia de analisis en pieza de estudio, dando enfoque al
crecimiento dendritico, a 50X (MO).



58

Figura 4.7. Metalografia mostrando defectos de porosidad a 50X (MO).

De las figuras anteriores podemos observar que los principales defectos
encontrados son micro-contracciones las cuales se caracterizan por tener una
morfologia que adopta la forma de los brazos detriticos region que es la ultima
en solidificar, la evidencia mas clara se observa en la Figura 4.6. Por otro lado
cabe destacar que este tipo de defectos se observaron de manera interna y
superficial, el tamafio es considerable del orden de 400 Rn y en algunos casos

se podian observar a simple vista.

Continuando con el analisis de caracterizacion ahora en Microscopia
Electrénica de Barrido (MEB), se obtuvieron imagenes en diferentes piezas y a

diferentes magnificaciones.

Por otro lado se observaron los defectos superficiales por microscopia
electrénica de barrido, Figuras 4.8 y 4.9 donde podemos observar nuevamente
el tipo de defectos que es caracteristico de una micro contraccion, es
importante mencionar que todos las micro contracciones observadas
presentaban una cavidad limpia lo cual indica que se esta haciendo una buena
limpieza del metal liquido, de la misma manera la morfologia del defecto nos
indica que no hay poros por gas, sin embargo se tienen que hacer pruebas de
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presién reducida para garantizar que el proceso de desgasificado se hace

correctamente.

A continuacion se muestran imagenes de la morfologia del material a

diferentes magnificaciones.

Figura 4.10. Matriz de aluminio y precipitados de silicio aparentemente sin
modificacién por estroncio a 1,000X (MEB).

En cuanto a la microestructura podemos decir que se trata una matriz de
aluminio, con precipitados de silicio eutéctico y otros intermetalicos como son
Al+Si+Mg2Si, Al+Si+AlI5FeSi de morfologia fibrosa que es una fase mas dura,

por lo que podemos decir que no esta siendo modificado con estroncio.
4.1.4 Analis is Térmico

El analisis térmico realizado a la aleacion A356 se muestra a
continuacion en la siguiente figura y también se realiza el acercamiento en la
curva para detectar cual es el rango de sub-enfriamiento que ésta tiene, con lo
cual se puede definir el efecto de refinacion en la aleacion.
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Figura 4.12. Resultado de la curva de enfriamiento en aleacion de aluminio

356.

De lo anterior podemos observar que en la figura 4.13 los puntos de

inflexion muestran la temperatura de solidificacion que es de 590°C y en la

Figura 4.14 hay una importante disminucion en la temperatura de solidificacion,

mostrando un 'Ty = 5°C lo cual indica que hay una pobre eficiencia en la

refinacion de grano.

4.1.5 Analisis en prueba Tatur.

Al obtener los primeros casting se realizaron las mediciones para

obtener su masa a través de una bascula y aplicando la ecuaciéon [A3], se

obtuvo el volumen del casting (V) y el volumen de macro porosidad (Vy), la

tabla 3.4 muestra los valores obtenidos.

Comp. Quimic{ Muestras | Ma (gr) | Vc (cm) Vp(cn?)
la 488 182 0.006
Aleacién356 2a 488 182 0.006
3a 492 184 0.012

Tabla 4.1. Valores obtenidos de manera directa del casting y utilizando la

ecuacion [A3] se obtuvo el volumen.
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Con los valores obtenidos anteriormente se procede a aplicar las

ecuaciones del subtema 2.3.3 encontrando el volumen de porosidad interna, el

volumen de asentamiento y contraccion, asi también el volumen total de

contraccion y por ultimo el porcentaje de porosidad.

Comp. Da
Quimica |Muestras| (gr/cm®) | Vpor (€M) | Ve (cm®) | Vis €m®) | %Porosidad
la 2.68 1.26 19.99 21.26 0.69
Aleacién356 2a 2.68 1.26 19.99 21.26 0.69
3a 2.67 1.78 17.98 19.78 0.96
Promedio 2.67 1.26 19.32 20.76 0.78

Tabla 4.2. Principales resultados a través de la prueba Tatur para la aleacion
356 que actualmente maneja la empresa FUNDICION TORREY.

De los resultados obtenidos a través del experimento de la prueba Tatur

indican que existe porosidad de aproximadamente 1% en la aleacién, la

porosidad encontrada no es causada por gas, esto puede deberse a la falta de

refinador en la aleacion, lo cual se puede concluir en el andlisis del tamafio de

grano y los resultados observados en la curva de en enfriamiento, fig. 4.14

4.1.6 Analisis de Tamaro de Grano.

Se llevé a cabo el analisis del tamafio de grano en la aleacién 356 por

medio de ataque quimico mencionado en el capitulo 2.



62

Figura 4.15. Tamafo de grano, a) tamafio nimero 7 aleacion 356 obtenida en
pruebas, b) tamafio nimero 14 Aleacién 356 (ASTM E112).

El tamafio de grano que presenta esta aleacion es de numero 7
3 JUXHVR™ REWHQLGR SRU PpWRGR FRPSDUDWLYDY® FRQ OD
VXJLHUH XQ WDPDxR GH JUDQR GH Q~PHUR HRR@R’ P
decir que la cantidad de TiBAI que agregan no es la adecuada, ya que su
funcién de refinar el grano no es la 6ptima, en otros trabajos proponen valores
SDUD HO WDPDxR GH JUDQR TXH YDQ GHOR *BXOFOHWPN\SRU
siguiere porcentajes de Ti de 0.01% a 0.03% paratam DXRV G H P ¥loxuw\
UHFRPLHQGD SRUFHQWDMHV GH 7L SDUDXHWWDRDU SRU

tamafos aceptados por la norma ASTM E112.

4.1.7 Prueba de presién reducida.

El resultado ideal en la prueba de presién reducida, es que no aparecen
poros en la superficie de la pieza cortada transversalmente (figura 4.11), de las
10 muestras observadas ninguna presentd porosidad en el centro por lo que
podemos decir que el proceso de desgasificado se estd haciendo
correctamente.
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Figura 4.16. Corte de probeta en prueba de presion reducida, sin presentar

porosidad en la superficie de andlisis.

4.2 Estudio de las variables del proceso.

4.2.1 Efecto de TiBAl.

En las muestras obtenidas del experimento con referencia en la Tabla

3.3 los resultados arrojados son mostrados las siguientes figuras.

TiBAI 0.001%
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Figura 4.2.1.1 Resultados para el experimento con aumentos en la aleacion
maestra Al-5Ti-1B (0.001% Ti).

Realizando el aumento correspondiente en la cantidad de TiBAI se

obtiene los siguientes resultados mostrados en las siguientes figuras.
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Figura 4.2.1.3 Resultados para el experimento con aumentos en la aleacion
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Figura 4.2.1.4 Acercamiento a la zona de precipitacion de Silicio Eutético en
aumento de TiBAI con 0.01% Ti.

%TiB Sin TiBAI 0.001% 0.01%

0 % (°C)=T1-T2 5 3 2

Tabla 4.2.1.1 Resultado de rango de solidificacion sin TiBAI y con agregacion
del mismo.

De la tabla anterior se pude llegar a la conclusion que debido a la falta de
refinador TiBAI presenta un rango de subenfriamiento de 5°C y al agregar

refindor el grano va disminuyendo conforme se aumenta la cantidad
Efecto en el refinamiento con Ti.

El proceso de refinacion se llevé a cabo con aleacion maestra Al-5Ti-1B
con referencia en la Tabla 3.3 capitulo 3, donde se menciona las cantidades a
agregar en la aleaciébn para conocer el comportamiento del refinador a
diferentes cantidades y diferentes tiempos, asi como el grado de refinacion en
la muestra, para ello se llevdé a cabo un ataque quimico por medio de una
mezcla de acidos para revelar el tamafio del grano, al realizar el procedimiento
correspondiente se obtuvieron los resultados que a continuacién se presentan

en la Figura 4.1.
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Figura 4.2.1.5 Refinamiento en aumento, T1: Sin agregar refinador, T2: 200gr
(0.001%), T3: 2,000gr (0.01%) de refinador.

Figura 4.2.1.6 Acercamiento a T1, sin agregar refinador, mostrando un tamafio
de grano del orden del numero 7 comparando con la norma ASTM E112,
indicando que para esta aleacion debe de ser del nimero 14.

Figura 4.2.1.7 Acercamiento a T3, en la condicién de 2,000gr de refinador,
logrando avanzar al numero 9 comparando con la norma ASTM E112.
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Aun aumentando el refinador hasta 2,000gr se requiere mayor cantidad

del mismo para lograr cambios de mayor impacto en el refinamiento de grano y

cumplir con la Norma ASTM E112, y que es lo recomendado por varios

investigadores como lo son Gruzlesky @y Murty ¥,

Efecto en la prueba Tatur con Ti.

Los siguientes valores que aparecen en la tabla son obtenidos, al pesar

el casting y obtener el volumen con la ecuacion [9].

Comp. Quimic{ Muestras | Ma (gr) | Vc (cn?) Vp(cn)
(Aleacién 1b 498 186 0.018
35640.001% T 2b 494 184 0.014
3b 490 184 0.006

Tabla 4.2.1.2 Valores obtenidos de manera directa del casting para el aumento

de Ti.

Aplicando las ecuaciones correspondientes al estudio de la prueba Tatur

se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la tabla 3.6.

Da Vsc
Comp. Quimica|Muestras (gr/cm®) |Voor(cm®) | (cm®) | Vis(cm®) | %Porosidad
1b 2.68 1.56 1598 | 17.56 0.83
(A356+0.001% T)| 2b 2.68 1.04 17.98 | 19.04 0.56
3b 2.66 2.52 17.99 | 20.52 1.36
Promedio 2.67 1.70 17.31 | 19.04 0.91

Tabla 4.2.1.3 Principales resultados obtenidos de la prueba Tatur.

Comp. Quimica Muestras | Ma (gr) V. (cnt) Vp(cn)
la 490 182
)
(A356+0.01% Tr—— 500 186 0.06

Tabla 4.2.1.4 Aumento de TiBAl a 0.01% Ti.

Después de analizar los resultados en la prueba Tatur se puede concluir

que la porosidad disminuye debido a que al aumentar la cantidad de refinador
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existen mas lugares de nucleacion reduciendo los espacios entre los nucleos
sin dar cavidad a la porosidad, y a la vez obteniendo un tamafio de grano muy
fino.

4.2 .2 Efecto de Sr.
Modificacion.

Para el caso de modificacion se utilizé la misma técnica de aumentar la
aleacion maestra de Al-Sr obteniendo resultados muy importantes en la
microestructura del material después de haber aumentado conforme las
cantidades mencionadas en la Tabla 3.4; se observan los siguientes

resultados.

El efecto de Sr en el tamafio de grano representa cambios minimos,

pues no es apreciable entre los cambios realizados con la modificacion de Sr.

Sin embargo al obtener la micro estructura existen cambios muy

notables entre las condiciones realizadas.

Figura 4.8. Microestructura de la aleacion sin modificador, 100X.
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Figura 4.9. Microestructura de la aleacion con 200g de modficador, 100X.

El efecto de la modificacidon repercute en la microestructura, como se
logra apreciar en las imagenes anteriores donde claramente se observa la
transformacion de silicio cuando se aumentan las cantidades de estroncio, con
la cantidad maxima de estroncio se logra apreciar que la aleacion se encuentra
en la categoria nimero 4 de rango de modificacién del autor Gruzlesky 2. Sin
embargo el principal efecto de la modificacibn es mejorar las propiedades
mecénicas de la aleacion.

4.2.3 Efecto combinado de TiBAly Sr.

Después de haber realizado el estudio por separado de refinador y
modificador, se procede a llevar a cabo combinaciones entres ellos y
determinar cual ofrece mejores resultados en el problema que actualmente se
esta estudiando.

Las combinaciones estan dadas en la tabla 3.5 y enseguida son
mostrados los resultados obtenidos en las curvas de enfriamiento que muestra
la figura 4.23.
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Figura 4.23 Contenidos minimos en modificador y refinador.

Los resultados mostrados a continuacion son obtenidos del estudios de

las cantidas maximas entre refinador y modificador con porcentajes de 0.01%
Tiy 0.006% de Sr.

TiBAl 0.01% +Sr 0.006%
700

w Fe u
(=] o o
(=] o o

Temperatura (°C)

)
o
o

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Tiempo (s)

Figura 4.25. Resultado en la curva de enfriamiento en contenidos

maximos de refinador y modificador.
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Figura 4.26. Acercamiento en la curva donde precipita el Silicio Eutéctico.

Realizando combinaciones con las cantidades sefaladas.

Comp. Quimic{ Muestras | Ma (gr) | Ve (cn?) Vp(cn)
(A356 +0.00%|  1c 494 184
Ti + 0.003%r) 2c 496 186 0.008
Tabla 4.7. Combinacién en cantidades sefialadas.
Comp. Da
Quimica | Muestras| (gr/em®) | Vpor €7) | Vec(em®) | Vis m®) | %Porosidad
(A356 1c 2.68 1.04 18 19.04 [0.563607084
+0.001% Ti -
0.003%Sr) 2C 2.67 2.30 15.992 18.30 [1.234567901

Tabla 4.8. Principales resultados arrojados de la prueba Tatur.
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Comp. Quimic{ Muestras | Ma (gr) | Ve (cn?) Vp(cn)

(A356 +0.0194— =2 494 184 8

Ti+ 0.006% S 2b 496 186 0
3b 498 183 0

Tabla 4.9. Resultados en la combinacion de maximo Ti y maximo Sr.

Da
Comp. Quimicd Muestras| (gr/em®) | Voo (cm®) | Vic (em?) | Vis cm®) | %Porosidad
(A356+0.001% 1b 2.68 1.04 10 19.04 0.005
Ti + 0.006% Si 2b 2.67 2.30 16 18.30 0.012
Promedio 2.67 1.67 13 18.67 0.0085

Tabla 4.11. Resultados obtenido aplicando las ecuaciones.

Nuevamente aqui observamos que el efecto combinado muestra que la
mejor condicion es la de los contenidos maximos teniendo como resultado una
disminucién muy importante en el porcentaje de porosidad, ademéas de una
excelente mejora en la refinaciébn de grano, obteniendo bajos porcentajes de
rechazo en la produccién de piezas de la Plancha 330.

4.3 Optimizacion del proceso

4.3.1 Resultados encontrados en las combinaciones.

Se obtuvieron piezas con la combinacién de niveles bajos y con la

combinacion de niveles altos entre refinador y modificador, logrando generar un

estadistico que a continuacién se muestra.

Casting A (0.001% Ti) y (0.003% Sr)
menor Total de

400U 300u 200u a 200u porosidad
zonal 1 0 43 71
zona2 2 5 20 34
zona3 0 0 17 21
total 3 5 80 126 214
porcentaje 1.40% 2.34% 37.38% 58.88%
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Casting B (0.01% Ti) y (0.006% Sr)
Total de
menor porosidad
400u 300u 200u a 200u
zonal 0 0 26 37
zona2 0 1 48 31
zona3 0 0 3 21
total 0 1 77 89 167
porcentaje 0.00% 0.60% 46.11% 53.29%
Porcentaje
A+B 1.40% 2.94% 83.49% 112.17% 381
Porcentaje
A-B 1.40% 1.74% -8.72% 5.59% 47
Porcentaje
de 100.00% 74.37% -23.34% 9.49% 21.96%
reducciéon
Reduccion d¢ Reduccion| Reduccién Reduccion | Total de
poros de | de poros de| de poros de de poros | reduccion
400u 300u 200u | Menoresa de
200u porosidad

Estos resultados mostrados son para el analisis de porosidad por zonas
de la pieza Plancha 330. Estas condiciones corresponden a los establecidos en
la seccién 4.2.3, con éste andlisis se logra captar el impacto de mejora en la
aleacion respecto al indice de porosidad dejando en claro un 22% de

disminucién en la cantidad de poros por pieza.
4.4 Simulacién del proceso
4.4.1 Disefios en Solid Work .

Apoyandonos en tecnologias que actualmente se utilizan para disefios
de ingenieria, por ejemplo el software Solid Work que maneja disefios en 3D,
con éste software se llevo a cabo una réplica de la pieza en cuestion, ya que a
través de éste se puede transportar a un software de simulacion de procesos

de fundicion por ejemplo ProCast.

Se realizaron algunos disefios a través del software empezando por el
original de la PLANCHA 330 como la muestra la figura 4.4.1.1 a).



b)

Figura 4.4.1.1 a) Disefio original de la plancha, b) plancha vaciada.
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4.4.2 Disefos en ProCast

b)

Figura 4.22. Software ProCast a) adobe de arena, b) la solidificacién de la

pieza.

Los resultados de la simulacion en el software ProCast con molde de
arena, arroja informacion de puntos calientes en la superficie de los canales
dejando claro que en estas zonas se localizara porosidad, de esta manera

gueda en evidencia que el proceso por medio de vaciado en arena no es el

75
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adecuado para obtener el casting libre de porosidad, ademas de las pobres

condiciones de refinacion y modificacion.

Se realizaron 6 propuestas de modelos para obtener buenos resultados
en la disminucion de porosidad y el modelo que se presenta a continuacion fue
el seleccionado debido a que los puntos calientes al final de la solidificacion
quedan fuera del area de interés, quedando en la mazarota.

b)
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Figura 4.22. Imagenes del software ProCast a) llenado de la pieza, b) Los

colores son indicadores de las temperaturas con la escala a la derecha.

d)

Figura 4.23. Imagenes del software ProCast c) enfriamiento mostrando las
zonas ultima en solidificar y donde se espera la generacién de porosidad, d)
indice de porosidad basado en los colores de la escala de la derecha.
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De lo anterior podemos decir que la propuesta de hacer los cambios en
los elementos aleantes y la solidificacion en molde permanente tendrian un

impacto importante en la disminucién de los niveles de porosidad.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

Se realiz6 el analisis del proceso que la empresa maneja y se encontrd
porosidad por micro contraccion GHO RUGHQ @mtas piePas analizadas
durante el diagnéstico, asi mismo la modificacion por Sr no presentaba los

niveles especificados para obtener estructuras con silicio adecuadas.

La refinacion en la aleacion presentaba un una baja cantidad de Ti ya que no
se refinaba acorde a la norma, la porosidad encontrada fue de

aproximadamente 0.78% a través de la prueba Tatur.

Al incrementar las cantidades de TiBAI se muestra un gran cambio en el
porcentaje de 0.01% Ti mostrando mejores resultados en la curva de
enfriamiento y refinacion de grano, el rango de sub-enfriamiento de 5°C
disminuyo a 2°C, el efecto en la prueba Tatur fue muy notable con la cantidad

maxima de Ti.

No se encontré porosidad por gas, sin embargo el estudio se respalda con la

prueba de presion reducida donde no se encontr6 este tipo de defecto.

Por otra parte al aumentar los niveles de Sr proporciona mejoras las
microestructuras, al igual que en el Ti, la cantidad méxima de Sr fue de 0.006%

Sr, cambiando de un nivel 2 a un nivel 4 segun la clasificacién de Gruzlesky!?.

Cuando se combiné la cantidad maxima de Ti y de Sr los resultados fueron de
gran importancia, pues al llevar a cabo un analisis en las piezas se logro
reducir un 20% la porosidad en la pieza dejando esta combinacién como la
ideal, aunque los niveles de refinador y modificador siguen siendo bajos, pero

por cuestion de costos se pueden manejar estos niveles.

Los disefios a través del software ProCast arrojaron excelentes resultados, se
recomend6 cambiar a molde permanente con un nuevo disefio para fabricar un
producto de mejor calidad evitando que aparezca porosidad en la parte de

contacto de la pieza con los alimentos.
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ANEXO A Desarrollo de ecuaciones para la prueba Tatur.
Se presenta la descripcion detallada de los célculos de la prueba Tatur.

Para encontrar el volumen de la pieza se aplico la ecuacion (A3)

5<8 4
5040 &7

Ecuacion A3 8 LE : 8 7L Lszv?lu

Asi mismo para encontrar el Volumen de Macro porosidad se utilizé6 midiendo el
YROXPHQ RFXSDGR SRU Odon EIDsNG BeGarfdic que Se uso
para el Volumen del casting.

4458 &
5080 &

8 L2 8LL L rasv?lu

Para obtener la Densidad Aparente se aplicé la ecuacion (A3), la masa real,

Ma, del casting entre el volumen del casting, Vc.

FEH 8=8J4& . _Ua
&# L e &# L5<6M L ta(za

El Volumen de Porosidad LQWHUQD UHJLYQ 3D WD Praidrp Q

porosidad es obtenido con la ecuacion (A4).

~ .. N . _CN - .
k&P F&U8;, . @ta%@,uFtazo—mAwwa?: "
1 ! ¢ 2
SLKNM ) a8L KM A N7 U L sav ?lu

Continuando con la aplicacion de las ecuaciones, se calcula el Volumen de

asentamiento y contraccion (Vsc) con la ecuacion (A5 UHJLYyQ 3F°

Vsc=202 #/p-Vc

8O? krt?2IuF msWVI'F szwI’Lsyx 2l

Nota* El valor 202cm?® es el volumen que ocupa el aluminio en estado

liquido, y se asume que inicialmente ocupa todo el volumen de la cavidad.

Para conocer el Volumen total de contraccién en el casting se aplica la
ecuacion (A6).

sya{zGN rdas\wCN

8P 2 kav? s
kav?2iuF 510 510 L s{avlu

FRQRFI



El valor de porcentaje de porosidad que se presenta en la aleacion con las
condiciones de vaciado mencionadas en el capitulo 2, se calcula con la

ecuacion (Al).

2KNKOE’:“ta§AI\I'?|u I:Dazc'\l?lu;Usrr" L rawxi
——E—1— Xu
= Y FTAag¢N?lu

Vc Vp DA Vpor | Vsc Vtc | % Porosidad
em® | em® | @/em®d| @m® | @m® | (m® Ec. (A1)
Ec.(A2) Ec. (A3) | Ec. (A4) | Ec. (A5) | Ec. (A6)

184 10.014| 2.68 | 1.04 |17.986] 19.04 0.563

Tabla 3.2. Valores arrojados como resultados de las ecuaciones aplicadas en

la prueba Tatur.
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO

Hacer un estudio profundo de costo beneficio para evaluar si incrementos

mayores de TiBAl y Sr son factibles a como se estableci6 en este trabajo.

Se debe trabajar en cursos técnicos con gente de planta ya que hay mucho
desconocimiento del efecto de las variables de proceso sobre la sanidad del

casting.

Con el conocimiento adquirido durante el proyecto y los resultados obtenidos
en la simulacién, se recomienda trabajar con molde permanente y obtener

condiciones 6ptimas de proceso.
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