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Planteamiento del problema

La informacion disponible acerca de las aleaciones resistentes al calor con
diferentes composiciones quimicas, asi como sus transformaciones
microestructurales durante el envejecimiento bajo diferentes condiciones es
limitada, generalmente este tipo de aleaciones son estudiadas cuando fallan

después de muchas horas de servicio.

Sin embargo, es importante contar con un mapa de propiedades y
comportamiento de este tipo de aleaciones bajo diferentes condiciones,
incluyendo sus transformaciones microestructurales y mecanicas en cortos
periodos de tiempo de envejecimiento, que sirva para las empresas fabricantes
de éstas, asi como para las industrias usuarias, como son la petroquimica y del

acero.



Objetivos particulares:

Caracterizacion microestructural y propiedades mecéanicas de seis
aleaciones resistentes al calor con diferente composicion quimica en
condicion de colada.

Andlisis de las transformaciones microestructurales y de las propiedades
mecanicas de las aleaciones al someterse a tratamientos térmicos de
envejecimiento a 750 y 950°C desde 2 hasta 1024h.

Comparar los resultados obtenidos de las seis aleaciones.

Elaborar un mapa de propiedades y comportamiento de este tipo de

aleaciones, en las condiciones estudiadas.



Preguntas de la investigacion

¢, Como se afecta la microestructura de las seis aleaciones resistentes calor
al ser sometidas a tratamientos térmicos de envejecimiento?

¢, Cudl es el efecto del incremento de temperatura de 750 a 950°C en la
microestructura de las aleaciones?

¢ Existe diferencia en el comportamiento microestructural y mecanico de
estas aleaciones debido a las diferentes composiciones quimicas y proceso

de fabricacion?



Hipodtesis

Las transformaciones microestructurales que ocurren en el envejecimiento
a 750 y 950°C, después de 1024 h, son semejantes en las aleaciones resistentes

al calor estudiadas, asi como su comportamiento mecanico.
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RESUMEN

La presente investigacion muestra los resultados del estudio de 6
aleaciones resistentes al calor con diferentes composiciones quimicas: 18Cr-
37Ni-0.35C, 18Cr-37Ni-0.21C, 24Cr-33Ni-0.45C, 30Cr-40Ni-0.4C, 34Cr-48Ni-
0.15C, 40Cr-45Ni-0.2C (% en peso), sometidas a tratamiento térmico de
envejecimiento a 750 y 950°C durante periodos de tiempo de 2 hasta 1024h. La
caracterizacion de las aleaciones se realizé mediante microscopia electronica de
barrido (SEM), espectroscopia de rayos X (EDX), ensayos de dureza Brinell en
cinco aleaciones, ademas de difraccion de rayos X y ensayos de
tensién/compresion en las primeras dos aleaciones, esto debido a la disposicion
de material. La caracterizacion del material en su condicion de colada mostro
una microestructura compuesta de una matriz de austenita con carburos
primarios interdendriticos M;Cz y NbC. El envejecimiento promueve la
precipitacion de carburos secundarios del tipo M23Ce Yy la transformacion de NbC
a un siliciuro conocido como Fase G. Los resultados muestran que esta
transformacion se inicia en los limites del carburo hacia el centro, enriqueciéndolo
con silicio y niquel, a la vez que el carbono migra a la matriz promoviendo la

precipitacion de carburos secundarios ricos en cromo.

En cuanto a las propiedades mecanicas se observa un incremento en la

dureza durante las primeras horas, sin embargo, ésta se mantiene sin incremento
9



o incluso una ligera disminucién conforme aumenta el tiempo de envejecimiento,
logrando una estabilidad en las mediciones. En cuanto a la resistencia a la
compresion analizada en las primeras dos aleaciones, ésta permanece

practicamente sin incremento a 750°C.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

Las aleaciones resistentes al calor contienen diferentes niveles de hierro,
niquel y cromo y son usadas en su condicion de colada en condiciones de
operacion por encima de los 650°C en ambientes susceptibles a la corrosion y
oxidacion. Algunas de estas aleaciones contienen elementos como niobio,
titanio, vanadio y circonio para mejorar su resistencia a la fluencia debido a la
formacion de particulas estables bajo las temperaturas de operacion. Su
resistencia a diferentes mecanismos de degradacion puede ser mejorada
mediante la adicion de elementos como aluminio, silicio o manganeso. Estas
aleaciones pueden ser usadas como barras, tubos, bridas, cabezales, asi como
bobinas en hornos, lineas de transferencia, etc., para su uso en la industria

petroquimica, quimica y de tratamiento térmico.
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La microestructura en la condicion de colada de las aleaciones con alto
contenido de cromo y niquel esta compuesta por una matriz de austenita con
carburos eutécticos primarios. El servicio a altas temperaturas de estas
aleaciones promueve la incidencia de varios fendmenos metallrgicos que
afectan las propiedades mecanicas del material [1, 2, 3, 4]. El niobio y el titanio
se agregan para dar estabilidad a la estructura mientras se encuentran sometidos
a severas condiciones de servicio. El niobio promueve la formacién de carburos
del tipo MC, los cuales no son tan gruesos como los carburos ricos en cromo del
tipo M-Cs, las particulas secundarias M23Cs se forman conforme la aleacion
envejece [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

La presente investigacion se enfoca en los cambios microestructurales, asi
como los cambios en sus propiedades mecanicas de seis aleaciones: 18Cr-37Ni-
0.35C, 18Cr-37Ni-0.21C, 24Cr-33Ni-0.45C, 30Cr-40Ni-0.4C, 34Cr-48Ni-0.15C,
40Cr-45Ni-0.2C, que se envejecieron a 750 y 950°C por periodos de tiempo
desde 2 hasta 1024 h bajo condiciones de laboratorio. Estas aleaciones fueron
obtenidas de vaciados con distinta composicion quimica para comparar su
comportamiento durante el envejecimiento. La temperatura de envejecimiento

fue seleccionada en base a trabajos previos [8, 9, 10, 11, 12].

El siliciuro con estequimetria NbsN;i2Si también conocido como fase G [6,
13, 14, 15, 16, 17, 18] ha sido reportado con anterioridad por diferentes autores.
Por ejemplo, Shi[19] en el 2008 mencionaba que la fase G aparecia después de
12 afios de servicio. Estudios mas recientes, como los realizados por Liu y
coautores [20] en el 2011 y Guo y coautores [21] en el 2017 muestran resultados
donde se puede apreciar la presencia de la fase G después de 840 y 200 h

respectivamente.

En cuanto a sus afectaciones en las propiedades mecénicas, las
conclusiones también han ido cambiando, ya que algunos autores [20, 21]
mencionan que aparecen fracturas en la fase G y esto pudiera afectar

principalmente a la resistencia a la termofluencia. Sin embargo, Sustaita-Torres
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y coautores [11] en el 2016 hace un comparativo de varios autores con aleaciones
resistentes al calor, analizando sus propiedades mecanicas antes y después de
envejecimiento y se puede observar como estas permanecen practicamente

constantes.

Con referencia a la adicion de elementos para mejorar las propiedades de
estas aleaciones, De Almeida y coautores [16] en el 2002 analizaron dos
aleaciones resistentes al calor, practicamente con la misma composicion
guimica, con la diferencia de que una de ellas contenia titanio y la otra no,
llegando a la conclusion que en la aleacidon que contenia titanio se inhibia la
transformacion de la fase G en los carburos primarios (NbTi)C durante el

envejecimiento.

13



CAPITULO 2

REVISION BIBLIOGRAFICA

En la Tesis de Maestria [22], se revisdé de manera amplia o concerniente
a los aceros resistentes al calor, su microestructura, asi como sus
transformaciones al ser sometidos a tratamientos térmicos de envejecimiento, por
lo que en esta revision bibliografica se enfocara en sus propiedades mecanicas,
influencia de elementos aleantes para la formacion de fases intermetalicas, asi

como al proceso de difusion en metales.

2.1 PROPIEDADES MECANICAS A ELEVADAS TEMPERATURAS

14



Las propiedades mecénicas son de mucho interés para aplicaciones a
elevadas temperaturas, esto incluye propiedades a la tension, termofluencia y
ruptura a la tension, fatiga con ciclos cortos y ciclos largos, fatiga térmica y
termomecanica, combinaciones de termofluencia y fatiga, asi como

endurecimiento por calor.

Para servicio a elevadas temperaturas, la primera propiedad a considerar
es la resistencia a la tension durante exposiciones a corto tiempo a elevadas
temperaturas menores a 480°C (900°F). Sin embargo, para temperaturas por
encima de los 480°C (900°F), el proceso de disefio debe incluir otras propiedades

como son la tasa y la resistencia a ruptura por termofluencia, entre otras [23].

2.1.1 Resistencia alatension

Para aplicaciones que involucran una exposicion a periodos cortos de
temperatura por debajo de los 480°C (900°F), las propiedades de resistencia a la
tensidn por cortos tiempos son usualmente suficientes en el disefio mecanico de
componente de acero. Los resultados de pruebas con resistencia a la tension en

periodos cortos para varios grados de acero se muestran en la Figura 1 [23].

15
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Figura 1 Resistencia a la tension en periodos cortos de tiempo para varios
aceros inoxidables estandares. Todos los aceros fueron probados en condicion
de recocido, excepto el tipo martensitico 410, que fue tratado con un templado
en aceite a 980°C 1800°F) y templado a 650°C (1200°F) [23].

2.1.2 Termofluencia

La termofluencia se define como la resistencia dependiente del tiempo que
se presenta bajo una carga a elevadas temperaturas. La termofluencia se lleva

a cabo en la mayoria de las aplicaciones cuando la temperatura del metal excede

16



los 480°C (900°F). Con el tiempo la termofluencia puede llevar a una excesiva
deformacion e incluso fracturas con una carga considerablemente menor que
aquella determinada a temperatura ambiente o si las pruebas de tension fueron
llevadas a cabo por periodos cortos de tiempo de temperaturas elevadas.

A pesar de que la termofluencia puede presentarse a cualquier
temperatura, solo a temperaturas que exceden 0.4 del punto de fusion del
materi al est8n dentro del I nkM)e Awmanores
temperaturas, la termofluencia se caracteriza por un decremento en la resistencia
a la tensién, mientras que, a elevadas temperaturas, la termofluencia se divide
en tres etapas, siendo la dltima la fractura, como se muestra en la Figura 2 [23].

= Secondary creep Fracture
£ (steady state)
(S
£ Primary '
£ creep High temperature
£
v
€ Primary creep e
g e
v B  —
Lowtemperature
A

Time (t}, h

Figura 2 Termofluencia a baja y alta temperatura de un material bajo un
esfuerzo constante. Ay B se refieren a la parte elastica de la carga; C muestra
la transicion de la primera etapa a un estado estable (segunda etapa); D
muestra la transicion del estado estable a la falla por termofluencia (tercera
etapa) [23].

17

de

ef



De los varios tipos de aceros inoxidables, los del tipo austenitico son los
gue tienen una mayor resistencia a la termofluencia. La Figura 3 muestra valores

tipicos de termofluencia de varios aceros inoxidables austeniticos.
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Figura 3 Condiciones de termofluencia para aceros inoxidables austeniticos. (a)
1% de termofluencia a 100,000h, (b) 1% de termofluencia a 10,000h [23].

2.1.3 Fragilidad inducida térmicamente

Los aceros inoxidables son susceptibles a fragilidad durante el tratamiento
térmico a elevadas temperaturas. Los tipos de fragilidad en aceros inoxidables
inducidos térmicamente incluyen sensibilizacion, fragilidad a 475°C (885°F), y

fragilidad[23.e | a fase 0

2.1.3.1 Sensibilizacion

Los aceros inoxidables se vuelven susceptibles de una corrosion

intergranular localizada cuando los carburos de cromo se forman en los limites
18



de grano durante la exposicion a altas temperaturas. Esta precipitacion de los
carburos de cromo en | os | 2 mit e glebidoea
gue la aleacién se vuelve mas sensible a un ataque localizado en ambientes
corrosivos. La sensibilizacion y la corrosion intergranular puede ocurrir en aceros
inoxidables austeniticos, duplex e inoxidables, dependiendo de la composicién
guimica de la aleacién y del tiempo y temperatura a la que se expone y que se
requiere para la precipitacion de los carburos.

Los aceros austeniticos se vuelven susceptibles a la corrosion
intergranular cuando se someten a temperaturas en un rango de 480 a 815°C
(900 a 1500°F). Una completa inmunidad a este problema requiere un contenido
de carbono entre 0.015 a 0.02%. La adicion de niobio o titanio para evitar la
formacion de carburos de cromo también ha sido efectivo en prevenir la
sensibilizacion, en tanto que el cociente de estos elementos con respecto al

carbono sea relativamente alto [23].

2.1.3.2 Fragilidad a 475°C

Las aleaciones hierro-cromo que contienen 13 a 90% de cromo son
susceptibles a fragilidad cuando se mantienen o se enfrian lentamente en rangos
de temperatura de 550 a 400°C (1020 a 750°F). Este fendmeno es llamado
fragilidad a 475°C (885°F), incrementa la resistencia a la tensién y dureza,
mientras reduce la ductilidad, resistencia al impacto, resistividad eléctrica, y la

resistencia a la corrosion.

La fragilidad a 475°C ocurre con aceros inoxidables ferriticos, duplex

ferriticos-austeniticos, pero no con grados austeniticos.

19
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2.1.3.3 Fragilidad de lafase

La existencia de | a f ase-cramo bansidd a s al
identificada en mas de cincuenta sistemas binarios y en otras aleaciones
comerciales. La fase sigma tiene una estructura cristalina tetragonal y una
dureza equivalente aproximada de 68 HRC (940HV). Debido a su fragilidad, la

fase sigma presenta fracturas durante las indentaciones.

En general, |l a fase 0 se forma cuando s
largos periodos de tiempo en rangos de 565 a 980°C (1050 a 1800°F), sin

embargo, este rango varia con la composicion quimica y el procesamiento.

En aceros austeniticos grado comercial y ferriticos, aun pequefas
cantidades de silicio pueden acelerar pronunciadamente la formacion de la fase
a . En general, todos | os el ementos que
formaci -n de | a f as andiectosinidr al silicid; &l dlumiiw o t i e n

tiene menor influencia. Incrementar el contenido de cromo también favorece la

formaci - n de |l a fase a. Pequefas canti
i ncrementan el rango de formaci - B que fase
estabilizan | a austenita, retardan | a for
carbono reducen |l a formaci-n de |l a fase 0

gue reducen la cantidad de cromo en solucion solida. Adiciones de tungsteno,

vanadio,titani o y ni obi o tambi®n promueven | a fo

Como era de esperarse, fase 0 se for ma

inoxidables ferriticos que en los austeniticos [23].

2.1.4 Aceros austeniticos y su uso a altas temperaturas

20



Los aceros inoxidables del tipo austenitico resaltan por su alta resistencia
y su excepcional tenacidad, ductilidad y maleabilidad. Estos, presentan una
considerable mejora en su resistencia a la corrosion que los aceros inoxidables
del tipo ferritico o martensitico, asi como también tienen excelente resistencia a

la tension y oxidacion a elevadas temperaturas.

Los aceros inoxidables tipicos de la serie 300, cromo-niquel, tienen una
resistencia a la tension a temperatura ambiente de 200 a 275 MPa (30 a 40 ksi)
en condiciéon de recocido, mientras que las aleaciones con alto contenido de
nitrégeno tienen una resistencia a la tensién por encima de los 500 MPa (70 ksi).
Mientras que los aceros grado H muestran una mejor resistencia a la
termofluencia y a la ruptura provocada por ésta, estos aceros tienen un contenido
de 0.04 a 0.1% de carbono [23].

2.1.4.1 Envejecimiento en aceros austeniticos

El envejecimiento y degradacion de las propiedades mecéanicas de los
aceros austeniticos se debe a dos principales factores: reacciones de
precipitacion que ocurren debido a la exposicion prolongada a elevadas
temperaturas, y al efecto del medio ambiente, como son la corrosion y la

irradiacion nuclear.

Los precipitados que se forman a temperaturas en un rango de 500 a
600°C (939 a 1110°F) son predominantemente carburos, mientras que a mayores
temperaturas se forman fases intermetalicas. Cerca de 30 fases han sido
identificadas en los aceros inoxidables, pero en aleaciones usadas en servicio y
en metales sometidos a soldadura que se exponen a temperaturas de 550°C

(1020°F), los precipitados que predominan son carburos del tipo M23Cs y MC en
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aceros sin estabilizar y estabilizados, respectivamente. A temperaturas por
encima de | os 600 jE:Mofahticd fefojman. f as e U

2.2 DIFUSION

La difusibn es el movimiento de las vacancias en un material. Las
vacancias se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar diferencias
de concentracion y de producir una composicion homogénea y uniforme. El
movimiento es necesario en muchos de los tratamientos que se llevan a cabo

sobre los materiales [24].

El interés de la difusion en sélidos es tan antiguo como la metalurgia fisica
o la ciencia de los materiales. El conocimiento sobre la difusién es basico para
entender muchos de los cambios microestructurales que ocurren en la materia
sélida a elevadas temperaturas. Para procesos como las transformaciones de
fase, precipitacion o disolucion de fases secundarias, recristalizacion, oxidacion,
termofluencia, recocido, etc., la difusion en estado soélido es fundamental. Un
entendimiento detallado de estos procesos generalmente requiere un
conocimiento profundo acerca de los mecanismos de difusion. Sin embargo, otra
razon para estudiar la difusion es entender acerca de como las vacancias se
mueven dentro de la materia solida. Los mecanismos atomicos responsables de
la difusion en estado soélido estan conectados con los defectos en sdlidos.
Defectos puntuales como vacancias, divacancias, intersticiales, etc. Son los tipos
de defectos mas simples. Debido a que el coeficiente de difusion es proporcional
a la concentracion y movilidad de los defectos puntuales, los experimentos de
difusién se han enfocado al estudio de las propiedades de los defectos puntuales.
En los metales y aleaciones, las vacancias usualmente actlan como los
vehiculos predominantes de difusion. Las dislocaciones, limites de grano e
interfase, asi como superficies libres son otro tipo de defectos. Las frecuencias
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de salto de atomos en estas regiones son mucho mas altas que los mismos

atomos en el parametro de red.

Aunque muchos datos experimentales fueron reportados en literatura
antesdelaSegunda Guerra Mundi al, no fue
amplia disponibilidad de radioisétopos artificiales que los experimentos de
difusion con una mayor precision fueron posibles. Desde entonces, un
considerable esfuerzo experimental ha sido enfocado a un estudio sistematico de
la difusiébn en todos los tipos de metales y aleaciones usando trazadores
radioactivos. Ademas, durante décadas recientes, el desarrollo experimental de
otras técnicas aplicables a los estudios de difusion, como son el analisis de
microsonda electronica, espectroscopia secundaria de ion-masa, perfil de
retrodispersion de haz de iones (lon beam backscattering profiling), relajacion
magneética nuclear (Nuclear magnetic relaxation), Espectroscopia de Mobauer,

después de efectos de medicidn, etc., ha sido extraordinario [25].

2.2.1 Leyde Fick

Desde un punto de vista macroscopico, la difusidbn es un proceso que
depende del tiempo: la cantidad de un elemento transportado dentro de otro es
una funcién del tiempo. Muchas veces es necesario conocer a qué velocidad
ocurre la difusion, o la velocidad de la transferencia de masa. Normalmente esta
velocidad se expresa como un flujo de difusién (J), definido como la masa (o
namero de atomos) M que difunden perpendicularmente a través de la unidad de

area de un solido por unidad de tiempo [26].

La ley que gobierna el proceso de difusion y por lo tanto la redistribucion
de las concentraciones es la primera ley de Fick, la cual por un medio isotrépico

0 un cristal cubico se describe como [25]:
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Jes el flujo de particulas instantaneo de una determinada especie y se
expresa como el numero de particulas o0 moles por unidad de area y unidad de
tiempo, es decir, en kilogramos o atomos por metro cuadrado por segundo
(kg/m?-s 0 &tomos/m?-s), mientras que ¢ es la concentracion de la misma especie
frente a la posicién (o distancia) dentro del sélido x, la grafica resultante se
denomina perfil de concentracion. La pendiente de esta grafica en un punto
determinado es el gradiente de concentracion. La concentracion se expresa en
particulas o moles por unidad de volumen, es decir, en funcién de la masa de las

substancias que difunden por unidad de volumen del sélido (kg/m? o g/cm?3).

El signo negativo indica la direccion opuesta del flujo comparada con su
gradiente de concentracion. El factor de proporcionalidad D se define como el
coeficiente de difusion o difusividad. En el sistema internacional de unidades
(SIV), los coeficientes de difusion se expresan en m2s-1. La mayoria de los
elementos metalicos y aleaciones son cubicas, y para ellos aplica la ecuacion
anterior [26, 25].

2.2.2 Difusion en estado no estacionario

La mayoria de las situaciones practicas de difusion son en estado no
estacionario. En una zona determinada del sélido, el flujo de difusion y el
gradiente de difusién varian con el tiempo, generando acumulacién o
agotamiento de las sustancias que difunden [26]. En estas situaciones, ademas
de la primera ley de Fick se requiere un balance de ecuaciones, lo que da lugar

a la segunda ley de Fick:
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Las soluciones a esta expresion (concentracion en funcion de posicion y
de tiempo) se consiguen especificando condiciones limites fisicamente

significativas [26].

La solucion de esta ecuacién depende de las condiciones de la frontera

para una situacion en particular. Una solucién de esta ecuacion es:
— Qi QM: CT 3)

Donde cs es la concentracion constante de los atomos a difundir en la
superficie del material, co es la concentracion inicial en el material de los atomos
a difundir yc es es la concentracion del atomo en difusion en una posicion x por
debajo de la superficie después de un tiempo t. Estas concentraciones se ilustran
en la Figura 4. A la funcion erf se le conoce como la funcion error y se puede

evaluar a partir de la TABLA I.

Composicidn
después de cierto tiempo

0o, 00000 °, °,000000
® o Qoooo0o0 o o e '
° 00000 s 0000060 i.
o i °, 000000 e bﬁ“‘a 0’800 Composicién inicial

2

s ° POO0OOO

Figura 4 Difusion de atomos en la superficie de un material, ilustrando el uso de

la segunda ley de Fick [24].
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TABLA | Funcién error correspondiente a la segunda ley de fick [24].

1.0 I-I1

X =y
2Dl erl 2 0 yail

0.8 { 1 r
o o T
0.0 0.1125 x 0.5
0.20 02227 ’-[‘;- | | |
0.30 03286 o { |
0.40 0.4284 T 04 i
0.50 0.5205 f
0.60 0.6039 0.2
0.70 06778
0.80 0.7421
0.50 0.7970 0 1.0 20
1.00 0.8427 .
150 0.9661 TV
2.00 0.9953

La solucion a la segunda ley de Fick permite calcular la concentracion de
una de las especies de difusion cerca de la superficie del material en funcion del
tiempo y la distancia, siempre y cuando el coeficiente de difusion D permanezca
constante y las concentraciones del atomo que difunde en la superficie ¢y dentro
del material co se mantengan sin modificacion. La segunda ley de Fick también
puede ayudar a diseflar una diversidad de técnicas de procesamiento de

materiales [24].

2.2.3 Mecanismos atdmicos de difusién

Incluso en materiales sélidos absolutamente puros, las vacancias se
mueven de una posicion en la red a otra. Este proceso, que se conoce como

autodifusion, puede detectarse utilizando trazadores radioactivos [24].

Para una temperatura determinada los coeficientes de difusion de los
diferentes atomos de un metal o una aleacién pueden variar por varios 6rdenes

de magnitud. La difusividad de un atomo depende fuertemente del mecanismo
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por el cual se estd moviendo. A continuacién, se describen los principales

mecanismos atémicos de difusion [25]:

2.2.3.1 Mecanismo directo intersticial

Los &tomos foraneos que se localizan exclusivamente en los sitios
intersticiales de un cristal perfectos podran difundir simplemente saltando de un
sitio intersticial a otro como se muestra en la Figura 5. Este mecanismo se define
como intersticial directo. ElI movimiento de atomos disueltos mediante el
mecanismo intersticial no incluye defectos puntuales intrinsecos (como
vacancias, divacancias, auto-intersticiales, etc.) como vehiculos de difusion. Sin
embargo, la difusion intersticial directa es usualmente mucho mas rapida que la
difusion de &atomos incorporados por substitucion. EI mecanismo directo
intersticial es responsable, por ejemplo, de la difusion de hidrégeno y de otras

pequefas impurezas como C, Ny O en los metales.

Figura5 Mecanismo de difusion directa (donde el circulo negro es el a&tomo

foraneo saltando del intersticio 1 al 2, del 2 al 3, etc.) [25]

2.2.3.2 Mecanismo de vacancias
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En el mecanismo de vacancias los sitios de red vacantes actian como
vehiculos de difusion. Un atomo foraneo substitucional o un mismo atomo

difunde saltando entre las vacancias vecinas (Figura 6).

La auto difusion en la mayoria de los metales y aleaciones, asi como la
difusion de atomos foraneos (difusién de impurezas) disueltos exclusivamente en
sitios substitucionales ocurre mediante el mecanismo de vacancias,

principalmente.

Figura 6 llustracién del mecanismo de vacancias: el atomo marcado con negro
se mueve saltando a la vacancia de su lado derecho (a) como se muestra en (b)
[25].

2.2.3.3 Mecanismo intersticial

En el mecanismo intersticial (o intersticial indirecto), los intersticios acttan
como mecanismos de difusién. Un intersticio remplaza a un atomo sustitucional,

el cual después remplaza a un atomo vecino (Figura 7). En el silicio, este
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mecanismo domina la auto-difusion y supuestamente juega un rol destacado en

la difusion de algunos solutos substitucionales [25].

Figura 7 llustracion del mecanismo intersticial. En (a) un intersticio (circulo
abierto en el centro del parametro de red de la celda) se aproxima a un atomo
foraneo (circulo negro), en (b) el &tomo intercambia su posicidn con el que esta
en el intersticio. De esta forma, el &tomo se ha vuelto un intersticial
temporalmente, mientras que el original ha desaparecido ocupando un sitio
regular del parametro de red. En (c) el atomo ha saltado a un sitio regular

empujando un atomo al sitio intersticial [25].

2.2.4 Ladifusiény su dependencia de latemperatura

Los coeficientes de difusion son usualmente medidos en series de

temperaturas. Para los sélidos generalmente se usa la ecuacion Arrhenius:
0O 0QwndjQYcu 1)
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La cual describe la dependencia de la temperatura dentro de un rango
estudiado. DX se define como el factor preexponencial y Q como la entalpia de
activacion (cal/mol). Tse refiere a la temperatura absoluta (K) y k la constante de
Boltzmann 1. 93} cal/ mol AK)

Los valores tipicos de DX se indican en la TABLA Il. Cuando se incrementa
la temperatura de un material, también se incrementa el coeficiente de difusion y
el flujo de atomos. A temperaturas mas altas, la energia térmica suministrada a
los atomos en difusién permite que estos venzan la barrera de energia de
activacion y se muevan con facilidad a nuevos sitios de red. A bajas
temperaturas, frecuentemente por debajo de aproximadamente 0.4 veces la
temperatura de fusion absoluta del material, la difusion es muy baja y puede no
ser significativa. Por esta razon, el tratamiento térmico de metales se efectia a
altas temperaturas; asi los atomos se mueven rapidamente para completar

reacciones o para llegar a condiciones de equilibrio [24].

TABLA Il Datos de difusion para materiales seleccionados [24]

Q o,

Par de difusion (cal/mol) (cmi/s)
Difusién intersticial:

C en hierro CCC 32,900 0.23

C en hierro CC 20,900 0.011

N en hierro CCC 34,600 0.0034

N en hierro CC 18,300 0.0047

H en hierro CCC 10,300 0.0063

H en hierro CC 3,600 0.0012
Autodifusién (difusion por vacancias):

Pb en Pb CCC 25,900 1.27

Al en Al CCC 32,200 0.10

Cuen Cu CCC 49,300 0.36

Fe en I'e CCC 66,700 0.65

ZnenZn HC 21,800 0.1

Mg en Mg HC 32,200 1.0

Fe en Fe CC 58,900 4.1

W en WCC 143,300 1.88

51 en Si (covalente) 110,000 1800.0

C en C (covalente) 163,000 50

Difusién heterogénea (difusion por vacancias):

Nien Cu 57,900 23
Cuen Ni 01,500 0.65
Znen Cu 43,900 0.78
Ni en hicrro CCC 64,000 4.1
Auen Ag 45,500 0.26
Agen Au 40,200 0.072
Alen Cu 39,500 0.045
Al en ALLO, 114,000 28.0

0 en ALO, 152,000 1900.0
Mg en MgO 79,000 0.249
O en MpO 82,100 0.000043
D¢ diversas fuentes, incluyendo Y. Adda y J. Philiben, La Diffusion duny fes Solides, Vol. 2, 1966
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2.2.5 Factores que afectan la difusion y la energia de activacion

Una pequefia cantidad de energia de activacion Q incrementa el
coeficiente de difusion y el flujo, porque se requiere menos energia térmica para
vencer dicha barrera energética. Varios factores influyen en la energia de
activacion, y, por lo tanto, en la velocidad de difusién. La difusién intersticial, con
una energia de activacion baja, por lo general ocurre mucho mas aprisa que la

difusion por vacancias o substitucional.

Las energias de activacion por lo general son menores para atomos
difundiéndose a través de estructuras cristalinas abiertas que a través de
estructuras cristalinas compactas. Dado que la energia de activacion depende
de la fuerza del enlace atomico, serd mayor para la difusion de atomos en
materiales con una alta temperatura de fusion (Figura 8). Los materiales con
enlaces covalentes, como el carbono y el silicio [24] tienen energias de activacion
extraordinariamente altas, o que es congruente con la alta resistencia de sus

enlaces atomicos [24].

70,000 b= g
5 : O
£ 60,000
3
3 N
= 50,000 = Ag Ca
- 0o
2 40,000 = 1
; 0,000 Al AS
; 30,000 b= P o
o
& 20,000 p=
10.000 : 1 LTS 1 i | 1 1

200 400 600 sS00 1000 1200 1400 1600

Temperatura (*C)

Figura 8 La energia de activaciéon para la auto difusion es mayor conforme

aumenta el punto de fusion de metal [24].
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2.3 INFLUENCIA DE ELEMENTOS ALEANTES EN LA FORMACION DE
FASES

Como se revisé anteriormente [22], la metalurgia fisica de las aleaciones
resistentes al calor es extremadamente compleja, quizas mas que cualquier otro
sistema de aleaciones [27]. La TABLA Il muestra un resumen de la funcién de
diferentes elementos presentes en las aleaciones base hierro-niquel y niquel, que

son el principal objeto de este estudio.

TABLA 1ll Rol de elementos en superaleaciones [27]

Efecto Base Hierro- | e Niquel
Niquel
Reforzamiento de solucion- | Cr, Mo Co, Cr, Fe,
sélida Mo, W, Ta
Estabilizadores de la matriz | C, W, Ni
FCC
Formacion de carburos:
MC Ti W, Ta, Ti,
Mo, Nb
M,C, Cr
M,5Cs Cr Cr, Mo, W
Formacion y’ Niz(Al, Ti) Al, Ni, Ti Al Ti
Precipitados para endurecer | Al, Ti, Nb Al, Ti, Nb
y/o intermetalicos

Basado en la composicion quimica de las aleaciones resistentes al calor
austeniticas base hierro-niquel y niquel se encuentra que las fases primarias mas
comunes son los carburos del tipo MC y M7Cs, mientras que las fases

secundarias mas comunes presentes en estas aleaciones son carburos del tipo
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M23Ce y algunas fases intermétalicas que ya se han revisado con anterioridad
[22]. En la tesis de doctorado [28], Sustaita et al. revisaron la influencia de los
diferentes elementos aleantes presentes en la composicién quimica y su efecto
en las aleaciones resistentes al calor al ser sometidos a tratamientos térmicos de

envejecimiento.

2.4 FORMACION FASE G

Diversas investigaciones de aleaciones resistentes al calor con
composiciones quimicas similares han reportado la transformacion de los
carburos primarios de niobio al siliciuro conocida como Fase G o' [6, 13, 14, 15,
16, 17,18]. Ver TABLA IV. En la mayoria de las investigaciones hacen referencia
a que esta transformacion ocurre al estar sometidas a tratamientos de
envejecimiento durante largos periodos ya sea por uso o en laboratorio [6, 13,
14,15, 16, 17, 18]. Por ejemplo, Shi et al. [19] mencionaba que la transformacién
ocurria después de doce afnos de servicio. Estudios mas recientes, como los
realizados por Liu y coautores [20] en el 2011 y Guo y coautores [21] en el 2017
muestran resultados donde se puede apreciar la presencia de la fase G después
de 840 y 200 h de envejecimiento en aceros resistentes al calor HP40Nb y
20Cr32NilNb, respectivamente. En las Figuras 9 a 12 se muestran imagenes de

algunas investigaciones donde aparece esta transformacion.
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Figura 9 Imagenes SEM con electrones retrodispersados de aleacién 34Cr-
1.31Nb-0.49C a) en condicion de colada y b) envejecida a 750°C después de

500 h [11].

TABLA IV Informacion relacionada a la fase G y a[11].

Fase Estequimetria Parametro Estructura Aleacion Autor
de red (mm)
- Nb,Ni,Si 1.12 FCC 34Cr-0.15C-1.31Nb- Sustaita et
1.13 FCC 0.08Ti al. (ref)
34.5Cr-0.49C-0.8Nb-0.1Ti
n Nb,Ni,Si - - 26Cr-35Ni-0.45C-1.26Nb- | Shinozaki
0.42Mo-0.6W et al. (ref)
G Nb,Ni,Si 1.065 Cubica 25Cr-20Ni-0.4C-1.5Nb Barbabela
25Cr-20Ni-0.4C et al.
G NbgNi,¢Si; 1.12 FCC 20Cr-25Ni-0.03C-0.68Nb- | Powell et
0.6Si al.
G NbNi,Si; 1.11-1.12 FCC 25Cr-35Ni-0.4C-1Nb-25 Molina
G Nb,oNisSi; 1.12 FCC 25Cr-35Ni-0.43C-1.34Nb | De Almeida
25Cr-35Ni-0.41C-0.78Nb- et al.
0.04Ti
G (Nb,Ti)¢Ni,Si, 1.12 - 18Cr-30Ni-0.03C-1.75Nb- Piekarski
0.83Ti
18Cr-30Ni-0.03C-1Ti
18Cr-30Ni-0.03C-1.75Nb-
0.05Ti
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Figura 10 Imagen TEM de aleacion HP-NbTi envejecida a 900°C por 1000h,
donde se muestran los carburos primarios (P-Cr) los carburos secundarios de
cromo (S-Cr) y lafase G (G) [16].

G phase

NbC / \

M, (

NbC

Figura 11 Imagen SEM en electrones retrodispersados de aleacion
20Cr32NilNb después de envejecimiento a 950°C por a) 200 h y b)2000h [21].
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Figura 12 Aleacion HP40Nb después de 130,000h de servicio a 900°C [20].

En cuanto a sus afectaciones en las propiedades mecanicas, las
conclusiones también han ido cambiando, ya que algunos autores [20, 21]
mencionan que aparecen fracturas en la fase G (ver Figura 13) y esto pudiera
afectar principalmente a la resistencia a la termofluencia. Sin embargo, Sustaita-
Torres y coautores [11] en el 2016 hace un comparativo de varios autores con
aleaciones resistentes al calor, analizando sus propiedades mecanicas antes y
después de envejecimiento de seis semanas y se puede observar como hay un
ligero o nulo incremento en sus resistencias a la tension y disminuye su
elongacion ligeramente, esto de manera muy similar en todas las aleaciones

analizadas (ver Figura 14).

- Cracks

Figura 13 Imagen SEM en electrones restrodispersados de aleacion
20Cr32Nil1Nb envejecida a 950°C por 1000 h [21].

36



| T T |
- Y L
j‘-
[ - . * eper |
i -
| 5 i
'
alima L 7 a50=C
! 4 |
, = 0
I -
- = i -
L 2 1

Figura 14 Cambios en la resistencia a la tension y ductilidad debido al

envejecimiento [11].

Con referencia a la adicion de elementos para mejorar las propiedades de
estas aleaciones, De Almeida y coautores [16], en el 2002 analizaron dos
aleaciones resistentes al calor, practicamente con la misma composicion
guimica, con la diferencia de que una de ellas contenia titanio y la otra no,
llegando a la conclusion que en la aleacion que contenia titanio se inhibia la
transformacién de la fase G en los carburos primarios (NbTi)C durante el

envejecimiento.
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CAPITULO 3

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Este Capitulo presenta los materiales utilizados, preparacion de muestras,
equipos, asi como la metodologia utilizada durante el proyecto de investigacion.
La preparacion de muestras y uso de microscopia se realizo en los laboratorios
del Centro de Innovacién, Investigacion y Desarrollo en Ingenieria y Tecnologia
(CIIDIT), pruebas mecéanicas en el Centro de Investigacion e Innovacién en
Ingenieria Aeronautica (CIlIA) y la Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica de
la Universidad Autbnoma de Coahuila (UAC) y las pruebas de dureza con equipo
de la empresa SISAMEX en Escobedo, N.L.

3.1 MATERIAL
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Para la presente investigacion se utilizaron 6 aleaciones diferentes de la
familia de aleaciones resistentes al calor, en la TABLA V se presenta la

composicion quimica de las mismas.

TABLA V Composicién quimica en % en peso para las aleaciones.

ALEACION C Si Nb Ni Cr Ti
A 0.35 1.8 1.39 37.8 18.7 0.01
B 0.21 1.7 2 36.9 18 0.01
C .45-.55 1.5 41 33-37 24-27
D 0.4-0.6 2 0.5-1.5 40-46 30-35
E 0.15 1.53 1.31 48 34 0.08
F 0.2 2.22 0.07 45 40 0.22

Las aleaciones A y B consisten en material vaciado provenientes del
proveedor Cronite de México, S. de R.L. de C.V.; mientras que las aleaciones C,
D y E son material centrifugado proveniente de estudios anteriores de la
Universidad, mientras que para la aleacion F se usaron muestras existentes de

estudios anteriores.

3.2 DIAGRAMA EXPERIMENTAL

Las aplicaciones de este tipo de material se encuentran en temperaturas
entre los 650 y 850°C, por lo que se eligié la temperatura de 750°C para el
tratamiento de envejecimiento, siendo estas temperaturas la elegida para otros

39



trabajos de investigacion, y con ello poder comparar con resultados anteriores.
La temperatura de 950°C se eligié desde a partir de estudios previos [8, 9, 10,

11, 12] para validar su comportamiento en condiciones extremas.

Las aleaciones A, B, C, D y E se sometieron a un tratamiento de
envejecimiento a 750 y 950°C, a diferentes tiempos para analizar su evolucion
microestructural, asi como el efecto que el envejecimiento tiene sobre las
propiedades mecanicas del material en las diferentes condiciones de
envejecimiento. Para las aleaciones Ay B se incluyeron pruebas mecénicas de
dureza, tension y compresion, para las aleaciones C, D y E solamente dureza; la
aleacion F solo se usaron muestras existentes en su condicion de colada y
envejecidas a 750°C durante 512 y 1024h para su valoracion microestructural y
como comparativo con las otras aleaciones, debido a la falta de material

adicional. La Figura 15 muestra el diagrama experimental:

Cortar
material icroscopia
electrénica

SEM

Requiere
Tratamiento
Térmico

NO
Espectroscopia
de rayosX

SI

Ensayo de
dureza

Tratamiento
térmico de
envejecimiento
atemperatura
requerida

Pruebas de
compresién

N
Difraccion
de rayos X

Retirar
muestrasa
diferentes

periodos @

Figura 15 Diagrama experimental
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3.3 METODOLOGIA

3.3.1 Tratamiento térmico de envejecimiento

El material fue seccionado por medio de corte con agua para las
aleaciones Ay B, para disminuir su tamafio, posteriormente todas las aleaciones
fueron cortadas con disco para obtener 30 muestras de tamafo de 1 cm para
cada aleacion.

El tratamiento térmico de envejecimiento fue llevado a cabo en un horno
de resistencia eléctrica Thermolyne. Eltratamiento se realizé a dos temperaturas
750 y 950°C para las aleaciones A, B, C, Dy E, ver Figura 16 [22].

al T(°C)
Envejecido 750
a 750°C
- _-—
a } .
2 4 16 &4 256 512 1024 t(h)

N Caracterizacign
Caracterizacion N del metal
del metal base o

b) T°C) envejecido
Envejecido 850
a950°C
=1 -
0 1 =
2 4 16 64 256 512 1024 t(h)

Figura 16 Temperaturas de envejecimiento y tiempos utilizados en las
muestras de a) 750°C aleaciones A-E, b) 950°C aleaciones A-E [22].
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Se colocaron 14 muestras de cada aleacion en el horno (en aire) y se
mantuvieron a 750°C para posteriormente ser retiradas después de 2, 4, 16, 64,
256, 512 y 1024 horas de tratamiento térmico de envejecimiento (Figura 16a).
Las muestras se dejaron enfriar fuera del horno a temperatura ambiente. El
procedimiento se repitié con la temperatura de 950°C en el mismo horno, (Figura
16b).

3.3.2 Caracterizacion microestructural

3.3.2.1 Preparacion metalografica

La metalografia del material en su condicién de colada, asi como en su
condicion envejecido, se hizo utilizando técnicas convencionales de pulido segun
la norma ASTM E-3, desbastando las muestras con lijas de diferentes
granulometrias desde #80 hasta #2400 con una maquina de pulido Struers, se
decidié no montarlas en baquelita debido a que no es necesario para los estudios
posteriores. Posteriormente fueron pulidas usando una solucién de diamante de
6 y 1 um para obtener un acabado espejo y revelar su microestructura, no siendo

necesario el ataque quimico para su observacion en el microscopio.

3.3.2.2 Microscopia electronica de barrido (SEM)

Se obtuvieron imagenes con electrones retrodispersados (BE) para las
muestras en su condicién de colada, asi como a 750°C en periodos de tiempo de

512 y 1024 h para las aleaciones A-F, y a 950°C por periodos de tiempo de 512
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y 1024 para las aleaciones A-E. Para las condiciones antes mencionadas, se
realizaron estudios semi cuantitativos por el método de espectroscopia de rayos
X de las diferentes fases encontradas, principalmente andlisis lineales en los
carburos de niobio. Esto se hizo en un microscopio electrénico de la marca

Tescan Vega 4 con software de microanalisis EDAX Génesis v4.2.1.

3.3.2.3 Difraccién de rayos X

Se realizaron analisis de difraccion de rayos X para las aleaciones Ay B
en su condicion de colada, y envejecidas a 750 y 950°C por periodos de tiempo
de 1024 h para cada una. Estos analisis se realizaron en un difractdmetro marca
Bruker del laboratorio del Centro de Innovacion, Investigacion y Desarrollo en
Ingenieria (CIIDIT) y Tecnologia de la Universidad Autonoma de Nuevo Ledn con

un barrido preliminar completo de 0 a 120°.

3.3.3 Propiedades mecanicas

Se realizaron pruebas de dureza, tension y compresion en una serie de
ensayos, y basandose en el material disponible, para relacionar las

transformaciones microestructurales con sus propiedades mecanicas.

3.3.3.1 Caracterizacion de dureza
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En estudios previos [22, 28], se ha utilizado microdureza vickers, pero
debido a que las variaciones gque existen en las mediciones cuando el indentador
coincide en los carburos (mayor dureza) o en la matriz (menor dureza) del
material, se decidié optar por utilizar el método de dureza Brinell para obtener un
promedio entre las mediciones, segun el estdndar ASTM ES8 [29].

Se realizaron pruebas de dureza como referencia a los cambios en las
propiedades mecénicas de las aleaciones A, B, C, D y E de las condiciones de
colada, asi como a 750 y 950°C por periodos de tiempo de 2, 4, 16, 64, 256, 512
y 1024 h en un durémetro Leco modelo LCB-3100 de la planta SISAMEX, S.A.
de C.V. usando un indentador de 2.5 mm de didmetro y una carga de 62.5 kgf
para las aleaciones A, B, C, y Dy 187.5 para la aleacion E.

3.3.3.2 Ensayo de tension y compresion

De las aleaciones A y B se decidi6 originalmente correr pruebas de
tension, debido a que era del Unico material que se tenia en abundancia para
poder maquinar las probetas de tension. Para ello se maquinaron probetas por
aleacion, Ay B, con las siguientes dimensiones de la Figura 17, basados en el
estandar ASTM E-8 [29]:

72 mm

R 0] o= ey AR
— 1.7 T
Dimensiones (mm)

G - Longitud calibrada 24+0.1

D - Diametro 6+0.1

R - Radio 6 (min)

A — Longitud del area reducida 30 (min)

Figura 17 Dimensiones probeta tension [29].
44



Una vez maquinado el material, las probetas se sometieron a tratamiento
de envejecimiento a las temperaturas de 750 y 950°C por periodos de tiempo de
4, 64, 256, 512 y 1024h, una vez concluido se dejaron enfriar a temperatura
ambiente, para posteriormente someterlas a un proceso de limpieza en un banco
de taladro con lijas del #200, 400 y 800.

Las pruebas fueron realizadas en el laboratorio del Centro de Investigacion
e Innovacion en Ingenieria Aeronautica (CIIIA) de la Facultad de Ingenieria
Mecéanica y Eléctrica de la Universidad Autbnoma de Nuevo Leo6n, en una
maquina universal marca MTS a una velocidad de 1 mm/min incluyendo 11
probetas por aleacion, Ay B, una en su condicion de colada, y las envejecidas a
las temperaturas y periodos de tiempo anteriormente mencionados, pero debido
a que el material es vaciado y por dentro presenta una gran cantidad de
porosidades, las pruebas no fueron exitosas, por lo que se decidié maquinar las
mismas probetas ya envejecidas para obtener pruebas de ensayo para
compresion, estas pruebas fueron realizadas en los laboratorios de la Facultad
de Ingenieria Mecanica y Eléctrica de la Universidad Autbnoma de Coahuila. Las
dimensiones de la probeta son las de la Figura 18 basado en el estandar ASTM
E-8 [29]:

D =5+0.01 mm 10+0.01 mm

Figura 18 Dibujo probetas de compresion.

Para estas pruebas se maquinaron 11 muestras de cada aleacion, Ay B,
para las condiciones de colada, y envejecidas a las temperaturas de 750 y 950°C
por periodos de tiempo de 4, 64, 256, 512 y 1024h.
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Los ensayos de compresion se realizaron a la velocidad de 1 mm/min
equivalente a las de los ensayos de tension. Se utilizé cinta de
politetrafluoretileno (PTFE) como lubricante solido para reducir el efecto de
friccion. La cinta PTFE ha sido analizada en estudios previos [11] y se ha

demostrado que es la mejor opcién para la reduccién de la friccion.

En el proceso de deformacién de metales, se generan fuerzas de friccion
en la interfase entre la herramienta y los materiales deformados debido a la
extension de la superficie de la pieza trabajada. Estas fuerzas de friccién generan
efectos como: a) el incremento de la carga requerida para la deformacion, b)
defectos superficiales e internos en el material, ¢) reduccion de la vida de las

herramientas debido al desgaste, y d) cambios dimensionales.

Debido a estos efectos, la friccion se considera una variable mayor en las
operaciones de metalurgia y se debe de controlar para optimizar los procesos.
Para el control efectivo de la friccion, datos cuantitativos de los efectos de la
lubricacion y otras variables de proceso, como temperatura, velocidad y presion,

son indispensables.

Uno de los parametros mas importantes en el caso del rolado en frio es la
magnitud del coeficiente de friccion. Para la evaluacion del factor de fricciéon (&)
o el coeficiente de friccion (i) en condiciones de laboratorio, se utilizan muestras
de anillos planos, y se relaciona con la tasa de cambio del diametro interno como
resultado de la reduccion del espesor causado por la compresion. El coeficiente
de friccidn puede ser calculado con la Ley de Coulomb de friccion que asume que
el esfuerzo cortante (f) es proporci onal al l 2mite el §

trabajo y la herramienta [30]:

Tt A L)

Si se asume que la friccibn es constante, el factor de friccibn sera

proporcional al limite elastico:
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSION

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos, asi como la
discusién de los estudios de caracterizacion microestructural, espectroscopia de
rayos X (EDX), difraccion de rayos X y pruebas mecanicas realizadas a las seis
aleaciones comparadas en este trabajo. Enla TABLA VI se muestra un resumen

de las pruebas realizadas a cada aleacion.
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TABLA VI Resumen de pruebas realizadas a las diferentes aleaciones.

£i3 Espectroscopia |Propiedades mecanicas| _. s
A Evoluciéon Difraccion
ALEACION| . de rayos X Py
microestructural (EDX) Diiteza Tension/ | de rayos X
Compresion

A X X X X X
B X X X X X
Cc X X X
D X X X
E X X
F X X X

En trabajos anteriores [22], se llevaron a cabo analisis de EDX lineales con

el objetivo de medir el crecimiento el siliciuro de niobio (Fase G) que es la

transformacion de los carburos primarios de niobio durante el envejecimiento,

pero estos se realizaron en carburos sin una forma o tamafio en especifico. La

presente investigacion se enfoco en el andlisis EDX lineal de carburos de niobio

globulares en las diferentes etapas del envejecimiento del material, con el

objetivo de encontrar un patron de difusion para las aleaciones A, B, C, D y E,

mientras que en la aleacion F, al no presentar contenido de niobio, solo se

muestra un analisis quimico elemental de las diferentes fases presentes de la

aleacion.

4.1

4.1.1 Evolucion microestructural
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En las Figuras 19 y 20 se muestra la microestructura de la aleacion A en
su condicion de colada, las cuales se obtuvieron mediante microscopia
electronica de barrido (SEM) con detector de electrones retrodispersados (BE).
Como se reviso en trabajos anteriores [22], esta aleacion cuenta con una matriz
de austenita primaria con carburos eutécticos interdendriticos, los cuales son de
2 tipos: carburos de niobio (los més claros) del tipo NbC y carburos de cromo (los
mas oscuros) del tipo M-Cs.

Figura 19 Microestructura de la aleacion A en su condicion de colada, 500X,
tomada con microscopio electrénico de barrido con electrones retrodispersados
(BE).
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Figura 20 Microestructura de la aleacion A en su condicién de colada, 2000X,
tomada con microscopio electrénico de barrido con electrones retrodispersados
(BE).

A continuacion, se muestran micrografias tomadas con SEM mediante
electrones retrodispersados de la aleacion A envejecidas a 750°C durante el
periodo de tiempo de 512 h (Figuras 21y 22) y 1024 h (Figuras 23y 24).

Figura 21 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 750°C durante 512 h,

500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 22 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 750°C durante 512 h,
5000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

Figura 23 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 750°C durante 1024 h,

500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 24 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 750°C durante 1024 h,
5000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

A continuacién, se muestran las micrografias de la aleacién A envejecidas
a 950°C durante 512 h (Figuras 25y 26) y 1024 h (Figuras 27 y 28).

Figura 25 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 950°C durante 512 h,
500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 26 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 950°C durante 512 h,

2000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

Figura 27 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 950°C durante 1024 h,

500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 28 Microestructura de la aleacion A, envejecida a 950°C durante 1024 h,
5000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

Conforme aumenta el tiempo de envejecimiento se observa la presencia
de precipitacion de carburos secundarios del tipo M23Ce en la matriz. También,
hay un cambio en la morfologia de los carburos de cromo y niobio, volviéndose

mas redondeados.

4.1.2 Espectroscopia de rayos X

En estudios anteriores [22], se llevd a cabo un analisis quimico elemental
en la aleacion A, de la matriz y de los carburos primarios eutécticos (claros y
oscuros) sin diferenciar su forma, esta investigacion se basa principalmente en
los carburos de niobio (claros) con formas globulares, y con referencia a los
demas elementos de la aleacion cuando se considere necesario para el propésito
de la investigacién. Se utilizé la técnica de espectroscopia de rayos X (EDX) en

el microscopio electrénico de barrido.
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En la Figura 29 se muestra el espectro obtenido de un carburo primario de
niobio de la aleacion A en su condicién de colada, como se puede observar
presenta un alto contenido de niobio en el centro del carburo. Adicional a esto,
se realizé un analisis lineal mediante EDX, como se muestra en la gréafica de la
Figura 30a con referencia a laimagen de la Figura 30b. Observando que el niobio
se mantiene dentro del carburo, mientras que el resto de los elementos como

cromo, silicio, hierro y niquel se encuentran principalmente en la matriz.

|~ FefN cr
c Fe s \ Fe
v

Intensidad (u.a.)

> \“ ‘\"——M»——-—-—.u\vsd‘xﬁ,~, nNI

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Energia (keV)

Figura 29 Analisis EDX puntual de carburo primario de niobio para la aleacion
A en su condicion de colada.
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Figura 30 (a) Grafico EDX lineal de carburo de niobio en la aleacién A en su
condicién de colada mostrado en la imagen (b).

A continuacién, se muestran los espectros de los analisis puntuales de
carburos de niobio en la aleacion A, envejecidos a 750°C durante 512 (Figura
31a) y 1024 horas (Figura 31b). En ambas imagenes se puede observar una
tonalidad gris intermedia que rodea el carburo blanco de niobio, siendo mayor
esta tonalidad en la aleacién envejecida por mayor tiempo, y aun cuando el
analisis se toma en el centro, la presencia de silicio y niquel aparece en el
espectro, mientras que, a menor tiempo de envejecimiento, permanece el niobio

como el elemento principal del espectro.
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Figura 31 Analisis EDX puntuales en carburos de niobio de la aleacion A
envejecida a 750°C durante (a) 512h y (b) 1024h.

Las gréficas de las Figuras 32a y 32c muestran los resultados de los EDX
lineales de carburos de niobio en la aleacion A envejecidas a 750°C durante 512
(b) y 1024 h (d). Como se puede observar, el contenido de silicio y niquel aparece
practicamente en el centro del carburo de niobio para la muestra envejecida por
mayor tiempo, mientras que la de 512 horas solo aparecen en las periferias del
carburo, siendo esta la principal diferencia en las tonalidades de ambos carburos.
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Figura 32 Graficos e imagenes de EDX lineales de los carburos de niobio en la

aleacion A envejecida a 750°C durante (a)(b) 512 y (c)(d) 1024h.

La Figura 33 muestra los espectros de los carburos de niobio de la aleacion
A envejecida a 950°C durante (a) 512 y (b) 1024 h.

Nb

Nb

Intensidad (u.a.)
Intensidad (u.a.)

0.0 20 4.0 6.0 8.0 10.0

0.0 20 4.0 6.0 8.0 10.0

Energia (keV) Energia (keV)

Figura 33 Analisis EDX puntuales en carburos de niobio para la aleacion A

envejecida a 950°C durante (a) 512 y (b) 1024h.

59



Las gréficas de las Figura 34a y ¢ muestran los resultados de los EDX
lineales de carburos de niobio en la aleacion A envejecidas a 950°C durante 512
(b) y 1024 h (d).

o ]
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Z05. 500 -
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— FeK 200 —
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100 - mE 100 — Nik
o_

Distancia (um)

Figura 34 Graficos e imagenes de EDX lineales de carburo de niobio en la
aleacion A envejecida a 950°C durante (a)(b) 512 y (c)(d) 1024h.

4.1.3 Propiedades mecanicas

Las propiedades mecanicas obtenidas de la aleacién A en su condicién de
colada, asi como envejecidas a 750 y 950°C se presentan resumidas en la
TABLA VII.
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TABLA VII Resumen de propiedades mecanicas aleacion A.

Colada 837 154

4 725 186

64 174

750°C 256 812 184
512 812 179

1024 812 179

4 625 161

64 781 164

950°C 256 712 161
512 737 175

1024 725 172

4.1.3.1 Dureza

En estudios anteriores [28], se habia usado microdureza Vickers para
analizar la dureza, incluso en el estudio de maestria para la aleacion A [22] se
realizo de esta manera, pero debido a las altas variaciones que se encontraron
al tomar mediciones entre la matriz y los carburos, se decidi6 para este estudio
considerar la dureza Brinell que en una sola toma puede dar el promedio general
de la muestra, sin embargo esto impidié que se tomaran un nimero considerable
de mediciones debido a las dimensiones de las muestras y solo fue posible tomar
una medicion por muestra. En la gréfica de la Figura 35 se presentan los
resultados de las tomas de dureza Brinell para la aleacién A envejecida a a)750
y b) 950°C y el comparativo de ambas con su condicién de colada. Se observa
como al inicio del tratamiento térmico hay un ligero incremento que tiende a

disminuir para estabilizarse, conforme aumenta el tiempo de envejecimiento.
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Figura 35 Dureza Brinell para aleacion A en su condicion de coladay
envejecida a a) 750 y b) 950°C.

4.1.3.2 Ensayos detensiény compresion

El material usado en el estudio proviene de la colada convencional en
molde de arena, lo que provoca una microestructura gruesa y con alta cantidad
de poros. Esta microestructura provoca que el material se fracture rapidamente
al someterlo en tension, particularmente en la aleacion con mayor contenido de

carbono, aleacioén A, Figura 36.
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Figura 36 Ensayo de tension en probetas de la aleacion A.

Propiedades como el esfuerzo de fluencia (lly), resistencia dltima (0u) y
deformacion uniforme (1) se pueden obtener a partir del ajuste a ecuaciones de

potencia del tipo [8 y 9]:
0 = KAY (8)

donde ny k son el exponente y coeficiente de deformacidn que se obtienen

a partir del ajuste de la curva de deformacion en tension.

En el ensayo de tension, la fuerza (P) a la que esta sujeta la probeta

depende del area de su seccion transversal (A) y de su resistencia ({) [10]:
P=0A 9)

El inicio de la estriccion en el ensayo de tension se presenta cuando:
dP =Adl +UdA =0 (10)

dado que el volumen de la pieza no cambia:
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dL/L = -dA/A = dU (11)
donde L es la longitud de la probeta y Ues la deformacion; de ahi:
-dA/A = dU= di/d (12)
por lo que el inicio de la estriccion se presentara cuando:
G = db/dU (13)

Un material que siga la relacién dada por la ecuacion (8) iniciara la

estriccion cuando:
kG"=nk G (14)

donde U es la deformacion al inicio de este fenémeno; la ecuacion (14) se

puede reescribir como:
k Q" =nk QY4 (15)

gue resulta en:

e
I
=]

(16)

Luego entonces, la deformacién al inicio de la estriccion esta relacionada

con el exponente de deformacion.

Basado en esto, se realizaron ensayos de compresion para evitar la falta
de ductilidad de los materiales y evaluar las propiedades mecénicas a partir de

andlisis de la curva esfuerzo-deformacion (4-U).
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Figura 37 Correccion de los datos carga-desplazamiento por el uso de la cinta
de PTFE.

La curva carga-desplazamiento que se obtiene de la maquina universal de
pruebas requiere de la identificacion del punto de inicio del ensayo debido a la
presencia del lubricante en contacto con las herramientas de la maquina. En la
Figura 37, se muestra como ejemplo los datos originales del ensayo, a mano
izquierda (a), en la que se aprecia un desplazamiento de cerca de 0.3 mm del
origen y un inicio de incremento de carga con una pendiente baja; en dicha gréafica
se muestra también la reduccion en altura real de la muestra, obtenida a partir de
las mediciones de altura inicial (ho) y final (hy) de las probetas antes y al final del
ensayo, asi mismo se presenta una linea recta que se ajusta al punto en que la
pendiente de la curva carga-desplazamiento es maximo. El punto en el que la
pendiente de la curva carga-desplazamiento es maximo se encuentra mediante
el ajuste sucesivo de parabolas de segundo grado usando el algoritmo
desarrollado para el andlisis térmico de curvas de enfriamiento [31]. La
correcciéon por el inicio de la gréfica de los datos originales se muestra en la
grafica de la derecha (b) que resulta de sustraer el desplazamiento
correspondiente a la carga del material, de ahi el ajuste a la linea recta en (a)
para que la curva de carga-desplazamiento inicie en el origen y el desplazamiento

maximo corresponda a la sustraccion de las alturas final menos inicial (Q Q).
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Lacurva, - correspondiente, sin la correccion por el efecto de friccion,
se puede calcular a partir de los datos de carga y desplazamiento suponiendo la

constancia de volumen:
- 1T P X
Donde h es la altura instantanea,
., 0j0 Py
Donde A es el valor instantaneo del &rea dado por:

0 < P

Donde &h es el desplazamiento instant 8n

La correccion por friccion parte de la compensacion que implica la energia
para vencer el deslizamiento de la probeta sobre las herramientas de compresion

[32]. El cociente de la presion sobre el esfuerzo (f)j , ) bajo condiciones de

deslizamiento puro esta dado por [33]:
n, — ¢
Donde
n — <P

Donde p es el coeficiente de friccion y d y h son el didmetro y la altura
instantaneos de la muestra. Las condiciones de deslizamiento se mantendran

siempre que el cociente de ' "Qse mantenga dentro de ciertos limites:
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aqQ pitl I xjx C 3y

Condiciones adhesivas de friccion se presentan cuando p es igual o mayor

a 0.577 y larelacion )j * estara dada por:

i C9o
Condiciones mixtas, deslizamiento y adhesion, dan como resultado:
A L ¢y
Donde
€ — o
Y
0 8 | C P

La Figura 38 presenta la curva esfuerzo-deformacion correspondiente a
los datos de carga-desplazamiento mostrados en la Figura 37. Se presentan dos
curvas, la primera, A, consiste en los valores obtenidos de las ecuaciones (18) y
(19), en tanto que la segunda, B, se calcul6é usando un coeficiente de friccion de
0.1, que corresponde al determinado con pruebas de compresion en anillos

usando PTFE como lubricante [30].
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Figura 38 Curvas, - sin correcciony corregida usando un coeficiente de
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Figura 39 Ajuste de la curva experimental , - a la descrita por la ecuacion
(27).

El ajuste a ecuaciones similares a la descrita en (8) es adecuado en
intervalos limitados de deformacioén, dado que éstas tienden a subestimar el calor
del esfuerzo cercano a la fluencia y a sobrestimarlo a altos valores de

deformacion. Una mejor prediccion del esfuerzo en un mayor intervalo de
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deformacion se puede obtener al ajustar el comportamiento del material a

ecuaciones del tipo exponencial propuesto por Voce [34, 35]:
” ” ” ” 'Q d) h 6 - 27)

Dondegesl el esfuerzo de s at aldelafluenaa
y C un coeficiente que se determina a partir de los datos experimentales. En la
Figura 39 se presenta la forma en que se determinan los pardmetros requeridos
por la ecuacién (27). A mano izquierda (a) se grafican tanto la curva por friccion,
(b) en la Figura 38, asi como la curva ajustada y otros pardmetros. A mano
derecha, (b), se grafica el esfuerzo en funcién de la derivada de la curva 'Q j Q -
gue se obtuvo a partir del ajuste de los puntos indicados en la curva B de la Figura
38 a curvas tipo spline cubicas [36]. Este tipo de algoritmo tiene la ventaja, entre
otras, de asegurar no sola la continuidad de la curva, sino de la derivada, por lo
gue los valores de la pendiente 'Q, Q- varian en forma mas suave que si se
ajustaran a parabolas sucesivas [37]. En la Figura 39 se muestra una linea
punteada que pasa por el criterio de Considére, , 'Q,j Q5 que corresponde al
v al o ryo, edfeerzalmaximo o Ultimo en tensién [38]. La extrapolacion de la
linea a ' Q,j Q- T corresponde al e s fsu el valor dead
parametro C de la ecuacion 20, corresponde a la pendiente de la linea
extrapolada de la Figura 39b. El valor correspondiente a la deformacion al inicio
de | a e sy seobtend directanferite de la curva experimental de la Figura
39a. La calidad de la prediccion de la ecuacidén ajustada se manifiesta por la
cercania entre ésta y la correspondiente a los datos originales tal y como se

aprecia en la Figura 39a.
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Figura 40 Curvas de compresion de la aleacion A.

La Figura 40 corresponde a la aleacion A y la curva se calculé con un
coeficiente de friccion de 0.1. En la imagen se incluye la curva ajustada del tipo
exponencial. Para la muestra C envejecida a 750°C por 64h, no fue posible

obtener su curva de compresion.

4.1.4 Difraccion de rayos X

La Figura 41 presenta el difractograma obtenido de la aleaciéon A en su
condicion de colada, indica la presencia de carburos de cromo del tipo Cr;Cs y

carburos de niobio del tipo NbC.
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Figura 41 Espectro de difraccion de rayos X de la aleacion A en su condicién

de colada.

Los difractogramas obtenidos de la aleacion A envejecidos a 750°C
durante 512 y 1024h se presentan en las Figuras 42 y 43, en ellos se muestra la
presencia de los carburos de cromo del tipo Cr7Cs y Cr23Cs, asi como los carburos
de niobio del tipo NbC.
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Figura 42 Espectro de difraccion de rayos X de la aleacion A envejecida a
750°C durante 512h.
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Figura 43 Espectro de difraccion de rayos X de la aleacion A envejecida a
750°C durante 1024h.

En ambas muestras se buscoO el siliciuro de niobio, reportado en la
|l iteratura en este ti po[6]dleaseds |[Eald, ils hée s
17, 18], pero solo fue posible encontrar un intermetalico, con estequimetria NbsNi,
debido a que la base de datos que se utilizd para el andlisis es limitada y no
permitio encontrar la estequimetria completa. El intermetalico con estequimetria
NbsNi, cuenta con una estructura cristalina cubica, con un parametro de red de
1.16 nm. EIl parametro de red para la fase G ha sido reportado con valores de
1.11 1.13 [6, 13, 14, 15, 16, 17, 18] en trabajos anteriores y con estructura
cristalina reportada como cubica [6] o FCC [13, 14, 15, 16, 17, 18], por lo que se

infiere que es posible que sea la misma fase.

En cuanto al carburo de cromo del tipo Cr23Ce, mediante esta técnica se
pudo determinar que presenta un parametro de red de 1.06 nm con una
estructura cristalina cubica, el cual coincide con los valores reportados en la
literatura de 1.06 a 1.11 nm [13, 14, 17].

415 Discusion de resultados de la aleacion A
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De los resultados anteriores, se puede inferir que los principales cambios
a analizar en la aleacidn A se presentan en: a) Evolucion microestructural de la
aleacion A durante el envejecimiento, b) Efecto del envejecimiento sobre las

propiedades mecanicas de la aleacién. A continuacion, se detalla el analisis:

4151 Evolucion microestructural de la aleaciobn A durante el

envejecimiento

La aleacion A, en su condicion de colada cuenta con una matriz de
austenita primaria con carburos eutécticos interdendriticos, los cuales son de 2
tipos: Carburos de niobio (los mas claros) del tipo NbC y carburos de cromo (los

mas oscuros) del tipo M-Ca.

Para el analisis de los cambios microestructurales se tenia la intencion de
desarrollar un método cuantitativo para determinar la evolucién de los carburos
primarios de niobio a la transformacion del siliciuro de niobio durante el
envejecimiento y asi cuantificar su crecimiento durante el envejecimiento, y
después compararlo entre las temperaturas de 750 y 950°C entre las diferentes
aleaciones estudiadas, por ello se decidio solo considerar los carburos globulares
de niobio, para tratar de determinar un patron de crecimiento similar entre las
diferentes muestras. Esto no fue posible, debido a que es muy alta la variacion
de crecimiento de carburo a carburo, de muestra a muestra. Por lo que el analisis
se mantendra enfocado en los cambios cualitativos de los carburos primarios y

sus transformaciones.

Durante el envejecimiento los carburos primarios de niobio NbC se vuelven
inestables y facilita la transformacion en la Fase G, como se puede notar en las

imagenes de las Figuras 21 a 24, al compararlas con las imagenes de las Figuras
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19y 20 (en su condicion de colada), donde se observa el crecimiento de una fase
gris intermedia alrededor del carburo de niobio (el cual aparece con una tonalidad
muy clara) conforme aumenta el tiempo de envejecimiento. Esto se confirma con
los andlisis puntuales de la Figura 31, donde el centro del carburo mantiene una
composicion rica en niobio y carbono y conforme aumenta el envejecimiento,
practicamente todo el carburo cambia de color y aparece niquel y silicio, mientras
gue el carbono difunde hacia la matriz, propiciando la formacién de los carburos
secundarios M23Cs [13]. Al hacer un comparativo de la Figura 32 con la Figura
30, el contenido de silicio y niquel, que aparecen en solucién en la matriz en su
condicién de colada, incrementa en los limites del carburo, aproximadamente de
1 pm a aproximadamente 2 um, conforme aumenta el tiempo de envejecimiento
y esto coincide con lo encontrado en la literatura, en donde la fase G es rica en
silicio y niquel [6, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Los espectros obtenidos a 950°C (Figura 33), aparecen muy similares a
los obtenidos a 750°C, la muestra envejecida a 512h muestran al niobio como
elemento principal, mientras que la envejecida a 1024h aparecen algunos otros
elementos como silicio y niquel en el centro del carburo. Pero al correr los
analisis lineales de ambas muestras (Figura 34), la presencia de silicio tanto
dentro del carburo como en las periferias es casi nulo, se podria inferir que, al
incrementar la temperatura, el silicio difunde mas rapido que el niquel, por lo cual
no se alcanza a detectar en las periferias del carburo de niobio; mientras que el
niquel y cromo si permanecen en las periferias e incluso se incrementa en la
matriz con mayor tiempo de envejecimiento. Por lo que se puede considerar que
la tonalidad gris que rodea el carburo de niobio a 750°C (mas clara) es el siliciuro
de niobio del tipo NbsNi>Si, mientras que lo que rodea el carburo de niobio a
950°C (Figura 34) es otra fase compuesta principalmente por niquel y cromo,

mientras que el silicio se encuentra en solucion en la matriz.

Las imagenes presentadas representan las mas claras obtenidas durante
el estudio, pero se analizaron un mayor nimero de carburos ya que durante

estudios anteriores [22] y aun con el incremento de temperatura, generalmente
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se presenta la formacion del siliciuro de niobio en los alrededores del carburo de
niobio. De hecho, al observar la imagen de la Figura 26 (muestra envejecida a
950°C por 512h), aun en los carburos mas grandes se puede observar la
presencia de la fase G, mientras que en la Figura 28 (muestra envejecida a 950°C
por 1024h), todos los carburos de niobio presentan una sola tonalidad.

En cuanto a la precipitacion de carburos M23Cs, estos aparecen de manera
uniforme en las muestras conforme aumenta el tiempo de envejecimiento en
ambas temperaturas, sin embargo, a 950°C se perciben areas sin concentracion

de estos, sobre todo en zonas cercanas a los carburos de niobio.

En la Figura 44 se resumen los espectros de difraccion de las muestras
analizadas para la aleacion A en su condicion de colada, asi como envejecida
durante 512 y 1024 h a 750°C. Con lo cual se confirma la presencia de las fases
M-Cz y NbC en su condicion de colada, asi como la presencia de la Fase M23Cs
conforme aumenta el tiempo de envejecimiento, sin embargo, para la
transformacion del siliciuro de niobio o fase G, no fue posible identificarla con la
estequiometria NbsNi2Si, la fase encontrada con estequiometria NbsNi presenta
un parametro de red de 1.16 nm, lo cual es similar a lo encontrado en la literatura
[6, 13, 14, 15, 16, 17, 18] con respecto al siliciuro o fase G.
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Figura 44 Difractogramas de la aleacion A en su condicion de colada y
envejecida a 750°C durante 512 y 1024h.

4.1.5.2 Efecto del envejecimiento sobre las propiedades mecanicas de la

aleacion A

Los efectos del envejecimiento sobre la resistencia a la compresion y
dureza de la aleacion A, se observan en la grafica de la Figura 45. A 750°C
(Figura 45a), se observa que en las primeras horas de envejecimiento se
presenta un endurecimiento de la aleacién, lo cual disminuye su resistencia a la
compresiéon, sin embargo, conforme aumenta el tiempo de envejecimiento
(después de 256 horas) se presenta un ablandamiento similar al recocido, el cual
propicia que la dureza disminuya y se mantenga, mientras que la resistencia a la

compresiéon también se incremente y mantenga.

En cuanto al envejecimiento a 950°C (Figura 45b), existe una mayor

variacion de los datos obtenidos, sin embargo, mantiene el mismo patrén, una
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reduccion de las propiedades mecanicas para después mantenerse estable

después de 512h de envejecimiento.

Esto confirma lo propuesto por Liu et al. [20], que menciona que las
propiedades mecénicas permanecen constantes después de 1500 horas incluso
después de altas horas de servicio y contradice otras propuestas [16, 18] que
mencionan la degradacién de las propiedades mecanicas de las aleaciones
resistentes al calor, debido a formacion de la fase G, asi como la transformacién

de los carburos primarios M7Cz en M23Ce.

Dureza Brinell
sist, a la compresion (MPa)

Res

Dureza Brinell
:sist, a la compresion (MPa)

Re

Figura 45 Resumen de propiedades mecanicas de la aleacion A en su

condicion de colada y su comportamiento envejecida a a) 750 y b) 950°C.

4.2 RESULTADOS Y DISCUSION ALEACION B
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4.2.1 Evoluciéon microestructural

En las Figuras 46 y 47 se muestra la microestructura de la aleacion B en
su condicion de colada, las cuales se obtuvieron mediante microscopia
electronica de barrido (SEM) con detector de electrones retrodispersados (BE).
Al igual que la aleacion A, ésta cuenta con una matriz de austenita primaria con
carburos eutécticos interdendriticos, los cuales son de 2 tipos: Carburos de niobio
(los mas claros) del tipo NbC y carburos de cromo (los mas oscuros) del tipo
M-Cs.

Figura 46 Microestructura de la aleacién B en su condicion de colada, 500X,
tomada con microscopio electrénico de barrido con electrones retrodispersados
(BE).
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Figura 47 Microestructura de la aleacion B en su condicién de colada, 2000X,
tomada con microscopio electronico de barrido con electrones retrodispersados
(BE).

A continuacién, se muestran micrografias tomadas con SEM mediante
electrones retrodispersados de la aleacion B envejecidas a 750°C durante el
periodo de tiempo de 512 h (Figuras 48 y 49) y 1024 h (Figuras 50 y 51).

Figura 48 Microestructura de la aleacion B, envejecida a 750°C durante 512 h,
500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 49 Microestructura de la aleacion B, envejecida a 750°C durante 512 h,

5000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

Figura 50 Microestructura de la aleacion B, envejecida a 750°C durante 1024 h,

500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 51 Microestructura de la aleacion B, envejecida a 750°C durante 1024 h,

5000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

A continuacién, se muestran micrografias tomadas con SEM mediante
electrones retrodispersados de la aleacion B envejecidas a 950°C durante el
periodo de tiempo de 512 h (Figura 52 y 53) y 1024 h (Figura 54 y 55).

Figura 52 Microestructura de la aleacion B, envejecida a 950°C durante 524 h,

500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 53 Microestructura de la aleacion B, envejecida a 950°C durante 524 h,
2000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

Figura 54 Microestructura de la aleacién B, envejecida a 950°C durante 1024 h,

500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 55 Microestructura de la aleacion B, envejecida a 950°C durante 1024 h,
5000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

Conforme aumenta el tiempo de envejecimiento se observa la presencia
de precipitacién de carburos secundarios del tipo M23Ce en la matriz. También,
hay un cambio en la morfologia de los carburos de cromo y niobio, volviéndose
mas redondeados.

4.2.2 Espectroscopia de rayos X

Se llevd a cabo un analisis quimico elemental de los carburos primarios de
niobio (claros) con formas globulares de la aleacion B en su condicién de colada,
asi como envejecida a 750 y 950°C por periodos de tiempo de 512 y 1024h para

ambas tem peraturas.

En la Figura 56 se muestra el espectro obtenido de un carburo de niobio
de la aleacion B en su condicién de colada. Mientras que en la Figura 57a se
muestra la gréfica obtenida del analisis lineal mediante EDX, con referencia a la
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imagen Figura 57b. Esta aleacion presenta basicamente los mismos elementos

gue la aleacién A en su condicion de colada.

Nb

Intensidad (u.a.)

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Energia (keV)

Figura 56 Analisis EDX puntual de carburo primario de niobio para la aleacion

B en su condicién de colada.
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Figura 57 (a) Grafico EDX lineal de carburo de niobio en la aleacion B en su

condicién de colada mostrado en la imagen (b).
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A continuacién, se muestran los espectros de los andlisis puntuales de

carburos de niobio en la aleacion B, envejecidos a 750°C durante 512 (Figura
58a) y 1024 horas (Figura 58b).
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Figura 58 Analisis EDX puntuales en carburos de niobio de la aleacién B
envejecida a 750°C durante (a) 512h y (b) 1024h.

Las graficas de las Figura 59 a y ¢, muestran los resultados de los EDX

lineales de carburos de niobio en la aleacién B envejecidas a 750°C durante 512

(b) y 1024 h (d).

85



Roi
Roi

Distancia (um)

Figura 59 Graficos e imagenes de EDX lineales de los carburos de niobio en la
aleacion B envejecida a 750°C durante (a)(b) 512 y (c)(d) 1024h.

La Figura 60 muestra los espectros de los carburos de niobio de la aleacion
B envejecida a 950°C durante (a) 512 y (b) 1024 h.
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Figura 60 Analisis EDX puntuales en carburos de niobio para la aleacion B
envejecida a 950°C durante (a) 512 y (b) 1024h.
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Las gréficas de la Figura 61 a y ¢, muestran los resultados de los EDX

lineales de carburos de niobio en la aleacion B envejecidas a 950°C durante 512

(b) y 1024 h (d).
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Figura 61 Graficos e imagenes de EDX lineales de carburo de niobio en la
aleacion B envejecida a 950°C durante (a)(b) 524 y (c)(d) 1024h.

4.2.3 Propiedades mecanicas

Las propiedades mecanicas obtenidas de la aleacion B en su condicién de

colada, asi como envejecidas a 750 y 950°C se presentan resumidas en la

TABLA VIII.
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TABLA VIII Resumen de propiedades mecanicas de la aleacion B.

Colada 627 167

4 638 169

64 - 182

750°C 256 666 192
512 427 182

1024 678 183

4 625 165

64 572 165

950°C 256 322 164
512 460 162

1024 539 176

4.2.3.1 Dureza

En la gréafica de la Figura 62 se presentan los resultados de las tomas de
dureza Brinell para la aleacion B. Se observa como al inicio del tratamiento
térmico hay un ligero incremento que tiende a disminuir para estabilizarse,
conforme aumenta el tiempo de envejecimiento, mientras que a 950°C se
observa un incremento al final y no logra observarse una estabilizacion en la

dureza.
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Figura 62 Grafico de dureza Brinell para la aleacion B en su condicion de

colada, asi como envejecida a (a) 750 y (b) 950°C.

4.2.3.2 Ensayos detensiény compresion

Al igual que la aleacion A, esta aleacion proviene de colada convencional
en molde de arena, provocando una microestructura gruesa y con alta cantidad
de poros provocando que el material se fracture rapidamente al someterlo a

tensién (Figura 63).
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Figura 63 Ensayo de tension en probetas de la aleacion B.

Por lo que al igual que con la aleacion A, se realizaron ensayos de
compresion en la aleacion B para evitar la falta de ductilidad del material y evaluar

las propiedades mecanicas a partir del analisis de la curva esfuerzo deformacién

(G-0.

Para la correccion de los datos carga-desplazamiento por el uso de la cinta
de PTFE se utilizaron tanto los datos de las muestras de la aleaciéon A como de

la aleacion B como se muestra en las Figuras 37 a 39.
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Figura 64 Curva de compresion de la aleacion B

Deformacion

90




La Figura 64 corresponde a la aleacion B y la curva se calculé con un
coeficiente de friccion de 0.1. En la imagen se incluye la curva ajustada del tipo
exponencial.

4.2.4 Difraccion de rayos X

La Figura 65 presenta el difractograma obtenido de la aleacion B en su
condicion de colada, con presencia de carburos de cromo del tipo Cr;Cs y
carburos de niobio del tipo NbC.
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Figura 65 Espectro de difraccion de rayos X de la aleacion B en su condicion

de colada.

Los difractogramas obtenidos de la aleacion B envejecidos a 750°C
durante 512 y 1024h se presentan en las Figuras 66 y 67, en ellos se muestra la
presencia de los carburos de cromo del tipo Cr7Cs y Cr23Cs, asi como los carburos
de niobio del tipo NbC.
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Figura 66 Espectro de difraccion de rayos X de la aleacion B envejecida a
750°C durante 512h.
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Figura 67 Espectro de difraccion de rayos X de la aleacion B envejecida a
750°C durante 1024h.

En las muestras con envejecimiento de la aleacion B también se busco el
siliciuro de niobio, encontrando Unicamente el intermetalico, con estequimetria
NbsNi, con las mismas caracteristicas que el encontrado en la aleacién A:

estructura cristalina cubica y parametro de red de 1.16.
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En cuanto al carburo de cromo del tipo Cr23Cs, también se pudo determinar
gue presenta un parametro de red de 1.06 nm con una estructura cristalina

cubica.

4.2.5 Discusion de resultados aleaciéon B

En base a los resultados anteriores, los principales cambios a analizar en
la aleacion B se presentan en: a) Evolucion microestructural de la aleacion B
durante el envejecimiento, b) Efecto del envejecimiento sobre las propiedades

mecanicas de la aleacion. A continuacion, se detalla el analisis.

4251 Evolucibn microestructural de la aleaciobn B durante el

envejecimiento

La aleacion B en su condicion de colada cuenta con una matriz de
austenita primaria con carburos eutécticos interdendriticos, los cuales son de 2
tipos: carburos de niobio (los mas claros) del tipo NbC y carburos de cromo (los

mas oscuros) del tipo M-Ca.

Durante el envejecimiento los carburos primarios de niobio NbC se vuelven
inestables y facilita la transformacion en la Fase G, como se puede notar en las
imagenes de las Figuras 48 a 51, al compararlas con las imagenes de las Figuras
46y 47 (en su condicién de colada), donde se observa el crecimiento de una fase
gris intermedia alrededor del carburo de niobio (el cual aparece con una
coloracion mas clara) conforme aumenta el tiempo de envejecimiento. Esto se

confirma con los analisis puntuales de la Figura 58, donde el centro del carburo
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mantiene una composicion rica en niobio y carbono y conforme aumenta el
envejecimiento, practicamente todo el carburo cambia de color y aparece niquel
y silicio, mientras que el carbono difunde hacia la matriz, propiciando la formacion
de los carburos secundarios M23Ce [13]. Al hacer un comparativo de las Figuras
57 y 59 el contenido de silicio y niquel, que aparecen en solucion en la matriz en
su condicion de colada, incrementa en los limites del carburo, aproximadamente
de 1 pm a aproximadamente 2 um, conforme aumenta el tiempo de
envejecimiento y esto coincide con lo encontrado en la literatura, en donde la fase
G esrica en silicio y niquel [6, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Los espectros obtenidos a 950°C (Figura 60), aparecen muy similares a
los obtenidos a 750°C, la muestra envejecida a 512h muestran al niobio como
elemento principal, mientras que la envejecida a 1024h aparecen algunos otros
elementos como silicio y niquel en el centro del carburo. Pero al correr los
analisis lineales de ambas muestras (Figura 61), la presencia de silicio tanto
dentro del carburo como en las periferias disminuye conforme aumenta el tiempo
de envejecimiento, se podria inferir que, al incrementar la temperatura, el silicio
difunde mas rapido que el niquel, por lo cual no se alcanza a detectar en las
periferias del carburo de niobio; mientras que el niquel y cromo si permanecen
en las periferias e incluso se incrementa en la matriz con mayor tiempo de
envejecimiento. Por lo que se puede considerar que la tonalidad gris que rodea
el carburo de niobio a 750°C (mas clara) es el siliciuro de niobio del tipo NbsNi;Si,
mientras que lo que rodea el carburo de niobio a 950°C a 1024 h (Figura 61b) es
otra fase compuesta principalmente por niquel y cromo, mientras que el silicio se

encuentra en solucién en la matriz.

Las imagenes presentadas son las mas claras obtenidas durante el
estudio, pero se analizaron un mayor numero de carburos ya que durante
estudios anteriores [22] y aun con el incremento de temperatura, generalmente
se presenta la formacién del siliciuro de niobio en los alrededores del carburo de
niobio. De hecho, al observar la imagen de la Figura 53 (muestra envejecida a

950°C por 512h), aun en los carburos mas grandes se puede observar la
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presencia de la fase G, mientras que en la Figura 55 (muestra envejecida a 950°C

por 1024h), todos los carburos de niobio presentan una sola tonalidad.

En cuanto a la precipitacion de carburos M23Cs, estos aparecen de manera
uniforme en las muestras conforme aumenta el tiempo de envejecimiento en
ambas temperaturas, sin embargo, a 950°C se perciben areas sin concentracion
de estos, sobre todo en zonas cercanas a los carburos de niobio.

En la Figura 68 se resumen los espectros de difraccion de las muestras
analizadas para la aleacion B: en su condicion de colada, asi como envejecida
durante 512y 1024 h a 750°C. Con lo cual se confirma la presencia de las fases
M-Cs y NbC en su condicion de colada, asi como la presencia de la Fase M23Cs
conforme aumenta el tiempo de envejecimiento, sin embargo, al igual que en la
aleacion A, para la transformacion del siliciuro de niobio o fase G, no fue posible
identificarla con la estequiometria NbaNi2Si, la fase encontrada con estequimetria
NbsNi presenta un parametro de red de 1.16 nm, lo cual es similar a lo encontrado

en la literatura [6, 13, 14, 15, 16, 17, 18] con respecto al siliciuro o fase G.
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Figura 68 Difractogramas de la aleacion B en su condicion de colada y
envejecida a 750°C durante 512 y 1024h.

4.2.5.2 Efecto del envejecimiento sobre las propiedades mecanicas de la

aleacion B

Los efectos del envejecimiento sobre la resistencia a la compresion y
dureza de la aleacion B, se observan en la gréfica de la Figura 69. A 750°C
(Figura 69a), se observa que en las primeras horas de envejecimiento se
presenta un endurecimiento de la aleacién, lo cual disminuye su resistencia a la
compresiéon, mientras que la muestra a 512h muestra una degradacion en su
resistencia a la compresion, lo cual no coincide con los resultados de dureza, ya

gue ésta empieza a estabilizarse. Por lo que se considera que se requieren mas
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datos para determinar si después de 1024h de envejecimiento las propiedades

mecanicas de la aleacion empiezan a estabilizarse.

Mientras a que a 950°C (Figura 69b), se observa un incremento en la
durezay una disminucién de la resistencia a la compresion en las primeras horas
de tratamiento, para después empezar a estabilizarse, aunque no se observa

ésta.
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Figura 69 Resumen de propiedades mecanicas de la aleacion B en su

condicion de colada, asi como envejecida a 750 y 950°C

4.3 RESULTADOS Y DISCUSION DE ALEACION C

4.3.1 Evolucion microestructural
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En las Figuras 70 y 71 se muestra la microestructura de la aleacién C en
su condicion de colada, las cuales se obtuvieron mediante microscopia
electronica de barrido (SEM) con detector de electrones retrodispersados (BE).
Al igual que las aleaciones A y B, ésta cuenta con una matriz de austenita
primaria con carburos eutécticos interdendriticos, los cuales son de 2 tipos:
Carburos de niobio (los mas claros) del tipo NbC y carburos de cromo (los mas

oscuros) del tipo M7Cs.

Figura 70 Microestructura de la aleacion C en su condicion de colada, 500X,
tomada con microscopio electrénico de barrido con electrones retrodispersados
(BE).
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Figura 71 Microestructura de la aleacion C en su condicion de colada, 1000X,
tomada con microscopio electrénico de barrido con electrones retrodispersados
(BE).

A continuacion, se muestran micrografias tomadas con SEM mediante
electrones retrodispersados de la aleaciéon C envejecidas a 750°C durante el
periodo de tiempo de 512 h (Figuras 72y 73) y 1024 h (Figuras 74y 75).

Figura 72 Microestructura de la aleacion C, envejecida a 750°C durante 512 h,

500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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Figura 73 Microestructura de la aleacion C, envejecida a 750°C durante 512 h,

2000X, SEM con electrones retrodispersados (BE).

Figura 74 Microestructura de la aleacion C, envejecida a 750°C durante 1024

h, 500X, SEM con electrones retrodispersados (BE).
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