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Introducción 

   La prodigiosina es un biopigmento que en los últimos años ha 
sido utilizado principalmente en el área farmacéutica, 

principalmente en combinación con algunos medicamentos  

antineoplásicos1. Además, se ha generalizado su empleo como 

colorante en la industria alimenticia y textil2. Sin embargo, a lo 

largo del tiempo, una de las aplicaciones más estudiadas es la 
actividad antimicrobiana, la cual se le ha adjudicado al grupo 

metoxilo que se encuentra en su estructura. Debido a la alta 

actividad registrada, se ha vuelto necesario buscar métodos que 

permitan mantener la estructura de la p rodigiosina estable para 

aprovechar sus características y poder diseñar diferentes  
aplicaciones biotecnológicas ya sea como sensibilizador de 

celdas orgánicas o como agente antimicrobiano. 

Parte experimental 

 

a) Producir prodigiosina a partir de una cepa de Serratia 
marcescens, utilizando medio cacahuate al 1%. 

b) Realizar la modificación química de TiO2 y SiO2 con SDS 

para obtener materiales anfifílicos. 

c) Realizar la inmovilización de la prodigiosina en los 

materiales prístinos (TiO2, SiO2 y celulosa) y los materiales  
modificados. 

d) Realizar pruebas concepto de los sistemas inmovilizados  

para aplicaciones biotecnológicas, 1) como parte de una 

celda orgánica sensibilizada con prodigiosina y 2) como 

agente antimicrobiano.  
 

Resultados y discusión 

   Durante la fase de producción, se lograron producir alrededor 

de 2g de prodigiosina. El espectro de absorción realizado 

mediante espectrofotometría de UV-Vis sugiere la existencia de 

la prodigiosina como producto único, debido principalmente a 

la presencia de la banda característica presente a los 539 nm, 

típica de la prodigiosina3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Espectro de absorción de la prodigiosina purificada. 
 

 

   La inmovilización de la prodigiosina se produjo en todas las  

matrices, lográndose materiales estables (Fig. 2). Esto generó el 

material a emplear en las pruebas concepto que se presentan a 

continuación.  

 

  

 

 

 

Fig. 2 Cinéticas de inmovilización de la prodigiosina. 
 

   En la Tabla 1 se observan los resultados obtenidos de la prueba 

concepto de la celda solar sensibilizada con prodigiosina, donde 

se aprecia una eficiencia comparable con las celdas orgánicas  

sensibilizadas con pigmentos naturales4.    

Tabla 1. Parametros eléctroquimicos de celda solar 

 

  En la Tabla 2, se muestran los resultados de la actividad 

antimicrobiana de la prodigiosina inmovilizada, las cuales  

resultaron negativas a las concentraciones probadas.  

Tabla 2. Actividad antimicrobiana de la prodigiosina inmovilizada. 

 

 

 

 

   

 Conclusiones 
 Se logró inmovilizar la prodigiosina en los materiales  

propuestos, observando que hubo mayor cantidad de 

prodigiosina inmovilizada en celulosa y  SiO2 modificado. El 

material se empleó exitosamente en una celda solar; sin 
embargo, al ser usado en las pruebas antimicrobianas, éstas 

fueron negativas a las concentraciones probadas. 
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