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RESUMEN
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TRICLOROETILENO EMPLEANDO COMO CATALIZADOR TiQ

DOPADO CON CU (lI).

Numero de paginas: 124 Candidato para el grado de Maestria

Ciencias con orientacidbn enProcesos
Sustentables.

Area de Estudio: Eliminacion de contaminantes en fase gaseosa por medio de

fotocatélisis heterogénea.

Propésito y Método del Estudio: El propésito de este trabajo es estudiar la
cinética de la oxidacion fotocatalitica de tricloroetileno con fotocatalizadores TiO
dopados con Cu lI; las interacciones que el dopante tiene con gy Ti@no afecta su
desempenio fotocatalitico. Los catalizadores se sintetizaron por el método saegel y

depositaron por la técnica dip coating en sustratos de cuarzo. La reaccion sedlleo6 a
en flujo continuo en fase gaseosa.

Contribuciones y Conclusiones: Estudio cinético de la reacciébn de
tricloroetileno en fase gaseosa con peliculas de/Ti® como fotocatalizador asi
como su caracterizacion por diferentes técnicas analiticas que permiten relacionar sus
propiedades con la actividad.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

En la actualidad, el planeta Tierra tiene que manejar una cantidad impresionante de
problemas en materia ambiental, puesto que la velocidad de generacién de contaminantes
es mayor que la velocidad con la que se destruyen. Debido a esto hay mucho trabajo por

hacer para tratar de encontrar un equilibrio.

Numerosas investigaciones han sido desarrolladas en relacibn con quimica
avanzada, meétodos fisicoquimicos y bioquimicpsra eliminacion de compuestos
quimicos peligrosos. Los cuales pueden encontrarse en el agua, el aire y suelo a causa de
las actividades desarrolladas por el hombre y la gran cantidad de productos que se

consumen.

Entre los contaminantes mas estudiados por ser responsables del efecto invernadero
encontramosSQ,, NOx, CQ y los COVs (compuestos organicos volatiles). Al amiti
dichos contaminantes a la atmdsfera, se desencadenan reacciones entre ellos y al estar
expuestos a la luz del sol producen el smog fotoquimico y el ozono troposférico. Ademas,
una vez dentro del los ciclos de la naturaleza, pueden terminar en las aguas subterraneas; de

donde es muy dificil su tratamiento y donde pueden perdurar una gran cantidad de afos.
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Esto resulta perjudicial para el medio ambiente y para el hombre mismo. De ahi la

importancia de controlar las descargas y emisiones.

1. Compuestos organicos volatiles como contaminantes en el medio

ambiente.

111. &RPSXHVWRYV 2UJIQLFRY 9ROIWLOHV &291V

De acuerdo al glosario ambiental de la SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, México), los compuestos organicos volatiles (COVs) son las sustancias
quimicas constituidas principalmente por hidrocarburos volatiles; que participan en
reacciones fotoquimicas en la atmosfera y contribuyen a la formacion de ozono (NOM-075-
ECOL-1995). Tienen la propiedad de ser volatiles, liposolubles, inflamables y toxicos, sin
embargo, son muy buenos disolventes y desengrasantes. Por lo que son ampliamente

usados en la industria.
Los COVs g caracterizan por su persistencia y movilidad. Debido a que es muy

dificil degradarlos bildgicamente, éstos pueden estar viajando por los cuerpos de agua y

aire por muchos afios o quedarse atrapados en las aguas subterraneas.
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11.2. )XHQWHV GH &291MV

Los COVs se pueden generar por fuentes naturales y artificiales. Las fuentes
artificiales se clasifican en fijas y moéviles. Las fuentes fijas son las industrias y las moviles

los vehiculos.

La fuente natural mas comun es el metano generado por la descomposicion de la
materia organica, por la quema de biomasa o por animales rumiantes como las vacas. Otros

COVs de origen natural son los aceites esenciales constituidos por terpenos.

Las fuentes artificiales de compuestos organicos voléatiles tienen su origen
principalmente en industrias de pintura, calzado, siderurgia, lavado en seco; asi como en la

evaporacion de disolventes organicos y emisiones de automoviles.

Aunque una de las fuentes principales son los vehiculos, es en conjunto el uso de
solventes en la industria y la obtencién de algunos productos, las actividades que generan
una mayor cantidad de COVs. Debido a que las emisiones atmosféricas que genera la
industria se encuentran reguladas por las respectivas agencias ambientales, es la industria
quien tiene mayor interés en implementar tecnologias para disminuir las concentraciones de

dichos contaminantes y contar con el reconocimiento o certificado de industria limpia.

1.1.3. Efectos que tienen los COV’'s en la salud y el medio ambiente.

El tricloroetileno (TCE) forma parte de la lista de contaminantes peligrosos de la
EPA (Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés). La contaminacion de las
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aguas subterraneas, superficiales y aguas de consumo humano con compuestos organicos
clorados representan un problema de salud publica; ya que eéstos se caracterizan por ser

posibles carcindgenos.

1.1.4. Tricloroetileno como molécula modelo

Entre los compuestos denominados como COVs se encuentra el tricloroetileno
(CzHCI3), que ha sido usado como solvente en un amplio rango de aplicaciones industriales
como limpiador y desengrasante de maquinas. Y como materia prima en la industria de los
recubrimientos (barnices, pinturas, adhesivos etc.). La descarga y emision de dicho
contaminante la mayoria de las veces ocurre por un manejo inadecuado. Este solvente es
utilizado como molécula modelo para el estudio de tecnologias para el tratamiento de

COVs en aire [1-7].

1.2 Tecnologias para el control de COVs

A pesar de que la combustion térmica (incineracion), la combustién catalitica,
adsorcion, pervaporacion y biofiltracion son técnicas rentables para la disminucion de
COVs como TCE; todavia se requiere de tecnologias para resolver las regulaciones cada

vez mas rigurosas por todo el mundo en materia de emisiones a la atmésfera [8].

Como técnicas destructivas estan la incineracién, combustion catalitica y
fotocatalisis heterogénea. Aunque ésta Ultima ha sido utilizada principalmente para fase
acuosa, el tratamiento de gases por este método se considera una alternativa con potencial.

15



La combustion catalitica es una tecnologia de control para la disminuciéon de COVs
y otros compuestos téxicos en el aire (Freielebl, 1993; Hermiaet al, 1993). Para
contaminantes clorados, la ventaja de la combustion catalitica contra la incineracion es un
consumo mas bajo de energia (lo que se traduce en costos de operacidbn mas bajos) asi
como disminucion en las emisiones de NOx, CO y productos generados por la combustion

incompleta [9].

La incineracién tiene una eficiencia bastante aceptable, pero los costos son
elevados debido a que se necesita alcanzar temperaturas de 700°C-1000°C. Ademas, genera
productos altamente téxicos (Yiet al 2000; Takashimat al, 2004). La combustion
catalitica puede realizarse a temperaturas por debajo de los 600°C y la concentracion de

contaminantes se disminuye considerablemente comparado con la incineracién [10].

La fotocatalisis heterogénea ha sido considerada como un método prometedor
para el tratamiento de compuestos organicos; se considera muy atractiva por no ser
selectivay porque puede llevarse a cabo a temperatura ambiente (Fox y Duley ,1993;
Hoffmannet al, 1995) [11]. Esta técnica requiere del uso de un catalizador semiconductor

que es irradiado con enéag

1.3 Fotocatalisis heterogénea

La fotocatalisis forma parte de lo que se denomingrocesos avanzados de
oxidacion abreviado como PAOs (Tabla 1). También llamadas tecnologias avanzadas de

oxidacion (AOTs por sus siglas en inglés), que se basan en la generacién de condiciones
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suaves por medios fotoquimicos u otras formas de energia de especies transitorias de gran
poder oxidante [12] (QWUH HVWDV HVSHFLHV GHVWDFD HO UDGL
altamente oxidante y tiene un potencial de oxidacion frente al electrodo normal de
hidrogeno (g, 25°C) de 2.80V, que esta solo por debajo del flior (3.03V) y por encima de
oxidantes como el ozono, oxigeno atomico y peroxido de hidrogeno (Tabla 2). De todos los

PAOs, unicamente la fotocatalisis heterogénea puede ser empleada para la eliminacién de

contaminantes en fase gaseosa.

La eficiencia de estas técnicas se debe a la factibilidad termodinamica y a la
velocidad de reacciof XH VH YH LQFUHPHQWDGD SRU OD SUHVHQFLD
Esta especie tiene la propiedad adecuada para atacar los compuestos organicos y reaccionar
10°-10" veces maés rapido que alglin otro agente oxidante como el ozono (yafa, 3

13].

Tabla 1. Procesos avanzados de oxidacioh?] 13].

Procesos no fotoquimicos Procesos fotoquimicos

Oxidacién electroquimica UV/H,0,

Ozonizacion (@H20;, O5/OH) UV/O3,UV/O3/H,0;

Procesos Fenton (FéH,0.) Procesos Foto-Fenton (UV/AH,0,)
Radidlisis Jy tratamiento con haces de Procesos de ultravioleta de vacio (UV
Plasma no térmico Fotolisis

Oxidacién en agua sub- y supercritica Fotocatalisis heterogénea (UV/TO
Cavitacion ultrasonica e hidrodinamice

17



Tabla 2. Potenciales rédox de algunos agentes oxidant&g,[13)].

Especie Eo (V, 25°C)
Flaor 3.03
Radical hidroxilo 2.80
Oxigeno atémico 2.42
Ozono 2.07

Perdxido de hidrogen: 1.78
Radical perhidroxilo 1.70

Pamanganato 1.68
Didxido de cloro 1.57
Acido hipocloroso 1.49
Cloro 1.36
Bromo 1.09
Yodo 0.54

Tabla 3.Constantes de velocidad (k [=] L mé!s?) del radical hidroxilo en comparacién con el
0zono para algunos compuestos organicosZ 13] .

Compuesto 2+ O3
Alquenos clorados 10°-10"" 107-10°
Fenoles 10-10"° 10°
Aromaticos  10°-10° 1-1¢°
Cetonas 10°-10% 1
Alcoholes 10°-10°  10%°
Alcanos 10°-10° 107




La fotocatalisis heterogénea es un proceso catalitico donde se hace irradiar un
semiconductor, que tiene la caracteristica de tener una banda de valencia llena de
electrones y una banda de conduccion vacia;diferencia de energia entre éstas se le
denomina banda de energia prohibidg.(El semiconductor se activa al hacerle irradiar
luz con una energia de longitud de onda adecuada, que tiene que ser mayor o igual que
su E (caracteristica para cada semiconductor), capaz de excitar los electrones que se
encuentran en la banda de valencia. Los electrones son promovidos a la banda de
conduccion dejando huecos cargados positivamente en la banda de valencia. La
formacion de estos pares de electrén-huece If® son responsables de las reacciones

rédox. En la Figura 1 se muestra un diagrama del proceso fotocatalitico.

0,

hv > E,
. Banda de ™ 0:
conduccion €

|

quiodal

Eqg

19BU|

¥

Banda de h*
. valencia H;_O
Semiconductor

*OH H’

Figura 1. Esquema del proceso fotocataliticdlp].
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Los huecos oxidan a las moléculas adsorbidas en el catalizador directamente 0 a
WUDYpV GH ORV 2+ TXH VH IRUPDQ SRU OD Rib&SDFLyQ |
electrones pueden ser atrapados por algun agente oxidante que puede &drhalb@r
presencia de aire u oxigeno puro). Cuando los electrones no encuentran a quién reducir

ocurre la recombinacion, que es un efecto indeseable en la fotocatalisis.

1.4 Fotocatalizadores

Los semiconductores de interés en fotocatalisis son sélidos (generalmente 6xidos
o calcogenuros), donde los atomos constituyen una red tridimensional. El solapamiento
de los orbitales atbmicos va mas alla de los primeros vecinos, extendiéndose por toda la
red; resulta entonces una configuracion de estados deslocalizados muy préximos entre
si, que se representan por bandas de estados electronicos permitidos: la banda de
valencia (BV), de menor energia, y la banda de conducciéon (BC), de mayor energia

[13].

Los semiconductores se clasifican en tipo p, donde los portadores de carga son
mayoritariamente huecos; Yy tipo n, donde los portadores de carga son mayoritariamente

electrones.
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1.4.1. Estabilidadde los semiconductores

Los semiconductores mas importantes para la utilizacion en fotocatalisis se
presentan en la Tabla 4. Los semiconductores que no estan incluidos en esta tabla son
ampliamente usados en electrénica, tienen valores muy pequefios de banda prohibida y

son poco estables al contacto con el agua [13].

Tabla 4 Ancho de banda prohibida y energia de Gibbs de formacién para algunos senmidactores.

Semiconductor TiO; TiO, Zn0  .-Fe0; .-ZnS CdS ZnSe CuO
(rutilo) (anatasa)

E, [FleV 3.03 3.20 3.35 2.2 3.68 243 258 1.2
-0*%[=] kJmol™? 889.406 883.266 320.5 743.523 201.3 156.5 163.0 -

Desde un punto de vista quimico, la estabilidad de los compuestos de la Tabla 4
es mayor para los semiconductores que tienen valores de la energia Gibbs de formacién
mas grandes. Es por eso que el ;T@ el semiconductor mas ampliamente usado en

fotocatalisis [13].

1.4.2. Semiconductor Ti@como fotocatalizador

El TiO, se caracteriza por su estabilidad fisica y quimica, su bajo costo, por ser
no téxico, no corrosivo, etc. Se puede presentar en tres fases cristalinas: anat&sa, la fas
mas activa en fotocatalisis; rutilo, que a pesar de no ser una fase muy activa se ha

demostrado que mejora el desempefio fotocatalitico al estar en pequefios porcentajes con
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la anatasa (es por eso que la titania comercial regularmente tiene entre el 30% y 20% de
esta fase) y la brookita, que es la menos utilizada. En la Figura 2 se oliaefeses
cristalinas anatasa y rutilo que tienen una estructura cristalina tetragonal y la fase

brookita que tiene una estructura cristalina ortorrombica.

(7) Anatasa (c) Brookita

Figura 2. Estructura cristalina tetragonal de (a) anatasa y (b) rutilo y estructura ortorrdnmbica de
la (c) brookita [13].

Para las 3 estructuras cristalinas, los 6 oxigenos que rodean al Ti forman una
reticula octaédrica. Un mejor desempefio fotocatalitico con la mezcla de anatasa y rutilo
se debe a un efecto sinérgico. La fuerte fotoabsorcion de la fase rutilo en el rango de
350-450nm aumenta la probabilidad de que los electrones sean promovidos de la banda
de valencia (BV) a la banda de conduccién (BC), lo cual favoreceré la produccién de los
pares electrén-hueco y a su vez, la formacion de los radicales hidroxilo y el ion
superoxido. Lo anterior es considerado un efecto antena del rutilo. La transferencia de
electrones de la BV del rutilo a la BV de la anatasa disminuye la recombinacion de las

cargas fotogeneradas [14].
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1.4.3. Dopar el TiIQ

Con la finalidad de mejorar la actividad fotocatalitica, muchos estudios se han
centrado en hacer modificaciones en el fotocatalizador, mediante la incorporacion de
especies dopantes. Lo anterior para alterar la estructura cristalina, el area superficial

especifica, aumentar la concentracion de grupos hidroxilo en la superficie, entre otras.

La adicion de metales a un semiconductor puede cambiar el proceso
fotocatalitico cambiando las propiedades de la superficie del semiconductor; el metal
puede incrementar la produccién de alguna especie en particular o tener un efecto en la
velocidad de la reaccion fotocatalitica [15]. Esto puede deberse a que se promueve la
separacion de los huecos y los electrones para evitar la recombimapingue una de
las especies funcioneomo trampa de electrones. Sin embargo, los trabajos donde se
usan metales como dopantes no siempre reportan efectos positivos en la eficiencia
fotocatalitica y el papel de las especies dopantes en el mecanismo de reaccion a veces
resulta ser mas complejo que el de funcionar como una trampa de electrones [16, 17]. Es
por eso que todavia queda mucho camino por recorrer en este tema, ya que la
fotocatalisis heterogénea es un proceso que involucra una cantidad considerable de

factores que pueden afectar su desempefio.
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1.5 Sintesis sol-gel

El método de sintesis por sol-gel es ampliamente utilizado, debido a que no
requiere de altas temperaturas y puede ser facilmente controlado. En este moceso s
puede variar la naturaleza de los precursores, las relaciones molares, el tipo de secado, y
el tratamiento térmico para la obtencion de propiedades fisicas y quimicas especificas.
Tiene la ventaja de que al realizarse en solucién se obtienen materiales homogéneos vy al
dopar se favorece una buena dispersion del dopante. Se pueden obtener materiales en
polvo y en forma de pelicula. Esta técnica es usada para aplicaciones quimicas, épticas,

electroénicas, etc.

El proceso sol gel via alcoxidos consta de las siguientes etapas:

Hidrolisis: proceso que es iniciado con la mezcla del alcéxido metalico y agua
en un solvente (generalmente alcohol), llevado a cabo generalmente a temperatura
ambiente o moderada. Se suelen utilizar acidos o bases para acelerar la velocidad de la
reaccion.

Condensacién y polimerizacion: ocurren reacciones de condensacion para
formar enlaces metal-oxigeno (M-O). Las cadenas de los polimeros crecen en el liquido
dando lugar a la formacion del sol.

Gelacion: las cadenas de polimeros se unen a través del liquido y ocurre la
formacion del gel. Dentro de los poros del gel se quedan atrapados los productos de la

reaccion de condensacion y el solvente.
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Secado: el agua y el alcohol son removidos a una temperatura moderada
(<100°C), quedando un 6xido metdlico hidroxilado con organicos residuales. El
producto obtenido del secado es llamado xerogel si es a condiciones normales y aerogel
cuando se realizada bajo condiciones supercriticas.

Tratamiento térmico: Se lleva a cabo a temperaturas por encima de los 400°C-
800°C, con la finalidad de eliminar los organicos residuales y el agua quimicamente
enlazada, para obtener un 6xido metdlico cristalino.

Densificacion: se da a temperaturas alrededor de los 1000°C, eliminando la

porosidad del material y obteniéndose un éxido metalico denso.

1.6 Justificacion

Es bien sabido que hay una demanda de nuevos procesos para el tratamiento de
emisiones, entre ellas la de los COVs. La fotocatdlisis tiene la ventaja de que se puede
llevar a caboa bajas temperaturas, y en presencia de humedad se producen los
radicales ©OH, especies altamente oxidantes que pueden degradar contaminantes
organicos eficientemente. En este proyecto se propone la fotocatdlisis heterogénea para

la degradacion de un contaminante en fase gaseosa, en este caso TCE.

Algunos autores han estudiado la fotocatalisis en fase sgapeoo los reactores
gue mas se han utilizado son los de tipo caja con una ventana de vidrio para hacer

irradiar la luz UV al interior. En este proyecto se disefio un reactor anular que permite un
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mejor aprovechamiento de la radiacion [18, 19]. El catalizador fue inmovilizado en
forma de pelicula sobre tubos de cuarzo debido a que la reaccién se lleva a cabo en fase
gaseosa y con flujo continuo, ya que seria dificil operar un proceso con el catalizador en

polvo.

El TiO; ha sido ampliamente estudiado y utilizado debido a que es econdémico,
estable y no toxico. En la literatura podemos encontrar estudios donde han usado
materiales preciosos para su modificacién, tales como eA@tque son costosos y en
ocasiones se reporta que presentan una menor actividad que la del fotocatalizador puro

[16, 17, 20].

Ou y Lo en 2007 reportaron que el Pt y el Pd incorporados altiE@en un
efecto inhibitorio en la degradacién del TCE y que no hay una diferencia significativa en

comparacion con el Tigsin modificar [16].

Windawi y Wyatt en 1993 reportaron que metales como Pt y Pd, que son
ampliamente usados para incrementar la actividad catalitica (catélisis heterogénea), son
afectados por los COVs por el envenenamiento de los sitios activos y que los

halogenuros pueden reaccionar con el Pt.

Young et al en 2008 reportaron que el uso de Ag entre 0.5 y 1% en peso
respecto al TiQ favorece la degradacion fotocatalitica del TCE y la mineralizacion. El
Pt , por ser un metal precioso, tiene un costo elevado; lo mismo que la Ag, por lo cual se

han buscado otras opciones de modificadores [17].
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Tanimuraet al en el 2005 propusieromcorporar por mezclado Cr, Fe, Ni, Cu,
Pt, Ca OH), a TiO; sintetizado por sol-gel. Su estudio fue enfocado a los productos
intermediarios indeseables que se pueden producir y como disminuir o inhibir su
formacion, reportando que al modificar con Cu metdficon Ca QH), la formacion
de subproductos se ve disminuida. En el caso del Cu la inhibicién de los productos
indeseables se la atribuyen a la formacion de C§RU PHGLR GHO &0%f HYLWL

reaccione con el TCE dando lugar a productos como fosgeno y cloroformo [21].

Nishikiori et al. en 2011 reportaron un efecto inhibitorio del fosgeno en la
degradacion de TCE, como consecuencia de afiadir un alofano incorporado durante la
sintesis de la titania por sol gel (alofano es el nombre genérico que se da a un grupo de
minerales no cristalinos del tamafio de la arcilla y que incluye en su composicién

quimica: silicio, aluminio y agua (4$i0s-nH;0)) [22].

Para que un compuesto o elemento se considere dopante debe de estar por debajo
del 5% en peso en el catalizador. Los catalizadores regularmente tienen un mejor
desempeio cuando se aflade el dopante en un porcentaje por debajo de 1% en peso [16
17, 20, 22] Esto puede favorecer la dispersion y la formacion de defectos. De acuerdo a
la literatura se ha prestado poca atencion a la degradacion de TCE por fotocatélisis

heterogénea usando Ti@opado como fotocatalizador.

En este proyecto se selecciond el Cu Il (CuO) para dopar gldliCual ha sido

reportado como un inhibidor para la recombinacion. La sintesis en este estudio se realizo
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mediante el proceso de sol gel para tener un mayor control del método de preparacion y
lograr una buena dispersién. El fotocatalizador fue soposdite tubos de cuarzo, la
interfase de soporte-fotocatalizador favorece la actividad fotocatalitica y le proporciona

estabilidad a la fase activa arsstfl1].

La incorporacion del dopante durante la sintesis por sol gel favorece una buena
dispersion. Se incrementan las posibilidades de que el Cu (ll) se incorpore a la
estructura del Ti@ Causando defectoslebido a que el TiPes un semiconductor tipo
ny el CuO (el Cu (Il) estard como oOxido en el J)i@s tipo p, lo cual hace factible que
se enlacen entre si y formen defectos que puedan mejorar su actividad. Ademas los

radios iénicos del Cu (I1) y Ti (IV) son semejantes (0.72A y 0.68A respectivamente).

1.7 Hipotesis

Dopar el TiQ con Cu (Il) contribuird a que el proceso fotocatalitico para la
degradacion de TCE sea mas eficiente que con 3i®© modificar y disminuira la

formacion de productos indeseables.
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1.8 Obijetivo

Sintetizar el fotocatalizador TiQlopadocon Cu (lI) con la finalidad de mejorar
el desempefio fotocatélitico aplicado en la degradacion de TCE en un reactor anular,
comparado con el Tigsin dopar y caracterizar el fotocatalizador para conocer el efecto

que tiene el Cu (1) en el Tirelacionado con su actividad.

1.8.1. Objetivos especificos

1. Sintetizar el fotocatalizador TiGsin modificar y dopado con 0.1, 0.5y 1% en
peso de acetato de Cu (Il) por el método sol-gel y depositarlo en tubos de cuarzo
por la técnica dip-coating.

2. Determinar el tratamiento térmico de los nuevos catalizadores con ayuda del
analisis térmico y termogravimétrico (DTA/TGA).

3. Caracterizar los fotocatalizadores por difraccién de rayos X (DREX)}Visible
por el método de reflectancia difusa, SEM, espectrofotometria infrarroja con
transformada de Fourier (FTIR) y Fisisorcion de N

4. Disefar y construir un reactor fotocatalitico.

5. Hacer pruebas del desempefio fotocatalitico del fotocatalizador aplicado a la
degradacion de TCE en reactor disefiado con lampéra U
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CAPITULO 2

MATERIALES Y METODOS

En este capitulo se describe el método de sintesis, deposicion, las técnicas
analiticas utilizadas para la caracterizacion de los fotocatalizadores, las condiciones de
operacién a las que se llevaron las pruebas de actividad fotocatalitica, asi como los

materiales y reactivos utilizados.

2.1 Sintesis de polvos

Para la sintesis de los fotocatalizadores en polvo se utilizé una relacién molar
butoxido de titanio: KO de 1:7.6 (alcoxido: ¥D) y butdxido de titanio: n-butanol de
1:32.3 (alcoxido: solvente). Este material se prepar6 con la finalidad de caracterizar por
DTA/TGA, DRX, UV-Vis por el método de reflectancia difusa, IR, SEM y Fisisorcion
de N.

Inicialmente se mezclé el butdxido de titanio con el 72.92 % (V) del total de n-
butanol usado en la sintesis y se mantuvo en agitacion por un lapso de 1 hora, después se
ajusto el pH a 4 con acido acético glacial (afiadiendo gota a gota), se dejo ednagitac
por 30 minutos para posteriormente iniciar con la hidrdlisis afiadiendo gota a gota la
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suspension de J@ con el resto de n-butanol (se coloco en el bafio de ultrasonido hasta
que se observo una suspension homogénea). Se dejo agitando por 24 horas y después se
mantuvo en un frasco de vidrio cerrado a temperatura ambiente hasta la formacién del
gel (45 dias). Una vez que se obtuvo el gel, se sec6 a una temperatura de 80°C hasta la
formacion del xerogel. El xerogel se someti6 a un tratamiento térmico a una

temperatura de 500°C con una rampa de calentamiento de 10°C/min.

Para la obtencion del catalizador dopado con cobre, se sigui6 el mismo
procedimiento con la diferencia de que el precursor de cobre (acetato de cobre II) fue
disuelto en un mililitro del agua requerida para la hidrdlisis y esta solucion fue afiadida

gota a gota después de haber incorporado la mitad de la suspension de n-butanol y agua.

Los reactivos utilizados para la sintesis fueron el Ti (£H97%(Sigma
Aldrich), CHs (CH2)sOH 99.97% (J.T. Baker), GE@OOH 100% (Fisher), Cu
(CO.CHs), 98% (Sigma Aldrich) y agua desionizada del almacén general de la Facultad
de Ciencias Quimicas. A continuacién se muestra en la figura el sistema montado para la

sintesis por sol gel.

Figura 3. Sistema para sintesis por sol-gel.
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2.2 Sintesis peliculas

Para la sintesis de peliculas se sigui6é el mismo procedimiento de sintesis descrito
para los fotocatalizadores en polvo. Con la diferencia de que no se dejé reposar el sol
hasta la formacion del gel sino que se prosiguié con la deposicién de las peliculas 24
horas después de empezada la hidrdlisis. En la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo

de la sintesis de las peliculas.

Ti(O (CH,)C j .
i(0 (CH;);CH), Ajustar oaditpota s g0t —
+72.92%V » pH=4 HyO/ CHs > L

(CH,),0H deposicion
CH; (CH,);0H CH,COOH

Figura 4.Diagrama de sintesis de peliculas.

2.3 Deposicion del fotocatalizador

Se realizaron pruebas preliminares de la velocidad inmersion en elasol, |
velocidad fue seleccionada después de haber probado con 10, 20, 100 y 240 cm/min y
observar en un microscopio éptico, que después del secado el xerogel se veia mas
uniforme sobre el sustrato de prueba (portaobjetos). En la Figura 5 se muestra el tubo de
cuarzo (didmetro interno 2.7cm y 4 cm de alto) que fue usado como soporte de las
peliculas de los diferentes fotocatalizadores (se usé uno nuevo para cada

fotocatalizador).
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Figura 5 . Soporte de cuarzo una vez depositado el catalizador.

Los semiconductores fueron depositados por la técnica de dip-coating. Después
de la deposicion del sol, se retiré el exceso de solvente, se secd en un horno a una
temperatura de 50°C por 15 min y posteriormente se sometié a un tratamiento térmico
de 500°C por un lapso de lhora con una rampa de calentamiento de 10°C/min. Este
proceso se repitid hasta obtener la cantidad de 5mg de catalizador depositados en el

soporte (se peso el soporte antes y después de cada deposicion).

El sol se observo estable y transparente por mas de una semana y la deposicion

del fotocatalizador en el soporte se llevo a cabo en 4 dias.

2.4 Sistema fotocatalitico

Se hizo el disefio y construccion de reactor fotocatalitico tubular con arreglo
anular para la utilizacion de una fuente de radiacion artificial, la cual irradia el
fotocatalizador soportado en el tubo de cuarzo desde el centro del reactor. El tubo de

cuarzo se encuentra entre la pared exterior del reactor y la pared del cilindro interior
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(que protege la lAmpara del ambiente reactivo). El reactor tiene un didmetro exterior de
4.3 cm. y una altura de 20cm, mientras que el soporte tiene un didmetro interior de
2.7cmy 4 cm de alto. El soporte queda a manera de anillo alrededor de la lampara, a una
distancia de mim. La fuente de luz es una lampara de UV ( nm). El fotoreactor se

construy6 de cuarzo, para disminuir la absorcion de B2, 23].

Flujo de aire

200 / min Caja de Policarbonato L E
L) =
{ E, = : e - fotocatalitico
o | h=7587in
Saturador de TCE d =1.6%n
—_— Termopar
S— i i --_: H-H“-\M
_[ - s - Termopar S Lampara de luz TV
Totma de muestra d=0.57in
entrada. =
Tanque de _;.—_Lt
BiLs u.w;_ h=1.57in

Totna de muestra

Litiea de acxeto inoxidable, d=1/4 in. salida.

Figura 6. Diagrama sistema fotocatalitico.

El sistema se utilizé para la evaluacion de los fotocatalizadores en la reaccion de
degradacion de tricloroetileno en fase gas, las pruebas se llevaron a cabo en el reactor
fotocatalitico operando a flujo continuo. Se utilizé una lampara tipo lapiz Spectroline
36- GH QP FRQ XQD LQWHO\H GpGle GEE fue —: FP
suministrado al hacer pasar aire (proveniente de un tanque de aire extraseco marca
INFRA) por dos saturadores sumergidos en un bafo de enfriamissten(p 3016S de

Fisher Scientific) a temperatura controlada usando como liquido de enfriamiento una
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mezcla de etilenglicol y agua 1:1 (volumen); el primer saturador con TCE liquido vy el
segundo vacio. El flujo de TCE en aire se hizo pasar por una manguera permeable
expuesta a vapor de agua a una temperatura de 31°C y el porcentaje de humedad fue
medido con un Higrémetro. Las concentraciones de tricloroetileno se variaron entre 100-
1500 ppm de TCE en una corriente de aire con un flujo de 200ml/miffoyde
humedad. El tiempo de residencia fue 13.9s cantidad de fotocatalizador empleada

para las pruebas fue 5mg y éste fue colocado a una distancia de 7mm de la lampara.

El nimero de Reynolds se calcul6 para la seccién anular donde se soport6 el
fotocatalizador, obteniéndose un valor de 4.86 que corresponde a un flujo laminar. El

namero de Reynolds se calcul6 con la siguiente ecuacion:

_ pv(Dy1—Ds) Ecuacién 1. Nimero de Reynolds
u

Re

Donde! HV OD GHQVLGDG Y ODlaYiscosRigdyqPRO5) €5 O 10 XL C
diferencia entre el diametro interno del tubo exterior menos el diametro externo del tubo

interior.

En la Figura 7 se muestra el sistema fotocatalitico que se construyé para el
presente proyecto, podemos ver una valvula de muestreo para la entrada (1) y salida (2)
del reactor, el flujo entra por la parte superior del reactor y sale por la parte inferior. Se

colocaron 2 termopares para monitorear la temperatura (3 y 4) por medio de un software.
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El reactor se colocé dentro de una caja de policarbonato con recubrimiento protector

contra los rayos UV.

Las muestras de entrada y salida del sistema fueron inyectadas a un cromatografo
de gases modelo HP5890 serie Il con detector de ionizacion de flama (FID) y la salida
del sistema se conectd a un analizador de CO y i@@lelo 20, marca California

Analytical instruments.

SOFTWARE
MONITOREO DE
TEMPERATURA

V=200 m/min

T=70°C
t=135s
ppm TCE
100-1500
hr= 7%
Figura 7. Sistema fotocatalitico empleado para la degradacién de TCE en fase gas.

Los pasos que se siguieron para realizar las pruebas de actividad fotocatalitica en
el sistema fotocatalitica son:
1. Prender el bafio de enfriamiento y dejar estabilizar la temperatura durante la
noche.

2. A la mafana siguiente encender el bafio de agua para la humedad.
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3. Anadir 1ml de TCE liquido al saturador por donde se hace pasar el flujo de aire
extraseco.

4. Colocar el soporte con el fotocatalizador a evaluar dentro del reactor.

5. Abrir la valvula de aire extraseco y ajustar el flujo a 200ml con ayuda del
rotametro previamente calibrado.

6. Exponer la manguera permeable al vapor de agua del bafio de humedad, una vez
alcanzada la temperatura de 31°C.

7. Encender computadora y software para monitoreo de temperatura.

8. Encendeta ldmpara de UV.

9. Después de transcurrida una hora medir el % de humedad, observar la
temperatura del reactor y una vez estables empezar a muestrear en la valvula 1
(entrada) e inyectar en el cromatografo de gases (CG) hasta obtener 3
concentraciones constantes.

10.Cuando la concentracién es constante empezar a muestrear en la valvula de
salida y de entrada.

El método utilizado para en el CG tiene una duracion de 13.5min. Para modificar la

concentracién se cambié la temperatura del bafio de enfriamiento.

2.5 Caracterizacion de fotocatalizadores

2.5.1. Andlisistermogravimeétricos (DTA/TGA)

Los xerogeles fueron caracterizados por andlisis térmico diferencial (DTA por

sus siglas en inglés) que mide la diferencia de temperatura entre la muestra y un
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material de referencia (alimina), asi como por el andlisis termogravimétrico (TGA por
sus siglas en inglés) que mide los cambios en el peso en funcion de la temperatura en

una atmésfera controlada con el aumento de la temperatura.

Mediante el DTA se pueden analizar eventos endotérmicos y exotérmicos como
evaporacion, descomposicion, formacion de fases cristalinas. Esto puede asociarse con
la pérdida en peso de los termogramas que ayudan a confirmar el tipo de evento que esta

ocurriendo de acuerdo a los picos obtenidos en las curvas de DTA.

Los analisis termogravimétricos de los diferentes xerogeles se realizaron en el
Laboratorio de Materiales 11l de la Escuela de Graduados de la FCQ de la UANL. El
equipo que se utilizé fue un analizador térmico diferencial/termogravimétrico, marca TA
Instruments, modelo SDT 2960, serie 2960-172, bajo las condiciones de rampa 5°C/min

hasta 1000°C, en atmésfera de aire extraseco con un flujo de 100 ml/min.

2.5.2. Espectroscopia Infrarroja (FTIR)

Se analizaron los espectros de infrarrojo de los xerogeles y de los
fotocatalizadores en polvo. Para determinar los grupos funcionales presentes de acuerdo
a las bandas obtenidas, producto de las sefiales que corresponden a las vibraciones y
rotaciones caracteristicas. Los espectros se analizaron en el rango de infrarrojo medio de
4000 cm' - 400cm' que permite observar las bandas correspondientes a los grupos

funcionales de los compuestos organicos presentes en los precursores, asi como los
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enlaces con Ti. La diferencia entre los xerogeles y los fotocatalizadores permitié analizar
si los fotocatalizadores obtenidos después del tratamiento térmico (500°C) presentaron
compuestos organicos residualess muestras fueron mezcladas con KBr para formar
pastillas transparentes y fueron analizadas en un espectrofotdmetro de IR (Nicolet 6700)
ubicado en el Centro de Innovacion, Investigacion y Desarrollo en Ingenieria y

Tecnologia (CIIDIT) de la U.A.N.L.

2.5.3. Difraccion de rayos X (DRX)

Una vez obtenidos los fotocatalizadores en polvo, éstos se analizaron por
Difraccion de rayos-X, para elucidar la fase cristalina formada después del tratamiento
térmico. Los fotocatalizadores fueron calcinados por 6 horas a 500°C con una rampa de

calentamiento de 10°C/min.

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Materiales Il de la Escuela
de Graduados, FCQ, UANL. El equipo utilizado fue un difractometro de rayos X, marca
Siemens, modelo D5000, serie E0O4-0012; las condiciones a las que se realizaron los
analisis fueron:HV F D Qd®sd& 5 ° hasta 110 °, con tamafio de paso 0.020 ° y un

tiempo de 4 segundos a una temperatura 25 °C.

2.5.4. Espectroscopia UWWisible

Los fotocatalizadores fueron analizados por espectroscopia de UV-Vis con

reflectancia difusa en el rango de 300-600nm. Los semiconductores al estar expuestos a
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la radiacion presentan una transicion electronica de la banda de valencia a la banda de
conduccion, por lo que el borde de absorcion correspondiente nos permite calcular la
banda prohibida o Eg (eV). Los espectros UV-Vis de los sélidos fueron obtenidos en el
espectrofotometro con esfera de integracion (Nicolet Evolution 300 PC EVOP)68001

ubicado en el Laboratorio de Materiales Il de la Escuela de Graduados, FCQ, U.A.N.L.

2.5.5. Microscopia electrénica de barrido (SEM por sus siglas en inglés) y

analisis elementdEDAX).

Los fotocatalizadores fueron caracterizados por microscopia electronica de
barrido para analizar la morfologia presere. hicieron mediciones de tamafio de
particulas, se observo la seccidn transversal de las peliculas soportadas sobre cuarzo y se
obtuvo una estimacion del espesor de las pelidutssmuestras fueron analizadas en un

microscopio electronico de barrido marca FEI Nova Nano SEM200.

Los estudios de espectroscopia de dispersién de energia de rayos X (EDX por sus
siglas en inglés), fueron llevados a cabo en el equipo marca EDAX GENESIS XM4
acoplado a SEM, con la finalidad de obtener la composicién elemental de los

fotocatalizadores.

Los analisis fueron realizados en el Laboratorio de Microscopia Electronica del

Centro de Innovacion, Investigacion y Desarrollo en Ingenieria y Tecnologia (CIIDIT).
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2.5.6. Fisisorcién de Nitrégeno

Se caracterizaron las muestras por fisisorcién dedda obtener las propiedades
texturales de los diferentes catalizadores, debido a que éstas se relacionan con su

actividad.

El &rea superficial especifica se puede calcular con el métodrudeuer-
Emmett-Teller (BET) a partir de isotermas de adsorcion g€bh el método de BJH

(Barret,-Joyner-Halenda) se obtienen las distribuciones de tamafo de poro.

Las muestras fueron analizadas en un equipo de Quantachrome Instruments,
ubicado en el Departamento de Ecomateriales y Energia de la Facultad de Ingenieria

Civil de la U.A.N.L. usando una temperatura de desgasificacion de 77K.

2.5.7. Elipsometria espectroscopica

La elipsometria es una técnica de analisis Optica altamente sensible, que utiliza el
cambio de estado de polarizacién de un haz colimado de luz monocromética polarizada,
cuando incide sobre la muestra. El andlisis es no destructivo y permite determinar
espesores de peliculas y constantes opticas. Con el cambio en el estado de polarizacion
por la interaccion de la luz en la muestra mediante los rayos de incidencia y reflexion se

REWLHQHQ ORV iQJXORV % \ 0 TXH GHSHQGHQ GH ODV FF
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muestra. Para la determinacion del espesor de una pelicula se requiere el conocimiento

de las constantes Opticas del sustrato y que la pelicula sea lo suficientemente delgada y

transparente para que la luz llegue a la interfase pelicula-sustrato, se refleje y produzca

interferencias con la luz reflejada en la supexfi24].

Se caracterizd por elipsometria espectroscopica con la finalidad de hacer un
comparativo entre los espesores de las peliculas de ¥i®DiO, dopado con Cu. Se
prepararon 6 muestras: 1, 2 y 3 capas para VidiO,/0.5% respectivamente. Las
peliculas fueron depositadas usando la técnica de spin coating a 3000rpm por un lapso
de 30 segundg25], usando como sustrato laminas de silicio cubiertas con una pelicula
de SiQ de 2nm de espesor (generalmente utilizado para mediciones elipsométricas) [26-

28].

La pruebas fueron realizadas a temperatura ambiente utilizando un elipsémetro
espectroscépico de angulo variable (VASE, JA Woollam Co, Lincoln, NE) ubicado en
el Laboratorio de Quimica Microanalitica (Microanalytical Chemistry Lab)Lde
Universidad de Texas en San Antonio (The University of Texas at San Antonio). El
elipsémetro cuenta con una fuente de lyzmonocromador, una unidad de entrada
(donde se manipula el haz de luz que incide sobre la muestra), detector, y un analizador

conectado a una computadora.
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2.6 Degradacion fotocatalitica de TCE

2.6.1. Condiciones de operacion de las pruebas de actividad fotocatalitica.

La actividad de los diferentes fotocatalizadores fue evaluada en la degradacion
fotocatalitica de TCE, usando el sistema fotocatalitico antes descrito, ubicado en el

Laboratorio de Ingenieria Quimica |, FCQ, U.A.N.L.

Las pruebas fueron llevadas a cabo con 5mg de catalizador depositadd sobre e
tubo de cuarzo como soportey@8/H IXH LUUDGLDGR FRQ @ofu@&d9 FRQ X
intensidad de 1000pW/GmEl porcentaje de humedad utilizado fue 7%, un flujo de
200ml/min y un tiempo de residencia de E3l&as concentraciones de tricloroetileno se

variaron entre 100-1500 ppm.

La degradacion de TCE fue estudiada en el estado estable, una vez que se
estabilizé la concentracion de TCE, la temperatura y la humedad relativa. Las pruebas se

realizaron a 70, 80 y 90°C.

2.6.2. Obtencion de parametros cinéticos y ajuste de modelos cinéticos a partir

de los datos experimentales.

A partir de los resultados obtenidos de las pruebas de actividad a 70, 80 y 90°C,
se hizo un ajuste de diferentes modelos cinéticos (Tabla 5) reportados en la literatura

(principalmente basados en el modelo de Langmuir-Hinshelwood) con la herramienta

43



Non Linear Curve Fit del software Origin 6.1, con la finalidad de obtener parametros
cinéticos y poder calcular las entalpias y entropias de adsorcion. Lo anterior en conjunto
con la caracterizacion de los fotocatalizadores nos permite conocer cémo se llevan a
cabo las reacciones con los diferentes fotocatalizadmasjonando las propiedades
termodinamicas, quimicas y fisicas conocidas a través de las diferentes técnicas de

caracterizacion.

Dentro de los modelos se encuentra el término | correspondiente a la intensidad
de la luz que es irradiada sobre el fotocatalizador. En este trabajo se utilizé una
intensidad de 10W/Mmque es considerada una intensidad baja, la dependencia de la
rapidez de reaccion con la intensidad es lineal (n=1) y constante. Ademas de la
intensidad, en los modelos encontramos la constante cinética k y constantes K que
corresponden al proceso de adsorcion de las diferentes especies. Considerando la

intensidad como una constante los modelos 6 y 11 quedan de la misma manera.
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Tabla 5. Modelos cinéticos probados en los datos experimental@§][

Modelo publicado

Modelo utilizado

M1 [29] M1
- _ pqn EITCE] —p = k" KPTCE
TTcE = 1+K[TCE] A 1+KPTcE
M2 [3] M2 ,
Ey[Tel Ko (0] /[H, 0
—Trreg =K z{.'[ . e Euz] 0] S EyPrez Ky Py [Py p
Ll 0] )\ 14 KaH 0] —Tree =K 2 B ep K, P,
+P_LTEE+ e/ W1+ Pa, +K4PH;D;
M3 [30] or M3 or
CE CE
—rrcg =k —= —rreg = k————
+ -+
Frame FPrcE BrcE PrecE
M4 [31] M4
—TreE = alresl —TrcE = STTCE
1+5[TCE] 1+BFrCE
M5 [32] M5
I .2 e KPrcE
TCE ™ ™ y1k[TcE] A 1+KPTCE
M6 [33] M6
Ly K1PTCE K4PH,0
e KiC.0 —Trcg = ki
—rreg = KI® 1“TCE ( z ) 1+K'—FTC.E+K&FH;.‘|J 1+EPTCEHESPH 0
I+ KsCrep+KoCy o ) M ECTCETELCH 0
M7 [34] M7
= IkCreg™Cp.0" ~treg = IkPreg®Py.o”
—TrcE = rce LHgo Tree = TCE fH0
M8 [29] M8
- _ KTCECTCE —r _ KTcEPTCE
TcE 1+KTCE CTCE Tl 1+KTCEPTCE
M9 [33] M9
_ - KTeEEH 0CTCECH 0 KTCE Ky o Prp PH20
Trceg = K7 ) —Trcg = K7 2
\1+ETCERH 0CTCECH 0 (1+KrcEKH, 0PTCEPH,0)
M10 [35] M10
s KrepCree _ "H20CH 0 o — ] g —FTCEPTCE KH10Pg o
TCE = 4K " TCE = LK :
(1+ETCECTCE (1+EH 0 cHzﬂ} (1+ErcEPTCE) L1+KHEGPH=G}
M11 [33] M11
K. C o K, B
—rreg = Ik 1CTCE KaCHo0 P . PTCE EsPH,0

(14K, I:'TE'_E'I'KZCH g_ﬂ} (14K I:'TE'E+*F§4-EH g_ﬂ:'

(14K prptEaCHo0) (14 Eep gt EaPH 00
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CAPITULO 3

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Sintesis

Los precursores usados en la preparacion del sol fueron el butoxido de titanio
(IV), n-butanol como solvente y acido acético glacial como catalizador. La sintesis se
realizd en un medio acido a un pH de 4. Se siguid la misma ruta de sintesis para el
fotocatalizador depositado en peliculas y para el fotocatalizador en polvo, que fue
necesario para una parte de la caracterizacién. Los fotocatalizadores preparados son
TiO, puro y TiQ con diferentes porcentajes en peso de acetato de Cu Il (0.1, 0.5y 1%);
de aqui en delante los fotocatalizadores seran nombrados como Ti@Y/0.1%,

TiO,/0.5% y TiG/1%.

4.1.1. Sintesis para la formacion de peliculas.

El procedimiento que se siguié para la sintesis de peliculas deJi€ que se
present6é anteriormente en la metodologia. En el caso de los catalizadores dopados con

Cu ll, la cantidad requerida de acetato de cobre (0.1%, 0.5% y 1% en peso) fue diluida
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en 1 mililitro de agua desionizada con la ayuda del bafio de ultrasonido. Esta solucion
fue incorporada gota a gota simultaneamente en la etapa de hidroélisis, después de haber
incorporado la mitad de la solucion de agua desionizada y n-butanol (que se
homogeneiz6 en el bafio de ultrasonido), se contindia afadiendo la suspension de agua y

alcohol y después de 24 horas se puede iniciar la deposicion.

Para la deposicion de peliculas es necesario que el sol se mantenga transparente
para su deposicion. Se realizaron varias formulaciones hasta que se obtuvo un sol que
durdé transparente mas de tres dias con una relacion molar alcox@o1lB818 y
alcéxido: solvente 1:32. Finalmente las relaciones molares utilizadas fueron alcoxido
H,O 1:7.6y alcéxido: solvente 1:32.3 para que la reaccion de hidrdlisis se llevara a cabo

con un exceso de;B (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Relaciones molares probadas en la sintesis del sol

Alcéxido:H,O 1:100 1:7.6 1:8.8 1:8.8 1:3.8 1:7.6
Alcoéxido:
solvente 1:19.6 1:1.5 1:19.8 1:23 1:32 1:32.3

En la Figura 8 podemos ver un sol transparente adecuado para la deposicion de
peliculas y uno blanquecino, al realizar pruebas preliminares de deposici@ sobr
portaobjetos se observd que cuando el sol se pone blanquecino se obtiene una pelicula

con grietas.
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Figura 8. En esta imagen se puede apreciar de izquierda a derecha un sol transparente y un sol
blanquecino, estas fotografias corresponden al sol del Ti0% por lo que se observa un color
verde azulado.

Al dejar el sol en un recipiente cerrado y sin agitacion, se observo que el sol se
mantuvo transparente mas de una semana y que después empez6 a ponerse blanquecino

hasta formarse el gel en 45 dias.

4.1.2. Sintesis de fotocatalizador en polvo

En el caso de la obtencion del fotocatalizador en polvo, una vez que se tuvo el
sol, éste se dejo reaccionar hasta la formacion del gel (para esta sintesis la formacion del
gel ocurrié en un lapso de 45 dias) y después se sometié a un secado por evaporacion a
una temperatura de 80°C; el polvo obtenido fue molido en un mortero para
homogeneizar el tamafio de la muestra y después se calcind a una temperatura de 500°C
por 6 horas, con una rampa de calentamiento de 10°C/minuto. En la Figura 9 se muestra

el gel formado(A), el xerogel (B) y el fotocatalizador después del tratamiento térmico

©).
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Figura 9. Gel (A), xerogel (B) y fotocatalizador (C).

4.2 Deposicion de peliculas por dip coating.

Después de realizar pruebas preliminares de la velocidad de inmersién con el
equipo de dip coating, usando portaobjetos como sustrato, se seleccion6 una velocidad

de 100cm/min.

Una vez seleccionada la velocidad de inmersion, se prosiguioé con la utilizacion
de tubos de cuarzo como soporte, éste fue sumergido con una velocidad controlada y se
retird de la misma manera. Esto se realizé con ayuda de un dispositivo con motor, para
después secarlo por 15min. a una temperatura de 50°C y posteriormente se someti6 a
tratamiento térmico a una temperatura de 500°C por un lapso de 1 hora, con una rampa
de calentamiento de 10°C/minuto. Este procedimiento se repiti6 como se mencioné

anteriormente, hasta obtener aproximadamente 5mg de fotocatalizador depositado.
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Se observo una buena adhesion del fotocatalizador al sustrato de cuarzo (no hay
pérdida del fotocatalizador por el manejo del tubo con la pelicula depositada, ya que este

no se desprende facilmente).

El anclaje del Ti@ en el sustrato se lleva a cabo por medio de atracciones
electrostaticas presentes al sumergir la pieza de cuarzo en el sol. El punto isoeléctrico
del TiO, es 6.2 y el del cuarzo (SiDesta entre 1.8-2.7, por lo que a pH=4 la densidad
de carga en la superficie de la titania es positiva mientras que la del cuarzo es negativa

[37].

4.3 Caracterizacion de los fotocatalizadores

Como parte de la caracterizacion se llevé a cabo analisis termogravimétrico
(TGA por sus siglas en inglés) y termogravimétrico diferencial (DTA por sus siglas en
inglés) de los diferentes catalizadores y se decidi6 la temperatura a la que debia
realizarse el tratamiento térmico. Se obtuvieron espectros de IR de los catalizadores y
xerogeles para evidenciar la pérdida de los compuestos organicos, provenientes de los

precursores utilizados en la sintesis. Por la técnica de difraccion de rayos X (DRX) se

determiné la fase cristalina presente después del tratamiento térmico. A través de la
técnica de UV-Vis se obtuvo informacion para calcular la energia de banda prohibida

(EQ). Las micrografias que se obtuvieron a partir de la técnica microscopia electrénica
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de barrido (SEM por sus siglas en inglés) muestran la morfologia de los catalizadores,
asi como el espesor y anclaje en el caso de las peliculas depositadas sobre el cuarzo
como soporte; al hacer andlisis elemental en el equipo de SEM se confirman los
elementos presentes y su proporcion. Por ultimo se muestra la caracterizacion por
fisisorcion de N que nos permite conocer las propiedades texturaleslosle
fotocatalizadores y por elipsometria espectroscopica se hizo una estimacién de los

espesores de las peliculas.

4.3.1. Analisis termogravimétrico por DTA/ITGA

Los andlisis térmicos fueron realizados con el xerogel que se obtiene después
de la etapa de secado en el procedimiento de la sintesis por sol-gel del fotocatalizador en
polvo. Estos andlisis se realizaron para seleccionar la temperatura a la que ae llevo

cabo el tratamiento térmico para la obtencion de los diferentes fotocatalizadores.

En la Figura 10 se muestran las curvas de DTA y TGA para doQde se
observé primeramente en la curva de DTA dos picos endotérmicos traslapados en el
rango de 40-240°C, el primero se presenté como un pequefio hombro en 40°C el cual se
atribuye a la evaporacion del agua fisisorbida y el segundo a la evaporacién de los
compuestos organicos como n-butanol y acido acético (que tienen una temperatura de
ebullicion de 118°C. ademas del agua quimisorbida. Después se observaron dos eventos
exotérmicos. El pico exotérmico a una temperatura de 260°C se asocia a la combustion

de compuestos organicos derivados del n-butanol y el &cido acético. El pico exotérmico
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a 340°C esta relacionado con la combustion de grupos alcéxi (provenientes del butoxido
de titanio especificamente) unidos al Ti debido a reacciones incompletas de hidrolisis y
condensacion. Por ultimo se observo un pequefio pico exotérmico a 460°C relacionado
con la formacién de la fase cristalina.
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Figura 10. DTA/TGA de TiO,

Enla Figura 11 se muestran las curvas de DTA y TGA para TiO2/0.1% donde se
observo en la curva de DTA dos picos endotérmicos ligeramente traslapados entre los
70-270°C, el primero a 70°C se atribuye a la evaporacién del agua fisisorbida y el
segundo se debe a la pérdida de los organicos residuales en la superficie tales como n-
butanol y acido acético; asi como a la eliminacién del agua enlazada quimicanente.
temperaturas mas altas los dos eventos siguientes se mostraron traslapados. El primer
evento exotérmico se presento a 305°C, y el segundo se observo como un hombro a una

temperatura de 325°C. Lo anterior corresponde a la combustion de parte de los
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compuestos organicos (derivados de n-butanol y acido acético) y a la combustion de los

grupos alcoxi residuales respectivamente.
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Figura 11. DTA/TGA de TiO ,/0.1%.

En la Figura 12 se muestran las curvas de DTA y TGA parg(d 8% donde se
observo en la curva de DTA dos picos endotérmicos traslapados entre los 40-263°C, el
primero se observé como un pequefio hombro a una emperatura de 40°C. Estos eventos
en el rango descrito se deben inicialmente a la evaporacion del agua fisisorbida seguida
por la pérdida de los organicos residuales. El siguiente evento fue un pico exotérmico
que se present0 a 264°C traslapado ligeramente con otro pico exotérmico a 320°C. Lo
anterior corresponde a la combustion de compuestos organicos, siendo el segundo
especificamente atribuido a la combustion de los grupos alcoxi que quedaron enlazados

al titanio.
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Figura 12. DTA/TGA de TiO ,/0.5%.

En la Figura 13 se muestran las curvas de DTA y TGA pargIPiddonde se
observé en la curva de DTA dos picos endotérmicos traslapados entre los 70-298°C, lo
anterior se atribuye inicialmente a la evaporacion del agua fisisorbida seguida por la
pérdida de los organicos en la superficie. Por ultimo se observo un pico exotérmico a
una temperatura de 334°C que esta asociado a la combustion de los compuestos
organicos. De acuerdo a las curvas obtenidas para los demas fotocatalizadores, se
sugiere gue los dos eventos exotérmicos se traslaparon y que se presentan en 326°C a

manera de hombro y en 334°C donde el maximo se observé mas definido.
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Figura 13. DTA/TGA de TiO ,/1%.

En los termogramas antes descritos para los cuatro fotocatalizadores sintetizados,
se observé primeramente en la curva de DTA dos picos endotérmicos traskados
los 40-240°C, 70-270°C, 40-250°C y 70°C-298°C para ep pi@o y con 0.1, 0.5y 1%
de acetato de Cu respectivamente, esto corresponde a la vaporizacion del agua
fisisorbiday al solvente organico atrapado en los poros de la muestra [38], asi como al

agua quimisorbida [39, 40].

El pequefio hombro que se logré apreciar a temperaturas bajas (en 40, 70, 40 y

70°C para los diferentes fotocatalizadores), se debe a que primero se empieza a evaporar

el agua fisisorbida por debajo de los 100°C y después los organicos remantes como n-
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butanol (Tehullicibn=118°C), acido acétic6T ehullicion=118°C), acetato (en el caso

del catalizador dopado), y el agua quimisorbida entre los 100-270°C [40-42] .

Egashiraet al[39] realizaron un estudio sobre la desorcion del agua en el TiO
mediante la técnica de desorcion a temperatura programada (TPD por sus siglas en
inglés) y reportaron que los picos de desorcion maxima ocurren en 69-127°C y 191-
256°C ,donde el primer pico corresponde a el agua fisisorbida y el segundo a especies
quimisorbidas en los iones de oxigeno superficiales mediante puentes de hidrogeno
[39], lo que corresponde con los dos picos endotérmicos que se traslaparon en la curva
de DTA para los diferentes fotocatalizadores, siendo en este caso mas fuertes los enlaces
en los oxigenos superficiales para el caso de DiDy 1% .Yaghoubét al. reportaron
un pico endotérmico en DTA a 213°C atribuido al agua quimisorbida evidenciandolo

con analisis de XPS [40].

El corrimiento hacia temperaturas mas elevadas, observado en los picos
endotérmicos mencionados, se debe a que los grupos OH y organicos residuales, estan

mas fuertemente adheridos en el caso de} D 0.1% y 1%.

El cuarto evento que se muestra en la curva de DTA es exotérmico y se atribuye
a la combustion de remantes de grupos alcoxi unidos al Ti como resultado de reacciones
incompletas de hidrolisis y condensacion, especificamente las muestras que provienen
del butdxido de titanio, las cuales presentan un pico agudo alrededor de los 350°C, en el

caso de los catalizadores sintetizados para este estudio, se presentd un pico exotérmico

56



bien definido a 340, 325, 320 y 334°C parajly@lopado con 0.1,0.5 y 1% [38, 43].

Se hizo el gréfico de dDTA contra T (no presentado aqui) donde se observo 2 eventos
asociados a este pico, en el caso del fotocatalizador dopado. Lo anterior corresponde a
traslape de dos picos exotérmicos como se mostro en los gréficos anteriores. De acuerdo
a los andlisis termogravimétrico y térmico diferencial para los distintos

fotocatalizadores, la combustion de los compuestos organicos remanentes de la reaccion
de sol gel se llevo a cabo por etapas y eso fue evidenciado por el tipo de curvas de TGA

obtenidas, las cuales corresponden a una descompaosicion por multietapas.

En el caso del Tipse observo en la curva de DTA un pequefio pico exotérmico
a una temperatura de 460°C que se relaciona con la formacion de la fase cristalina
anatasa [38, 42]. Para los fotocatalizadores modificados no se alcanz6 a apreciar ningun
evento asociado a la formacién de la fase cristalina, pero esto se confirma mas adelante

con los patrones de difraccion.

En el caso de los fotocatalizadores modificados, se puede apreciar la
estabilizacion del porcentaje de pérdida en peso alrededor de los 400°C, mientras que
para el TiQ la curva de TGA se estabiliz6 hasta después de los 800°C. Lo anterior se
debea que la pérdida de agua enlazada quimicamente continla a temperaturas mas
elevadas [2] y que el fotocatalizador puro se enlaza mas fuertemente al agua comparado

con los fotocatalizadores modificados. La debilidad de estos enlaces se asocia a sitios
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acidos que favorecda actividad [44], de acuerdo a lo anterior el fotocatalizador puro

seria el menos activo.

Al aumentar la temperatura durante el tratamiento térmico, el % en pérdida en
peso fue de 34, 38, 26 y 33% para el JJf@iro y modificado con 0.1, 0.5 y 1%
respectivamente. Una diferencia may® porcentajeen peso se debe a una mayor
cantidad de agua fisisorbida y ligada quimicamente, asi como una mayor cantidad de
solvente retenido durante la formacion del xerogel [43]. Se observé que para los
fotocatalizadores que presentaron una mayor pérdida en peso (34% para 38D
para TiQ/0.1%), la diferencia radicé en que el Fipresentdé una pérdida del 3% en
peso por encima de los 500°C estabilizandose a una temperatura cercana a los 800°C,

mientras que para el TiD.1% la curva de TGA se estabiliz6 alrededor de 400°C.

Los catalizadores fueron preparados con los mismos precursores a diferencia del
catalizador modificado con Cu, donde se utilizé acetato de Cu, el cual no debe hacer

gran diferencia pues este ha sido afiadido como dopante en una cantidad muy pequefia.

La pérdida en peso se llevo a cabo en tres etapas que se muestran mas definidas
con el incremento del metal de transicion como dopante. Primero ocurre la evaporaciéon
del agua, la volatilizacién de los organicos en la superficie, seguido por la pérdida de los
organicos derivados de n-butanol y acido acético. Y por ultimo la combustién de los
grupos alcoxi ligados a la estructura, por reacciones incompletas durante la sintesis de

sol-gel.
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4.3.2. Espectroscopia de infrarrojo (HR)

La espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) se utilizé
para analizar los xerogeles y catalizadores. En el xerogel se muestran bandas que se
atribuyen a la presencia de compuestos organicos que provienen de los precursores de la
sintesis, debido a que con el secado no se alcanzan a eliminar todos los cempuesto
organicos presentes. Antes de la calcinacion se obtiene el 6xido de Ti hidroxilado y
oxido de Cu hidroxilado, es por eso que en los espectros de los xerogeles se observa la
banda caracteristica de los grupos OH a 3500tina vez que se calcinan los xerogeles
ocurre la deshidroxilacién, entonces se obtienen los 6xidogyT@uO para el caso de

los catalizadores dopados con Cu Il.

En todos los xerogeles se obtuvo una banda muy amplia entre 3700-1780cm
3693-1836¢ri, 3668-1755cm, 3687-2947cm para los xerogeles Ty dopado con
0.1, 0.5y 1% ; las bandas entre 3748gn3300cnt son caracteristicas del estiramiento
de O-H y de acuerdo a lo reportado en la literatura en la zona de 3420-3500=e
estar contribuyendo la presencia de los grupos hidroxilo en diferentes sitios e
interacciones en el TigJ45-47]. Esta banda es caracteristica de la vibracion O-H y
desaparece después del tratamiento térmico, lo que es congruente debido a la
evaporacion del agua, solvente (n-butanol) y la deshidroxilacién que ocurre al formarse
la fase cristalina. La banda presente en 1640que corresponde a los movimientos de
flexion del enlace OH del agua fisisorbida también se ve disminuida después de la

calcinacion [46].
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Figura 14. Espectros de IR para los diferentes fotocatalizadores, déonde las lineas punteadas
corresponden a los xerogeles y la continua a los 6xidos calcinados.

Esta reportado que las bandas a 400-1000mmresponden a enlaces Ti-O, Ti-
OH y Ti-C y las bandaa 1000-1500cnt se deben a los enlaces Ti-O-C. En el caso de
los xerogeles se presenta una serie de bandas en 1530, 1410, 1320+1686cm
corresponden a enlaces Ci-y la banda a 908cise atribuye al n-butanol residual
Estos picos desaparecen después de la calcinacion como se puede observar en los
espectros de IR donde se define una banda alrededor de los Tq96&m933, 918 y
943cm') que corresponde a los enlacesOMid 6xido, en este caso Ti-O de la red de

TiO»[46, 48, 49].

Comparando los fotocatalizadores entre si se puede observar que antes del

tratamiento térmico hay una mayor presencia de agua y compuestos organicos atrapados

60



en el TiQ y que los xerogeles que presentan bandas méas pequefias son los de TiO
/10.5% vy 1% que presentan un menor porcentaje de pérdida en peso cuando fueron
caracterizados por TGA. Las bandas en 1398¢m360cn pueden estar asociadas a la
presencia de acido acético adsorbido sobre la superficie delef@l| caso de los
catalizadores modificados con 0.5% y 1%. Ademas presentaron un porcentaje de pérdida

en peso menor en el analisis termogravimeétrico [50].

Es importante que la superficie no esté cubierta por alcohol ni alcoxidos
residuales, ya que estos sitios no son activos en fotocatalisis y hacen al catalizador

menos sensible a la luz UV [2].

4.3.3. Difraccion de rayos X (DRX).

Las fases cristalinas en las que se puede encontrar la titania son anatasa, rutilo y
brookita, siendo las 2 primeras las que han sido mas estudiadas para diversas
aplicaciones. Al aplicar elevadas temperaturas por métodos de sintesis via humeda o sol-
gel, se presenta una inestabilidad de las fases cristalinas al pasar de un material amorfo
hasta el rutilo pasando por la fase cristalina anatasa, la temperatura de formacion de las
fases cristalinas varia de acuerdo a su método de sintesis. Algunos trabajos se centran en
estabilizar la fase cristalina anatasa y sus propiedades texturales al afiadir un dopante,
ademas de prevenir el crecimierdd cristalito que ocurre con el incremento de la
temperatura [51]. Generalmente la anatasa se forma por debajo de los 600°C mientras

que el rutilo se presenta arriba de ésta temperatura [52].
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Numerosos estudios han demostrado que la fase cristalina anatasa del TiO
presenta una actividad fotocatalitica mayor que la del rutilo; esto no puede atribuirse a
su banda prohibida, ya que so6lo tienen una diferencia de 0.2eV entre si, pero puede ser
posible que la anatasa posea una actividad fotocatalitica mayor debido a un grado mayor

de hidroxilacion en su superficie [53].

En el mercado la titania se puede encontrar en materiales como el Degussa P-25
de Dupont (uno de los mas populares) que tiene 70% de anatasa y 30% de rutilo. A
pesar de que la fase cristalina anatasa es la que presenta la actividad fotocatalitica, se ha
reportado que el rutilo en pequefas proporciones funciona como trampa de electrones y
favorece la separacién de cargas evitando la recombinacion; que es caracteristica del

TiO, [54].

Las sefiales de los patrones de difraccién de los catalizadorgsTidg0.1%,
TiO2/0.5% y TiGQ/1%, fueron identificadas utilizando la base de datos del equipo. Los
patrones de difraccién coinciden con las principales reflexiones de la fase cristalina
anatasa, que en todas las muestras aparecen en 25.5, 37.9, 48.2, 53.9,55.1, 62.7,68.7,
70.1,75.1y82 f HQ OD HBFY%JF Brox@losAos casos se observo la presencia de la
fase cristalina anatasa del Li@espués de ser calcinada a 500°C con la ruta de sintesis

antes descrita.

En la Figura 15 se muestran los patrones de difraccion de los catalizadores,

donde se indica las sefales caracteristicas de la fase cristalina anatasa. Todos los
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catalizadores mostraron una alta cristalinidad debido a la intensidad de los picos, lo que

favorece la actividad fotocatalitica [53].
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Figura 15. Patrones de difraccion de los distintos catalizadores

A pesar de las diferencias entre los fotocatalizadores, en los patrones de
difraccién no se muestra ningiin cambio entre ellos. Esto debido a que el porcentaje
del dopante es muy bajo y que por su método de preparaciéon el dopante esta disperso de
manera homogénea por lo que el equipo no alcanza a identificar la presencia del CuO
[16, 56]. Nisshikioriet al. doparon TiQ con cobre y pudieron identificar la presencia
del 6xido de cobre cuando éste fue afiadido en un 10% mol, en este caso la cantidad
maxima de dopante que se utilizé es 1.86% mol (1% peso) por lo que es de esperarse

gue no se observe por DRX [55].
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Con la ecuaciéon de Scherrer y los patrones de difraccion se realizo el célculo
del tamafiorGH FULVWDOLWR XWLOL]J]DQGR HO S[EBRB5PRAN LQWHC

58].

e KA
_,{?Cosﬂ

Ecuacion 2. Ecuacion de Scherrer

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7. El tamafio de cristalito tiende
a incrementarse al aumentar la cantidad de cobre, esto se debe a la sustitucion de Cu
(radio i6nico 0.0072nm) por Ti (radio i6nico 0.068nm). ElI Cu causa una tension en la
red cristalina y promueve el crecimiento del cristal [55]. Lo anterior se cumple
solamente para el T@l%, para el Ti@0.1% no se ve ningun efecto en el tamafio de
cristalito, esto se puede deber a que la cantidad de modificador no es suficiente para
notar el crecimiento, que el cobre ha quedado disperso en el bulk o en la superficie del

TiO,.

En el caso del Tigd0.5%, el tamafio de cristalito es menor inclusive que el
catalizador puro, esto nos sugiere que el Cu en esta proporcion puede estar funcionando
como estabilizador del tamafio de cristalito y que puede ser que no sélo este
sustituyéndose el Cu por Ti sino que parte del Cu este quedando en el bulk o en la

superficie sin provocar un crecimiento de cristalito.
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Tabla 7. Tamafio de cristalito

Catalizadores Tamafio de cristalito (nm)

TiO 33
TiO2/0.1% 33
TiO2/0.5% 29

TiO /1% 35

4.3.4. Espectroscopia UWis.

Mediante la espectroscopia de UV-Vis por reflectancia difusa, se obtuvieron
espectros de absorcidn de los solidos para los diferentes fotocatalizadores. Donde se
puede observar un borde de absorcion que corresponde a la longitud de onda a la cual se

activa el catalizador semiconductor.

Para que se lleve a cabo el proceso fotocatalitico lo primero que tiene que ocurrir
es la activacion del fotocatalizador al hacer incidir una energia igual o mayor a la de su
banda prohibidahly > Eg en eV). El semiconductor TiQiene una banda prohibida
caracteristica de 3.2eV. Al activarse el catalizador se promueven los electrones de la
banda de valencia (BV) a la banda de conduccién (BC) formandose pares electron-hueco
(e - h") y dando lugar a las reacciones rédox. Lo mas importante en la reaccion.de TiO

+ hv, es la adsorcion de moléculas de agua en la superficie del semiconductor que se
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oxidan en los huecos formando el radical hidroxilo (-OH), conocido por su alto poder

oxidante [53].

En el TiG, regularmente ocurre recombinacion de los pares electron-huecos, o
que se traduce en una pérdida de energia y en la disminucién de su actividad
fotocatalitica. El dopar con metales de transicion como el Cu promueve la separacion de
las cargas y evita la recombinacion, favoreciendo asi la actividad fotocatalitica [11, 55]
En fotocatdlisis existe un porcentaje éptimo de dopante que varia de acuerdo a la especie
dopante y a su aplicacion, pues al afadir un porcentaje mayor que el 6ptimo tendré el

efecto contrario y la actividad fotocatalitica ird en decremento [59].

La banda prohibida o Eg suele reportarse en unidades de eV. Para calcular el
valor de la Eg en eV se extrapola una linea recta a partir del borde de absoreidn hast
que ésta intersecta el eje de las x, el valor de la interseccién es la longitud de onda a la
FXDO VH DFWLYD HO FDW ROnahDr@RAd qué Boyespandy & 6drdd G H

deabVRUFLYyQ \ OD UHODFLYQ GH (J VEBOFDOFXOD HO

A continuacién se muestran los espectros caracteristicos de materiales sélidos

obtenidos para los diferentes fotocatalizadores (Figura 16
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Figura 16. Espectros de UV-Vis de los catalizadores sintetizados.

En los espectros de UV-Vis obtenidos a partir de los catalizadores sintetizados
se observo un corrimiento en el borde de absorcidén hacia el visible al incrementarse el
porcentaje del dopante. La Eg del Ti@natasa esta reportada en la literatura como
3.2eV; sin embargo, puede ser diferente de acuerdo al los defectos formados por el

método de sintesis, cuando se sintetiza por sol-gel suele estar por debajo de 3.2eV.

Al incorporar como dopante CuO también ocurre un desplazamiento hacia zonas
de menor energia de 408 a 453nm, puesto que la Eg del CuO es de 1.2eV y corresponde
D QBP espectro solar tiene su maximo de irradiacion entre 450 y 480nm [53

55], por lo que es viable utilizar luz solar como fuente de energia.
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En la Tabla 8, se muestran los valores de la Eg calculados para los diferentes
fotocatalizadores, donde se puede observar que el valor de la Eg parashiEtixado
por sol-gel es menor que el cominmente reportado, no hay cambios significativos con el
TiO2/0.1% mientras que con los demas porcentajes al incrementar la cantidad de Cu la

banda prohibida es més estrecha.

Tabla 8. Valor de la banda prohibida

Catalizadores Eg (eV) QF

TiO, 3.04 408
TiO2/0.1% 3.06 405
TiO 2/0.5% 2.95 420

TiO /1% 2.74 453

Un valor de Eg menor comparado con la titania comercial, se relaciona con
mayor actividad [53]. Esto se debe a las interacciones/Qi@, ya que ocurre una
transicion de electrones de la BC del CuO hacia la BC de}, a6 como una
transferencia de huecos del Fi@l CuO. Lo que propicia la prolongacion tke
separacion de cargas y evita la recombinacion, dejando libres los huecos y favoreciendo
la formacion de los -OH [5%1]. En la Figura 17 se muestra un diagrama de bandas

para el TiQ-CuO.
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Figura 17. Diagrama de bandas TiQ- CuO. Posicion de las bandas en eV y contra el electrodo
normal de hidrégeno.

4.3.5. Microscopia electronicde barrido (SEM) y analisis de dispersion de

rayos X (EDAX) de los catalizadores en polvo.

Con el andlisis por SEM se conoce la morfologia de los fotocatalizadores, en este
caso de las muestras en polvo y con el analisis elemental se obtiene la proporcién de los
elementos presentes en la muestra. Cabe mencionar que estos analisis son puntuales pero
al haber utilizado el método de sintesis sol-gel se espera que la muestra sea homogénea y

representativa.
En la Figura 1&eobserva la morfologia de los diferentes catalizadores en polvo

es similar en forma de plaquetas de distintos tamafios y formas, con pequefas

aglomeraciones encima de las piezas mas grandes y también dispersas en la muestra.
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Los tamafios de las particulas en Ji(igura 1&) son 5- P DOJXQDV
DJORPHUDFLRQHYVY GH SDUWtFXODV DOUHGHGRU-GH

200nm sobre las particulas mas grandes.
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Figura 18. Micrografias de los catalizadores en polvo (A) Ti@ (B) TiO,/0.1%, (C) TiO,/0.5% y (D)
TiO »/1%.
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En Ti0»/0.1% (Figura 18B)VH REVHUYDQ SLH]DV DOUHGHGRU C

GH P P\ DOJXQDV SDUWtFXODV DOU KHdas@iezbs ¢dH ORV
mayor tamafo. Para T#0.5% (Figura 18C) se presentan placé&sbHGHGRU GH ORYV

P\ XQD PD\RU FDQWLGDG GH DJORPHUGDBDBGIRRQBW GIR $D
rango nanométrico. En Til% (Figura 18D) se obtuvieron particulas entre
500-600nm. El Ti@ (Figura 13A) y el Ti§/0.5% (Figura 18) presentan una mayor
cantidad de aglomeraciones. Las placas de las muestras de los catalizadores modificados
con 0.1% (Figura 18B) y 1% (Figura 18D) se ven mas compactas, dispersas y lisas
mientras que en A y C se observan algunas piezas con rugosidad que son mas notables

para el TiQ/0.5% (Figura 18).

La mayor cantidad de aglomeraciones en el fotocatalizador ademés de
rugosidad influye en la cantidad de volumen de poros y se espera que se favorezcan los
procesos de adsorcion y difusion entre el material mejorando el desempefio del

fotocatalizador.

En la Figura 19se REVHUYD XQD PLFURJUDItD FRQ XQD +
TiO2/0.5% que presenté una mayor cantidad de aglomeraciones y superficie rugosa. En
esta micrografia se alcanzan a observar poros en la superficie del material. Este tipo de

aglomeraciones se presenta en micrografias de Cu£)@ziO
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En la Figura 20 se muestran los resultados del andlisis elemental para los
distintos fotocatalizadores donde se identifica un porcentaje similar de Ti y de O en
todos los casos, mientras que en el dopado §.0%% se obtuvo un porcentaje de Cu
de 1.35% y 1.16%, lo que puede deberse a que en la muestra analizada hay
aglomeracion del Cu y en el caso de la muestra del fotocatalizador dopado al 1% no
tenemos la presencia de Cu porque no hubo una buena dispersion y en la muestra
analizada no esta presente. El porcentaje menor de Cu paf@.3%@ sugiere que hay

una mejor dispersion del dopante para este fotocatalizador.
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Figura 20. Andlisis elemental EDX de (A) TiQ, (B) TiO,/0.1%, (C) TiO,/0.5% y (D) TiO»/1%.
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4.3.6. SEMy EDAX de los catalizadores en pelicula soporsalare tubos de

cuarzo.

Se analizaron transversalmente los fotocatalizadores, YiOTiO2/0.5%
soportados sobre cuarzo en forma de pelicula. En las micrografias de SEM podemos ver
el sustrato, el fotocatalizador en pelicula, la interfase de ambos asi como la morfologia

en el espesor de la pelicula.

De acuerdo a la literatura, la actividad fotocatalitica depende en gran medida de
la estructura de la fase cristalina de la pelicula y se reporta la actividad en orden
decreciente anatasa > rutilo > amorfo. Siendo la anatasa la fase cristalina mas activa, sin
embargo, hay otros factores como la porosidad que pueden afectar la actividad [63]. El
soporte juega un papel importante en los procesos cataliticos debido a que puede ser
inerte 0 puede estar interactuando con el catalizador para mejorar o disminuir su

desemperio catalitico.

Esta reportado que el vidrio sodico-calcico disminuye la actividad de las
peliculas de Ti@ la presencia de los iones Nan altas concentraciones le confieren
inestabilidad a la fase cristalina anatasa formandose brookita ; disminuyendo su
cristalinidad y aumentando el tamafio de particula. Mientras que a baja concentracién

actlia como centros de recombinacion o altera la estructura del6h«B6].
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Estudios anteriores han utilizado como soporte para las peliculas de titania,
materiales metalicos como Al y acero inoxidable asi como ceramicos. En el caso de los
azulejos ceramicos, al someterlos a un tratamiento térmico a altas temperaturas el Si y
Al migran dentro de la pelicula disminuyendo la actividad. Las especies®tiseAl
sustituyen por Ti* causando formacion de vacancias de oxigeno en la fase cristalina
anatasa. Estas vacancias funcionan como centros de recombinaciém’gdén@ibiendo
la transferencia de carga de la superficie, o que provoca una disminucion en la
produccion de -OH bajo la irradiacion UV. Sin embargo, el recubrir con B8

soportes ceramicos, evita la migracion d&€ Alla pelicula de TiQ[64, 67].

En los andlisis elementales (EDX) se encontro la presencia de Si en la pelicula lo
que concuerda con estudios anteriores donde se reporta la migraciéhadid Soporte
hacia la pelicula (Figura 21), el cual le confiere propiedades que favorecen la actividad
fotocatalitica. La migracién del $ipodria formar sitios &cidos de Bronsted en la
interfase TiQ/SiO,, asi como inhibir el crecimiento del cristalito de la anatasa, lo cual se
ha encontrado anteriormente que favorece la formacion de radicales hidroxil [66] . En
los andlisis realizados al fotocatalizador dopado no se observa la presencia del Cu
porque la pelicula de TiGes delgada y representa un bajo porcentaje comparado con el

soporte.
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Figura 21. Andlisis elemental de (A) la pelicula de Ti@sobre cuarzo, (B) cuarzo.

La interfase Si-O-Ti del cuarzo con la pelicula de titania #B8{@,) inhibe el
crecimiento de los cristalitos y estabiliza la fase cristalina anatasa evitando la nucleacion
y formacion del rutilo inclusive a temperaturas altas, ademas propicia la formacion de un
fotocatalizador con pocos defectos (una gran cantidad de defectos provoca la
recombinacion) [58, 67]. Los andlisis de DRX se realizaron en la muestra en polvo ya
que el equipo no tiene la sensibilidad para identificar las peliculas nanométricas.de TiO
Debido a la utilizacién del cuarzo como soporte y que el tratamiento térmico se realiza a
una temperatura de 500°C (Martyanew d. reportan que ha esta temperatura de
calcinacion se asegura la combustion de los organicos y la formacién de la fase cristalina
anatasa en el caso de las peliculas), la fase cristalina que debe estar presente en las

peliculas es anatasa [58].
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En la Figura 22 se muestran las peliculas de TAQC) y Ti0)/0.5% (B, D)
FRQ XQD HVFDOD GH [ \ 2 sPobtuvo[unad@&ituld uhlfdizme
con 366nm de espesor, en el caso de la pelicula con £20-6@ el espesor promedio es
de 563nm y se observa una pelicula con rugosidad y una mayor cantidad de particulas en
su superficie. En las micrografias el soporte de cuarzo se puede identificar en la parte de
abajo, donde se ven lineas, asi como algunas particulas de cuarzo que quedaron pegadas

en la orilla debido al quiebre de la pieza.

Fanget al. [68] formaron peliculas de nanotubos de J& un sustrato de Tiy
observaron que cuando el espesor se incrementa, una mayor cantidad de fotones son
alsorbidos y la fotocorriente se incrementa, lo que se puede deber a la profundidad de la
penetracion de la luz y a una mejor difusiéon dentro de una estructura de poro regular.
En este caso una fotocorriente alta significa que el proceso de recombinacion disminuye
como consecuencia de una alta transferencia de los fotoelectrones, que eventualmente

beneficiaria la reaccion fotocatalitica [68].

El &rea superficial también se incrementa al aumentar el espesor, pero la

fotoreactividad estd limitada debido a que la penetracion de la luz se extingue

exponencialmente a lo largo del espesor [69].

Ecuacion 3. Ecuacion de penetracion
D i de la luz
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incidente a lo largo déh .es el coeficiente de absorcion de la pelicula de [69).

Figura 22 Micrografias D HVFDOD G HiO,, (B) T, \ HYFDOD R, (® 7L2
TiO,/0.5%.

En la Figura 23 se muestran las micrografias del fotocatalizador puro (A, C) con
HVFDOD GH P [\ QP [ DVt FRPR GHO FDW|
FRQ XQD HVFDODXx)G/H00nm (60000x). En estas micrografias se puede

apreciar el espesor de la pelicula asi como su morfologia. EpféSenta una
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morfologia de aglomerados semiesféricos de 230nm formados de particulas de
alrededor de 72nm. En las micrografias del ,MB% se observa que la mitad del
espesor de la pelicula que est& en contacto con el cuarzo es compacta mientras que en la
otra mitad del lado de la superficie se observan particulas alargadas y separadas en

comparacion con la morfologia del fotocatalizador puro.

Figura23. OLFURJUDItDV D HV FBDQ [B)Ji./0.8%6 yescala 400nm (C) TiQy 500nm
(D) TiO4/0.5%.
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En estudios anteriores reportan espesores entre 400 -3500nm utilizados con
radiacion de Q 68, 70], Zhouet al. considerando el coeficiente de absorcién del
TiO, utilizaron peliculas de alrededor de los 300 nm de espesor [71]. El espesor de los
fotocatalizadores de este proyecto estan en el rango de los 300 a 500nm, se espera que la
luz UV penetre eficientemente por el tamafio del espgsmr la morfologia porosa

observada en el espesor del fotocatalizador dopado.

La alta actividad de la pelicula se relaciona con alta cristalinidad, un éarea
superficial especifica grande, rugosidad, porosidad, la capacidad de producir grupos
hidroxilo en la superficie. Los resultados obtenidos a partir de la caracterizacion
sugieren que el catalizador dopado debe de ser el que presente una actividad
fotocatalitica mas alta que el fotocatalizador puro debido a las caracteristicas de
rugosidad y porosidad que se observaron en las micrografias y por tener un area

superficial mas grande (espesor mayor que e})T&7, 52, 63].

4.3.7. Andlisis Textwal por Fisisorcion de nitrégeno.

El andlisis textural permite conocer las propiedades fisicas de los
fotocatalizadores, tales como area superficial especifica, tamafio de poro, volumen de
poro. Esto nos da un panorama sobre como es que se puede difundir un fluido en el

solido poroso.

Un area superficial mayor favorece la adsorcion de las moléculas sobre el
fotocatalizador porque éstas tienen mas sitios disponibles; la adsorcion en catalisis o
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fotocatalisis heterogénea es importante para que pueda llevarse a cabo la reaccién, las
moléculas deben llegar a la superficie del catalizador y adsorberse, para posteriormente

reaccionar en la superficie del catalizador.

4.3.7.1 Isotermas de adsorcion y tipos de histéresis

De acuerdo a la clasificacion de la IUPAC las isotermas se pueden clasificar en 6 tipos
principales: I, I, lll, IV, V y VI asi como el tipo de histéresis puede ser H1, H2, H3 y

H4 (Figura 24).

Figura 24. Clasificacién adoptada por la IUPAC (A) 6 principales tipos de isotermas de adsorcion y
(B) los 4 tipos de histéresis.

En la Figura 25e muestran las isotermas de adsorcidén y desorcion,qeand
los diferentes fotocatalizadores en polvo. Las isotermas que se obtuvieron son de tipo
IV; este tipo de isoterma se asocia a materiales mesoporosos Yy el ciclo de histéresis que

se presenta es a causa de fenémenos irreversibles de la condensacion y evaporacion
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capilar dentro de los poros del adsorbente. Como se puede ver en la Figura 23, la parte
inicial de la isoterma tipo IV coincide con la isoterma tipo Il (zona indicada con una B)

y este tipo de curvatura esté relacionada con la adsorcibn monocapa-multicapa (primero
el adsorbato empieza a formar una monocapa sobre la superficie del adsorbente para

después adsorberse en multicapas) [72-74].

i (@) Isotermas TiO, i (b) Isotermas TiO,/0.1% Cu
55 —o— Adsorcion —— Desorcion 55 —A— Adsorcién —o— Desorcion
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Figura 25. Isotermas de adsorcién y desorcion de Nen las muestras en polvo (a) Tig (b)
TiO,/0.1%, (c) TiO./0.5% y (d) TiO./1%

En los cuatro fotocatalizadores se presentd una forma diferente de histéresis

donde a presiones relativas mas bajas es de tipo H3, la cual esta relacionada con poros
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en forma de hendidura y placas; y a presiones relativas altas es de tipo H2, asociada
con poros con geometria de tintero. Para el fotocatalizaderyTi@D,/0.1% el tipo de
histéresisH2 empieza después de una presion relativa de 0.63, mientras que para el
catalizador dopado con 0.5 y 1%, comienza en 0.6 y 0.66 respectivamente. Lo anterior
indica un comportamiento bimodal en la distribucion de tamafio de poro que puede ser

confirmado con los graficos de distribucion [73].

4.3.7.2 Area superficial especifica, volumen y tamafio de poro

Mediante el andlisis de fisisorcion de Ke obtuvieron los valores de area
superficial especifica por el método de multipunto BET (Brunauer, Emmett y Teller)
mientras que el volumen y tamafio de poro fueron calculados con el método BJH

(Barrett, Joyner y Halenda).

De acuerdo a la IUPAC, los poros se pueden clasificar por su tamafio; como
microporos cuando son menores de 2nm, mesoporos cuando su tamafio va de 2-50nm y

como macroporos cuando es mayor de 50nm.

En la Tabla 9 se indican las propiedades texturales de los diferentes
fotocatalizadores. En todos los casos la caracterizacidon indica que los materiales son
principalmente mesoporosos. Los tamafios de poro para elpdi®@y modificado con
0.1% son muy similares, le sigue el catalizador modificado 1% y finalmente el que

present6 tamafios de poro mas grandes es el fotocatalizadd). 59@
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Tabla 9. Propiedades texturales.

Catalizador  Area superficial Volumen de poro  Tamafo de poro  Clasificacion de acuerdo a

(BET)[E]m%g  (BJH) [=] cm3 /g (BJH) [=] nm su porosidad.

TiO, 40.80 0.06 0.45-5.47 Mesoporoso
TiO,/0.1% 55.17 0.08 0.41-5.49 Mesoporoso
TiO,/0.5% 60.27 0.12 2.90-8.74 Mesoporoso
TiO,/1% 35.64 0.06 1.58-5.74 Mesoporoso

El fotocatalizador que tiene el area superficial mas grande es gD 5@, se
observo que el area especifica se incrementd al aumentar el contenido de Cu de 0% a
0.5% (en base al acetato de cobmentras que el fotocatalizador dopado con 1%
presentd el area superficial menor inclusive que el fotocatalizador puro. Lo anterior
sugiere que el porcentaje 6ptimo de dopante esta alrededor del 0.5% y que el Cu le
confiere propiedades texturales favorables debido a que un area superficial especifica

mayor esté relacionada con un incremento en su actividad [53].

En estudios anteriores se ha reportado que al incrementar el porcentaje de
dopante el area superficial especifica disminuye, Nishikioal. doparon el TiQ con
CU* y reportan que el area especifica decrece con la cantidad de cobre debido al
crecimiento de los cristales y a que decrece el volumen de mesoporos [55]; en el caso de
este trabajo podemos confirmar con los resultados, que el catalizador que tiene un
tamano de cristalito menor es el Fi@5% Yy el de mayor tamafo es el de 1%, por lo
que el tamafo de cristalito esta asociado al area especifica. La ruta de sintesis y los
precursores juega un papel importante debido a que el catalizador con 0.5% tiene el area

especifica mayor.
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Aunque en numerosos trabajos reportan que un &rea especifica mayor esta
relaciona con un mejor desempefio del catalizador, no es un factor decisivo porque hay
otras propiedades como la cristalinidad, acidez, la adsorcion y selectividad que pueden
hacer que un catalizador con menor area especifica presente un mejor desempefio en las

pruebas de actividad catalitica [55, 73] .

Nishikiori et al. reportaron en la degradacion de azul de metileno, un mejor
desempefio fotocatalitico con Ri@opado con 0.1% mol de cobre (0.19% peso) a pesar
de que presentd un area especifica menor que el €8o lo atribuyen a que el
fotocatalizador modificado presenta mayor adsorcion del colorante, ya que se produjo
un aumento en la hidrofilicidad de la superficie. Lo anterior debido a que la cargidad d
grupos hidroxilo se increment6 en la superficie del,Ti@ el aumento de la cantidad
de cobre de acuerdo al analisis de espectroscopia fotoelectronica de rayos X (XPS por
sus siglas en inglés) [55, 75]. Por lo que se espera que en este trabapleb¥iCsea

el que muestre un mejor desempefio fotocatalitico.

4.3.7.3 Distribucion de tamafio de poro

La distribucion de tamafio de poro nos permite conocer los tamafios de poro
presentes en el material y su proporcién, lo cual es Gtil para conocer el fenémeno de

adsorcion que se puede llevar a cabo en el fotocatalizador.

Los gréficos de distribucion de tamafio de poro que se muestran a continuaciéon
en la Figura 25, fueron construidos mediante los datos obtenidos a partir de la adsorcién

por el método BJH. Se observa que los materiales son mesoporosos; aunque se tiene un
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area muy pequefia en la zona de microporos principalmente en el grafico del

fotocatalizador puro, mediante el gréfico de t-plot con el que se puede obtener el valor

de area superficial que pertenece a los microporos, no se muestra la presencia de los

mismos [76].

Los cuatro fotocatalizadores muestran una distribucion de tamafio de poro

bimodal en la zona de los mesoporos, casi monomodal en el caso gel5Pi©, esto se

puede observar en las isotermas de adsorcion y desorcién debido a la presencia de dos

tipos de histéresis [73, 77], que es menos evidente en el caso del fotocatalizador

modificado con 0.5%.
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Figura 26 Distribucion de poros de (a) TiQ, (b) TiO,/0.1%, (c) TiO,/0.5% y (d) TiO,/1%.
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Los maximos de la distribucion de tamafio de poro se encuentran en 2.3y 4.4
nm para TiQ, 3.5y 5.4 para Tig.1%, 3.9 y 6.6 para TgD.5% Cu y para Tiedl%
en 3.6 y 5.4. En el caso del fotocatalizador dopado con 0.5% los tipos de poro se
encuentran alrededor de los 6.6 nm y es el fotocatalizador con el tamafio de poro mas

grande y mas homogéneo.

4.3.8. Elipsometria espectroscopica

Las mediciones elipsométricas se realizaron con un angulo de incidencia de 65,

70y 75° paral, 2 y 3 capas d®7Ty TiO,/0.5% en el sustrato Si/SiO

Los pardmetros elipsométricos obtenidos a partir de las pruebas son los angulos
%y 0 que se forman por el cambio de polarizacion cuando la luz interactia con la
superficie de la muestra como se muestra en la Figura 27. Estos parametros fueron
medidos en un rango de 200 a 1000nm, pero en los graficos fueron acotados de 350 a
800nm debido a que las propiedades 6pticas y mediciones elipsométricas tomadas de

referencia se encontraron en este rango [26, 78-81].

Figura 27. Reflexién y transmision para 2 interfases (aire-pelicula y pelicula-sustrat@g)].
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Dénde N, N2 Y N3 son los indices de refraccion complejos del ambiente, la
pelicula y el sustrato respectivamente (en este caso se tomd como sustrato la pelicula de

SiO,) y d es el espesor de la pelicula.

Ecuacion 4. Nimero de refraccion
complejo.

Mediante los indices de refraccion n y coeficientes de extincion k reportados para

aire, TiQ y SIO, (tabla propiedades 6ptica) se calculargnNg y Ns.

Después se calculé cos cosd, y cosés con el angulo de incidencia, el uso

de la Ley de Snell, (Ecuacion 4) asi como de la ecuaciors, B2].

Ecuacién 5.Ley de Snell

Ecuacion 6.Propiedad trigonométrica

Con lo anterior se prosiguié a calcular los coeficientes de reflexion de Fresnel
referentes a la polarizaciéon paralela y perpendicular al plano de incidencia (subindices p

y S respectivamente) para la interfase 1-2 y[24326, 82, 83]
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Ecuacion 7 y 8 . Polarizacion paralela al plano de incidencia.

Ecuacion 9 y 10 . Polarizacion perpendicular al plano de incidencia.

Una vez obtenidos los coeficientes de reflexion de Fresnel se calcularon los

coeficientes de reflexion totales de FresneyRs [24, 82, 83] .

Ecuacion 11

Ecuacioén 12

'RQGH HV HO FDPELR GH IDVH GH RQGD SRU HO PRY)

pelicula al fondo de la misnja4, 82, 83].

Ecuacion 13
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Los SDUIPHWURYV HOLSYV RBrp\Wad difeReiMes¥muestiias fueron

calculados a partir de la siguiente ecua¢ith 82, 83]:

Ecuacion 14

Se realizd el mejor ajuste de posible e \ 0 F D OdoX @DraeRitiones
arrojadas por las pruebas experimentales. Lo anterior se llevé a cabo variando el espesor

de la pelicula, ya que los parametros dependen de este.

$ FRQWLQXDFLYQ VH PXHVWUDQ park tada thueistreRedn GH %
un angulo de incidencia de 65°, 70° y 75°; donde se observan las curvas a partir de los
datos experimentales, asi como de los parametros calculados considerando un modelo

de 3 fases (aire, TEDSIO,) para describir la muestra.

Figura 28. Modelo que describe a la muestra aire-pelicula Ti@sustrato SiO,

(2 interfases).

En la Figura 29 correspondiente a 1 capa con un angulo de incidgagia (
SRGHPRVY YHU FRPR FRLQFLGHQ ODV FXUYDV GH % REWHF

TiO,/0.5%, asi como las curvas de los parametros calculados, sin embargo, hay una
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variacion de 6° en la zona de menor energia y de 15° en la de mayor enargia co

egesores que van de 598 a 1218nm.

‘€& (] } —W vPupo} °]\dapa

50
—e— PSI_TiO2_1cap

45 A — — = PSlcal_TiO2_1cap
—— PSI|_Ti02/0.5%Cu_1ca

--------- PSlcalc_TiO2/0.5%Cu_1lca
35 -

—°)
w
o
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15 T /".N'\.‘_
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Figura29. *UilLFR iQJX OlRapa ySEi>-6%.

EnlaFigura30TXH FRUUHVSRQGH DQambyt)+65H W tRkvaés SDUD
de los parametros calculados con espesores de 598 a 1218nm se ajustaron a los datos
experimentales. De igual manera se observo traslapadas las curvas para ambos

fotocatalizadores.
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Grafico4 angulo de incidencia 65°, 1 cay
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Figura 30. *UilLFR iQJXOR 0 S&-BY.FDSD \

En la Figura 31 correspondiente a 2 capas con un angulo de incidencia de 65° se
observo queODV FXUYDV GH % REWHQ tdhddén pa@aHPyPHQWDO
TiO,/0.5%Cu, con excepcion de los puntos en \ QP GyQGH HOJe¥DORU C
fotocatalizador dopado es 2° y 1° mayor respectivamente. En el caso de los parametros
calculados, se observé una variacion de 7° por encima de los 500nm y de 18°, donde se
presenta el maximo en los datos experimentales con espesores que van de 578 a

1398nm.
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Figura 31. Gréafico angulo % SDUD F&)X-Bb°V \

En la Figura 32TXH FRUUHVSRQGH DQc§aly i@+ U& 0 SDUL
curvas de los parametros calculados con espesores de 578 a 1398nm se ajustaron a los
datos experimentales. En este caso se observd un minimo en 380nm para ambos

fotocatalizadores y una ligera diferencia entre estos por debajo de los 510nm.
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Grafico4 angulo de incidencia 65°, 2 cap:i
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Figura 32 *UilLFR iQJXOR 0 SD§fB5°. FDSDV \

En la Figura 33 correspondiente a 3 capas con un angulo de incidencia de 65°, se
REVHUYy TXH ODV FXUYDV GH % REWHQLGDV H[SHULPHQ
presentan una ligera discrepancia en el rango de 410-480nm. En el caso de los
parametros calculados, estos muestran una tendencia similar a los datos experimentales
pero se encuentran desfasados de 9-14° en el eje vertical, con espesores que van de 1058

a 3609nm.
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EnlaFigura34VH REVHUYD HO JUillLspddd8 ®UcBpaigh=6XH FRUU I
Se consiguio el ajuste de los datos calculados a los datos experimentales, haciendo una
estimacion con espesores de 1058 a 3609nm. Se observo un minimo en 480 y 490nm
para el fotocatalizador y puro y dopado respectivamente. La curva del fotocatalizador

puro se observo desplazada hacia abajo y hacia zonas de mayor energia.
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Grafico4 angulo de incidencia65°, 3 capi
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Los graficos con los angulos de incidencia de 70 y 75° no se presentan aqui, ya
que los resultados fueron muy similares. Los datos calculados no se pudieron ajustar a
ORV H[SHULPHQWDOHYV Eniby@aeiR VX HUFIR B B W \@BERIGGBHQ D
calculadosse ajustaron a los experimentaleg,presentd un desplazamiento hacia abajo
(disminuyé el valor de los parametros) conforme se incremento el &ngulo de incydencia
el pico del minimo se observé mas ancho [84, 85]. Ademas al aumentar el nimero de
capas Y por tanto el espesor, hay un corrimiento d&DhiPR KDFLD YDORUHV PHC(
\ ORQIJLWXGHV GH RQGD PD\RUHV OLHQWUDV TXH SDUD

siendo mas evidente para la tercera capa.
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Como se pudo apreciar en los graficos antes descritos, no fue posible ajustar los
valores de% FDOFXODGRV D ORV SDUIPHWURYV PHGLGRV H[S
longitudes de onda. Los espesoleXH VH XVDURQ SDUD KDFHU ODV HYV
fueron 598-1218nm para 1 capa, 578-1398nm para 2 capas y 1058-3609nm para 3 capas.
Aunque losgrat FRVY GH 0 VH SXGLHURQ DMXVWDU ORV UDQJR
SDUD % QR VH FR @MNafalk ElySidabnolpsttx el\ststrato en el modelo que
describe la muestra (Figura 35)HO SDUIPHWUR % VH ORJUy DMX

experimentaleSHUR QR VH FRQVLJXLYy DMXVWDU SDUD i

Figura 35. Modelo que describe a las muestra con 3 interfases.

Lo anterior se debe a que la pelicula no cumple con las caracteristicas requeridas
para el andlisis elipsométrico (transparente, nanométrica y homogénea) [86] 0 que se
necesita emplear un modelo mas complejo (Figura 36) para describir la muestra, lo que

también nos llevaria a ecuaciones mas complejas [81, 87, 88].

97



Figura 36. Modelo que describe a la muestra con 4 interfases.

En los graficos de los parametros elipsométricos se observo una ligera diferencia
entre las curvas que corresponden al fotocatalizador puro y dopado, que se acentla mas
al incrementar el nimero de capas. Lo anterior nos deja ver que podria ser necesario el

uso de un modelo distinto para cada fotocatalizador.

4.4 Pruebas de actividad fotocatalitica

Los fotocatalizadores fueron evaluados en la reaccibn de degradacion de
tricloroetileno en fase gas, las pruebas se llevaron a cabo en un reactor fotocatalitico
anular de flujo continuo. El catalizador semiconductor fue soportado sobre un tubo de
cuarzo, el cual se ubica entre la pared del reactor y la lampara (que se emguehtra
interior de un tubo de cuarzo para protegerla del medio reactivo (lampara tipo lapiz

Spectroline 36- GH QP \ XQD LQWWEQ®HLGDG GH
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Las concentraciones de tricloroetileno se variaron entre 100-1500 ppm de TCE
en una corriente de aire con 7% de humedad y un flujo de 200 ml/min. La cantidad de
fotocatalizador empleada para las pruebas fue 5mg y éste se encuentra a una distancia de
8.75mm de la lampara y 6.25mm del tubo que la contiene. El flujo de TCE fue
suministrado al hacer pasar aire (proveniente de un tanque) a través de saturadores con
TCE liquido y la humedad al hacer pasar la corriente por mangueras permeables en un

bafio a una temperatura constante de 31°C.

Las pruebas de actividad se llevaron a cabo a 70, 80 y 9@ E€igura 37
corresponde al gréfico de porcentaje de conversion contra presion de tricloroetileno de
las pruebas realizadas a 70°C, donde podemos ver que los fotocatalizadergs TiO
dopado con 0.1 y 1% presentan un maximo de 11, 9 y 4% de conversion
respectivamente, a las concentraciones de 428, 322 y 623 ppm de TCE, mientras que la
conversion maxima alcanzada para el A0®%% fue de 17% con una concentracion de
1227 ppm de TCE. La caida del porcentaje de conversion para el fotocatalizador puro y
dopado con 0.1 y 1% se relaciona con una desactivacion del fotocatalizador que puede

deberse al envenenamiento.
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Figura 37. Grafico de conversion a 70°C.

En la Figura 38 se muestra el grafico que corresponde a las pruebas de
actividad llevadas a cabo a 80°C. EIl fotocatalizador que mostré un mejor
desemperio fue el dopado con 0.5% con un porcentaje de conversion de 22% para
una concentracion de entrada de 740ppm seguido por gtdimQuna conversion de
10% entre 400-650ppm de TCE, Bi@1% con 8% y por ultimo el dopado con 1%

con una conversion de 5%.
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T=80°C
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Figura 38. Gréfico de conversién a 80°C.

Las pruebas realizadas a 90°C mostraron un comportamiento diferente a las
otras temperaturas; como se observa en la Figura 39, se logré una conversion mas alta
para el fotocatalizador puro seguido por el dopado con 0.5, 0.1 y 1% obteniéndose
conversiones de 35, 21, 9 y 5% para concentraciones cercanas a 1000ppm para los

primeros dos y de 800ppm para los fotocatalizadores dopados con 0.1 y 1%.

Después de realizada la caracterizacion de los diferentes fotocatalizadores, los
resultados sugieren que el fotocatalizador que tendra un mejor desempefio fotocatalitico
por sus propiedades es el }i5%, esto se cumple para las temperaturas de 70y 80°C
pero no para 90°C, ya que se observd un efecto negativo de la temperatura sobre los

fotocatalizadores dopados.
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T=90°C
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Figura 39. Grafico de conversion a 90°C.

A continuacién se muestran los graficos de rapidez de reaccion contra presion
parcial de TCE para los diferentes catalizadores a las 3 temperaturas con las que se

trabajé (Figura 40-43), en todos los casos la rapidez de reaccidon se incrementa con la

temperatura.
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Figura 40. Grafico de rapidez de reaccion para TiQ.

La rapidez de reaccion para el Fi@o presenté una diferencia significativa en
las pruebas realizadas a 70 y80°a Rce = 0.0004atm la rapidez de reacciéon fue de
1.17x10°%y 1.00x10° mol s'm? respectivamente. La rapidez de reaccién a 90°C y una

Prce= 0.0007atm fue de 7.00xf0mol s'm? comparada con 2.20xfmol s'm? a

Prce= 0.0007atm y 80°C.
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-rtrce (TiO,0.1% Cu)
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Figura 41. Gréfico de rapidez de reaccién para TiG0.1%.

En el grafico de rapidez de reaccion para el F&1%, las curvas presentaron
una tendencia similar a presiones parciales por debajo de las 0.0003atm. En las
temperaturas de 70 y 80°C se observé un maximo en la rapidez de reaccion dé*9.70x10
mol sm? a 0.0003atm yde 1.48x10°> mol s'm? a 0.0005atm respectivamente. La
rapidez de reaccién a 90°C, muestra un incremento con el aumento ¢g: lpoP

encima de 0.0006atm, mientras que a 80 y 70°C se observé una disminucion.
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-Itce (Ti0,0.5% Cu)
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Figura 42. Grafico de rapidez de reaccion para TiGQ/0.5%.

En el caso del fotocatalizador T#0.5% se observé la misma tendencia en las
curvas de rapidez de reaccion para las 3 diferentes temperaturas, se puede ver como a 80

y 90°C las curvas se traslapa, mientras que a 70°C la rapidez de reaccion va creciendo

mas lentamente con el aumento deqleP
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Figura 43. Grafico de rapidez de reaccion para TiQ/1%.

Por ultimo se muestra el grafico de rapidez de reaccion para el fotocatalizador
TiO,/1%, donde se puede apreciar el mismo comportamiento para las diferentes
temperaturas. A la temperatura de 70 y 80°C no se observé una diferencia significativa,

mientras que a 90°C la rapidez de reaccion se incrementa en un 75%.

En la Tabla 10 se puede observar que la rapidez de reaccion es mayor para el

catalizador dopado con 04
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Tabla 10. Comparativo de rapidez de reaccion

Prce=0.0004atm Prce=0.0007atm
_ T=70°C T=80°C T=90°C T=70°C T=80°C T=90°C
Fotocatalizador -ftce -ftce -frce -ftce -ftce -Itce
(mol s'm?)  (mol s'm? (mol s'm?) | (mol s'm?) (mol s'm? (mol s'm?)

TiO, 1.17x10° 1.00x10° 4.17x10° 2.20x10°  7.00x10°
TiO,/0.1% 9.30x10" 1.10x10° 1.15x10° | 6.50x10* 8.83x10*  2.10x10°
TiO,/0.5% 1.82x10° 3.00x10° 2.80x10° | 3.82x10° 5.16x10° 4.82x10°

TiO /1% 5.50x10° 6.00x10*° 6.80x10" | 8.40x10* 8.60x10* 1.18x10°

Con los resultados antes mostrados se probaron los modelos cinéticos
mencionados en la metodologia. Dénde | es la intensidad de la lampara €),0¥¢sn

la constante cinética y las K son constantes de adsorcion.

Los modelos M4, M6 y M7 fueron seleccionados debido a que se ajustaron
mejor para los diferentes fotocatalizadores a las diferentes temperatulas.Hijuras
44-47 se muestran los graficos para los diferentes fotocatalizadores con los datos

experimentales obtenidos para las 3 temperaturas y el ajuste de los diferentes modelos.
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Figura 44. Gréfico de ajuste de modelos para Ti@a 70, 80 y 90°C.
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Figura 45. Gréfico de ajuste de modelos para Ti@0.1% a 70, 80 y 90°C.
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Figura 46. Grafico de ajuste de modelos para Ti@0.5% a 70, 80 y 90°C.
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Figura 47. Grafico de ajuste de modelos para Ti@1% a 70, 80 y 90°C.

En la Tabla 11 se reportan los parametros obtenidos después de hacer el ajuste de

los modelos M4, M6 y M7 con el software Origin 6.1 y la herramienta Non Linear

Curve Fit.
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Tabla 11. Parametros cinéticos.

Catalizador | T (°C) | Modelo Parametros cinéticos
M4 |a= 0.0071 b= 2262.8386
70 M6 |k= 0.0001 K;= 28.0835 K,= 29.4505 Ks= 31.4670 K,= 32.9025
M7 |k= 0.0000 . 0.0049 0.001031
M4 |a= 0.0050 b= 1006.6442
TiO, 80 M6 |k= 0.0003 K;= 16.2032 K,= 18.5304 Kz= 17.9320 K,;= 21.6055
M7 |k= 0.0000 . 0.0492 0.30407
M4 |a= 0.0115 b= 75.8257
90 M6 |k= 0.0029 K;= 8.6715 Ky= 13.9903 Kz= 13.4206 K,= 15.5430
M7 |k= 0.0000 . 0.1175 0.3048
M4 |a= 4.8320 b= 4756.5244
70 M6 |k= 4.7346 K;= 6.3620 Ky= 1.47096 Kz= 2010.79011 K,= 3.7143
M7 |k= 0.0019 . 0.3684 0.0742083
M4 |a= 3.7673 b= 2076.2223
TiO,0.1% | 80 M6 |k= 4.8505 K;= 5.6098 K,= 1.4564 Kz= 750.0000 K,= 1.1849
M7 |k= 0.0198 . 0.4054 0.3950044
M4 |a= 4.4626 b= 708.6121
90 M6 |k= 60.7676 K= 2.2054 Ky= 0.7427 Kz= 750.0000 K,= 1.1849
M7 |k= 0.0925 0.4920 0.4304
M4 |a= 7.4168 b= 286.0175
70 M6 |k= 29210 K;= 19.6684 K,= 106.48137 K= 882.2113 K,= 8.6057
M7 |k= 0.0886 . 0.7281 0.0000
M4 |a= 7.8016 b= 223.7194
Ti0, 0.5% 80 M6 |k= 4.3364 K;= 12.7672 Ky= 70.9937 K= 803.9920 K,= 8.5524
M7 |k= 0.2013 . 0.4322 0.4798
M4 |a= 9.0127 b= 421.8794
90 M6 |k= 8.9809 K;= 85100 Ky= 27.26456 K= 307.5695 K,= 3.7065
M7 |k= 0.4230 . 0.4060 0.6308
M4 |a= 1.2020 b= 400.4780
70 M6 |k= 3.9127 K;= 14.1917 K,= 79.86385 K= 278.5841 K,= 0.7605
M7 |k= 15412 . 0.6042 0.9806
M4 |a= 1.4261 b= 245.6597
TiO, 1% 80 M6 |k= 15.9809 K;= 13.5215 K,= 32.43327 Ky= 268.4327 K,= 0.2713
M7 |k= 1.5610 0.6570 0.8684
M4 |a= 2.0027 b= 620.8794
90 M6 | k= 100.9339 K;= 1.9057 K,= 9.2220 Ks= 110.6681 K,= 0.2207
M7 | k= 2.2817 0.5827 1.0000
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De los modelos M4, M6 y M7, EI modelo M7 es empirico mientras que los otros
dos se basan en modelo de L-H. El moddtb es monomoleculary de un solo sitio,
mientras que el M6 es bimolecular con dos tipos de sitios por los cuales hay una

competencia entre las moléculas d®Hy de TCE.

El modelo M6 fue seleccionado debido a que a través de éste puede obtenerse
mas informacion sobre las constantes y parametros cinéticos y asi interpretar la cinética
de los diferentes fotocatalizadores. Las ecuaciones de Arrhenius (Ecuacion 16) y Van
Hoff (Ecuacion 17) fueron utilizadas para obtener la energia de activaciéicBmbio
de entalpia de adsorcidéh+ y el cambio de entropia de adsorcié& Lo anterior se

presenta en la Tabla 12.

Ecuacion 15

Ecuaciéon 16
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Tabla 12. Propiedades termodinamicas

. Ea . .
Catalizador [=]cal/mol + > @FD{ "6 > a@rRol-K)
(K)  -14500 | (Ky) -36
K ] ]
TiO, 36510 | D 8211 | (K) 20
(Ks) -10,552 | (Ky) -24
(Ks)  -9,269 (Ky) -20
Ky -12,985
(K1) K2 a4
Ti0,0.1% | 31,217 | (K2 8359 | (K -23
(Kg) -12,259 (Ka) 21
(K4) -14,003 (Ka) -38
(K)  -10,346 | (Ky) -24
Ky - ]
Ti0,05% | 13828 | 2 16756 | (K -39
(Ks)  -12908 | (Ky) -24
(Ks)  -10,303 | (Ky) -25
Ky -24,566
(K1) K2 €6
TiO, 1% 40,077 | (Ko -26,610 | (K, -69
(Kg) -11,299 (Ka) 21
(K -15370 | (K, -46

Debido a que la adsorcion es un proceso exotérntico, GHEH VHUIOQHJDWL

PLVPR TXH 6 \D TXH OD HQWURStD GLVPLQX\H GHVSXpV

Los fotocatalizadores Ty TiO,/0.1% asi como las entalpias y entropias de

adsorcion son similares debido a que el porcentaje de 0.1% no tiene un efecto

significativo en las propiedades del fotocatalizador.
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La energia de activacion para el Tidn 1% es mayor debido a que necesita de
mayor energia para que se lleva a cabo la reaccidén y la entalpia de adsorcién que
corresponde a Ky K,, asociadas a las moléculas de TCE ¥ Hespectivamentese
consideran elevadassugieren que puede estar ocurriendo una quimisorgiargue la
entropia también es maydo que significa que la molécula tiene menos movilidad en la
superficie del catalizador. Una quimisorcion no es favorable para el proceso
fotocatalitico debido a que las moléculas de agua y de TCE fuertemente adheridas

estaran bloqueando sitios activos para que ocurra la oxidacion.

Con el fotocatalizador dopado con 0.5% la energia de activacion es menor que
los demés fotocatalizadores, los cambios de entalpia son cercanos entre si con excepcion
del 0 +que corresponde &, que esta asociada con el agua. El modelo tiene dos tipos
de sitios y hay una competencia entre las moléculas de TCE y las del agua. Los valores
de O +obtenidos sugieren que en uno de los sitios donde estan involucragl#&s,kes
el agua quién tiene mayor oportunidad de adsorberse. Ademas los iabr&aSHM D Q Y HU
que tanto las moléculas de agua como de TCE tienen una movilidad semejante, con un

cambio de entropia de -24 y -25 cal/(mol-K).

Estudios anteriores reportan que la presencia del CuO provoca un alto nimero de
defectos en la estructura de la anatasa y que al utilizarse como dopante produce un
exceso de vacancias de oxigeno que aceleran la transicion de la fase cristalina anatasa a

rutilo, debido al crecimiento de los cristalitos y la nucleacion. Por otra parte también se
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ha reportado que los metales con estado de oxidacion menores a 4+, se colocan en los
puntos de red del titanio, creando una compensacion de carga con vacancias anionicas

[89].

A pesar de que al CuO se le atribuye el crecimiento de cristalito y el sinterizado,
en el presente estudio al caracterizar el fotocatalizador en polvo se obtuvo un tamafio de
cristalito menor y un catalizador mas rugoso con el dopante al 0.5%. Ratdtan
2010 reportaron que al dopar con CuO puede conferirle propiedades de rugosidad al

catalizador soporte (en este casoJi62].

En este proyecto se utilizd el fotocatalizador en forma de pelicula soportada
sobre cuarzo para las pruebas fotocataliticas y en la literatura se ha reportado que un
efecto sinérgico con CuO/T#DSIO,. Como se habia mencionado anteriormente, la
interfase de la titania con la silica favorece la estabilizacion de la fase anatasdtasin a
temperaturas. Esto ocurre porque el Ti se sustituye en sitios tetraédricos,dekeSi®©
interaccién del titanio en sitios tetraédricos y octaédricos parece ser la responsable de la
estabilizacion. Ademas con la presencia del CuO se inhibe el sinterizado (en la presencia

de TiG/ SiO; ) y aumenta el area superficial especifica [89, 90].

La posicion de las bandas de valencia y conduccion es importante para saber si se
puederilevar a cabo las reacciones rédox, debido a que la banda de valencia del CuO es
mas negativa que el potencial necesario para la generacion de los radicales hidroxilo,
este semiconductor no puede producir -OH. Sin embargo, al estar presente como

dopante en el Tig) favorece la separacion de cargas y al ser irradiados por la luz UV
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los electrones excitados de la banda de conduccién del CuO son transferidog al TiO
mientras que los huecos generados en la titania pasan al 6xido de cobre reduciendo la
recombinacion. Entonses en los sitios del CuO donde se llevan a cabo las reacciones
de oxidacion del agua para formar los radicales hidroxilo, del TCE y.del @dical

superoxido [55, 61].

La diferencia en la actividad con los catalizadores dopados con diferentes
porcentajes, se debe a que en fotocatalisis usualmente existe una cantidad 6ptima de
dopante [55]. En el presente estudio se encontré que para el método de preparacion
seguido, el porcentaje éptimo fue 0.5%, el catalizador modificado con 0.1% no fue
suficiente para que ocurriera la separacion de cargas mientras que el porcentaje de 1%,
el CuO tiene que estar bien disperso en el fotocatalizador para favorecer la su actividad
de lo contrario la formacién de clusteres por un alto contenido hace que el proceso de
recombinacion se lleve a cabo y disminuya su actividad, por otro lado pueden estarse
blogueando los sitios activos por moléculas de agua fuertemente adheridas [59]. Para
este Ultimo fotocatalizador los valore dé6 VRQ PsDyReU tbs demas

fotocatalizadores, lo cual estéa relacionado con una mayor adherencia de las moléculas.

La razon por la que con el TiOse obtuvo una mayor conversién a una
temperatura de 90°C puede deberse a que ha estas condiciones se favorezca una mayor
formacion de radicales hidroxilo en su superficie. La conductividad se incrementa al
aumentar la temperatura por lo que esto puede tener un efecto negativo en los
fotocatalizadores dopados con Cu Il, al modificarse la densidad de cargas asi como su

movilidad.
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CONCLUSIONES

Se logro la obtencidn de un sol transparente y estable (debido a que este
permanecié transparente por mas de una semana) con una relacion molar de alcoxido

H,O 1:7.6 y alcoxido: solvente 1:32.3.

Las peliculas obtenidas se observaron uniformes con pequefias aglomeraciones,
mayores en el caso del fotocatalizador dopado. Dentro del espesor de la pelicula se
observé una morfologia compacta para el catalizador puro, mientras que para el
fotocatalizador dopado con 0.5% la mitad del espesor del lado del soporte se observo
compacta y la mitad expuesta hacia la superficie presentd mayor espacio entre las
particulas, lo cual favorece la actividad debido a que la molécula de tricloroetileno

puede difundirse en el fotocatalizador con mas facilidad.

Mediante las curvas de andlisis termogravimétrico y térmico diferencial en
conjunto con los patrones de difraccion, se confirmé la formacién de la fase cristalina
anatasa para todos los fotocatalizadores. También mediante el analisis por DRX vy la
ecuacion de Scherrer, se obtuvo el tamafio de cristalito que fue de 33nm para el TiO
puro y dopado con 0.1%, para el fotocatalizador dopado con 0.5% el tamafio de
cristalito fue 29nm inclusive menor que la titania pura, pero con el 1% fue de 35nm. Lo

anterior se debe a que el porcentaje Optimo de cobre como dopante se encuentra
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alrededor del 0.5% en peso y que su interaccion estabiliz6 la fase evitando el

crecimiento del cristalito, mientras que ha porcentajes mayores el Cu tiene un efecto

negativo incrementando el tamafio de cristalito y disminuyendo su area superficial

especifica.

De los andlisis por microscopia electronica de barrrido se observaron
morfologias muy similares en forma de placas de distintos tamafos. Los catalizadores
que presentaron mas aglomeraciones fueron el puro y el dopado con 0.5%, pero este
altimo mostré rugosidad lo que favorece la actividad fotocatalitica y un é&rea de
superficie especifica mayor. Esto se puede confirmar con los analisis de fisisorcion de
nitrégeno debido a que el catalizador que presentdé mayor area superficial fue el de 0.5%

seguido por el de 0.1%, la titania pura y el modificado con 1%.

A partir de los andlisis de fisisorcion de nitrégeno también se obtuvo la
distribucion de tamafio de poro y el volumen de poros, la distribucién de poros se mostré
un comportamiento bimodal para todos los fotocatalizadores excepto para el dopado con
0.5% de acetato de cobre que presenta un comportamiento casi monomodal, lo cual

significa que la distribucion de tamafio de poro es mas homogénea.

El TiO,/0.5% presenté un volumen mayor de poros y un area superficial mas
grande comparada con los demas fotocatalizadores, estas propiedades estan relacionadas
con su actividad y después de realizar las pruebas de degradacion de TCE fue éste el que

tuvo un mejor desempefio a 70 y 80°C.
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A partir de los resultados de la cinética de reaccion y la caracterizacion se infiere
gue la reaccion coel fotocatalizador Ti@0.5% se da en la superficie y que se favorece
la adsorcidon del agua para la generacion de los radicalesa§itdpmo la adsorcion de
las moléculas de TCE manteniendo cierta movilidad para que ocurran las reacciones y
dejen libres los sitios activos. Con el fotocatalizador dopado al 1% el decremento de la
actividad se debe a que las moléculas de agua quedan fuertemente adsorbidas,

bloqueando los sitios activos y evitando la formacion de radicales hidroxilo.
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